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1. Základné údaje o verejnej výskumnej inštitúcii  

  

 

Názov: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.  

Riaditeľ: doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.  

Zástupca riaditeľa: RNDr. Ján Mihalik  

 

Adresa: Watsonova 47, 040 01 Košice  

  

https://umv.saske.sk  

  

Tel.: +421/55/7922402  

E-mail: imrsas@saske.sk  

  

Názvy a adresy organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  
 

Organizačné zložky:  

 

 Technicko-hospodárska správa organizácií  SAV v Košiciach  
Watsonova 45 Košice  

 

Detašované pracoviská: nie sú  

 

Vedúci organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  
 

Organizačné zložky:  

 

 Technicko-hospodárska správa organizácií  SAV v Košiciach  
JUDr. Glória Gajdošová  

 

Detašované pracoviská: nie sú  

 

 

2.  Zmeny zakladacej listiny, vnútorných predpisov verejnej výskumnej 

inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa 

 

 

Zakladacia listina bola vydaná v r. 2021 a zostala bezo zmien. 

Vnútorné predpisy boli v súlade so zákonom o verejnej výskumnej inštitúcii vydané dňa 30.3.2022. 

 Organizačný poriadok Ústavu materiálového výskumu SAV, verejnej výskumnej inštitúcie, 

 Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady Ústavu materiálového 

výskumu SAV, verejnej výskumnej inštitúcie, 

 Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady Ústavu materiálového 

výskumu SAV, verejnej výskumnej inštitúcie, 

 Pracovný poriadok Ústavu materiálového výskumu SAV, verejnej výskumnej inštitúcie, 

 Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov Ústavu materiálového výskumu SAV, 

verejnej výskumnej inštitúcie, 

 Pravidlá tvorby rozpočtu Ústavu materiálového výskumu SAV, verejnej výskumnej 

inštitúcie, 

 Vnútorný predpis Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., organizačnej zložky 

Technicko-hospodárska správa organizácií SAV v Košiciach 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=53
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1423
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1436
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=234
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=234
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=2917
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3.  Zloženie orgánov, zmeny v ich zložení a ich činnosť 

 

 

Dozorná rada: 

Ing. Romana Jurkiewiczová 

Dr. Ing. František Simančík 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

Činnosť DR: 

29. 03. 2022: prerokovanie vnútorných predpisov ústavu 

 

 

Správna rada: 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.  

JUDr. Glória Gajdošová 

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.  

Ing. Radovan Bureš, CSc. 

Ing. Ladislav Falat, PhD. 

 

SR bola zriadená v r. 2022. 

Činnosť SR: v r. 2022 SR zasadala 4 krát: 

1. 3. 2. 2022: Ustanovujúce zasadnutie správnej rady 

2. 10. 2. 2022: Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku SR 

3. 1. 3. 2022: Prerokovanie a schválenie návrhu znenia vnútorných predpisov ústavu 

4. 30. 3. 2022: Schválenie vnútorných predpisov ústavu, Schválenie návrhu rozpočtu ÚMV 

SAV, v. v. i. na rok 2022. 

 

 

Vedecká rada: 

Interní členovia: 

Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc. – predseda 

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. – podpredsedníčka 

Mgr. Ivan Petryshynets, PhD. – tajomník 

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. - do 1.2.2022 (potom člen Správnej rady) 

Ing. Radovan Bureš, CSc. - do 1.2.2022 (potom člen Správnej rady) 

Ing. Ladislav Falat, PhD. - do 1.2.2022 (potom člen Správnej rady) 

RNDr. Helena Bruncková, PhD. 

RNDr. Viera Homolová, PhD. - od 29.3.2022 

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 

doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. - od 29.3.2022 

Ing. Viktor Puchý, PhD. - od 29.3.2022 

RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. 

Externí členovia: 

prof. Ing. Sergej Hloch, PhD. 

Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 

Prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. 

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc. 

 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1423
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=2917
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1423
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1423
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Činnosť VR:  

Vedecká rada ÚMV SAV v. v. i. sa aktívne podieľala na podpore výskumno-vývojovej činnosti 

vedeckých pracovníkov na ústave v priamej súčinnosti s vedením. V roku 2022 rokovala spolu 16 

krát, včítane prezenčných zasadnutí a hlasovaní per rollam. 

Vedecká rada:  

- organizovala voľby do novo vytváranej Správnej rady ÚMV SAV, v. v. i.,  

- organizovala doplňujúce voľby za členov VR,  

- vyjadrovala sa k výročnej správe ÚMV SAV, v. v. i., za roky 2021 a 2022,  

- schvaľovala garanta DŠ vo vednom odbore Strojárstvo,  

- prerokovávala a dopracúvala vnútorné predpisy ÚMV SAV, v. v. i.,  

- pripravovala návrhy na ocenenia SAV a P SAV,  

- vyjadrovala sa k návrhom na preraďovanie pracovníkov do vedeckých kvalifikačných 

stupňov VKS I a IIa,  

- prerokovávala návrhy projektov podávaných vo VEGA, APVV, ERA.Net, ERC, MAD 

SAV-SASA, Eureka, projektov v rámci Plánu obnovy, ako aj interných projektov ÚMV a 

iných,  

- vyjadrovala sa k príprave Akreditačného dotazníka ústavu v rámci akreditácie SAV, ako aj v 

rámci hodnotenia VER2022,  

- vyberala najvýznamnejšie vedecké výsledky ÚMV SAV, v. v. i., za rok 2022. 

 

 

 

4. Prehľad výsledkov dosiahnutých v r. 2022 

 

Výsledky dosiahnuté v r. 2022 sú uvedené v Správe o činnosti organizácie SAV za rok 2022 (Príloha)  

 

2.3.1. Výsledky na báze základného výskumu 
a) Základný výskum 

 

Názov výsledku: Elektrokatalyzátory pre rozklad vody na báze bimetalických fosfidov. 

Projekty v publikaci: APVV-20-0299, VEGA 2/0036/20 

Autor: RNDr. M. Strečková, PhD. 

Hlavným cieľom bolo vyvinúť nový, ekonomicky životaschopný elektródový materiál vhodný na 

elektrolýzu vody v PEM a alkalických elektrolyzéroch. Katalyzátory na báze bimetalických fosfidov 

boli inkorporované v uhlíkových vláknach. Na prípravu bola použitá metóda zvlákňovania z voľnej 

hladiny ako lacná a efektívna technológia s následným procesom tepelného spracovania. Pre túto 

štúdiu boli vybrané tri rôzne kombinácie bimetalických fosfidov, NiCoP, FeNiP a FeCoP. 

Modifikované uhlíkové vlákna pomocou prechodných kovov boli pripravené vo forme plstených 

plátov vhodných na priamu implementáciu katalyzátorov do elektrolytického článku. 

Elektrokatalytická aktivita vyrobených elektród bola porovnaná s komerčnými elektrokatalyzátormi 

t.j. Pt/C pre HER a Ir02 pre OER proces. Ako najperspektívnejší katalyzátor bol vyhodnotený NiCoP 

CF, ktorý poskytuje nízke napätie pre elektrolytický rozklad vody ako v alkalickom 1,71V, tak aj 

kyslom 1,59V prostredí. 

Boli potvrdené bifunkčné vlastnosti NiCoP CF v drsných podmienkach kyslej elektrolýzy, čo je 

veľmi zriedkavé a vzácne a predstavuje prelom v použití katalyzátorov v PEM elektrolyzéroch. 
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M. Streckova, O. Petrus, A. Guboova, R. Orinakova, V. Girman, C. Bera, M. Batkova, M. Balaz, J. 

Shepa, J. Dusza, Nanoarchitectonics of binary transition metal phosphides embedded in carbon fibers 

as a bifunctional electrocatalysts for electrolytic water splitting, Journal of Alloys and Compounds 

923 (2022) 166472 

 

 

 

 

Názov výsledku: Transformácia amorfného Tb-MOF tenkého filmu na nanokryštalický film oxidov 

terbia na Pt (111) substráte. 

VEGA - 2/0037/20: Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre 

luminiscenčné senzory. 

Autor: RNDr. H.Bruncková, PhD. (2020-2022) 

 

Výsledok prezentuje vzťah medzi syntézou a štruktúrnymi vlastnosťami tenkého filmu amorfného 

terbia metalo-organického rámca (TbMOF-TF) a jeho transformáciou na oxid terbia pyrolýzou pri 

450°C na vzduchu. Kryštalické a amorfné TbMOF prášky boli pripravené solvotermálnou syntézou s 

použitím rôznych množstiev (0,4 a 0,7 mmol) octanu sodného ako modulátora. Amorfný film sa 

získal nanesením z vodnej suspenzie amorfného prášku na SiO2/Si substráty s Pt medzivrstvou. Film 

sa pri 450°C transformuje na oxid terbia v dvoch valenčných stavoch Tb3+/Tb4+. MOF 

mikroštruktúra je zložená z veľkých zhlukov červovitých častíc, zatiaľ čo film oxidu terbia pozostáva 

z nanokryštálov troch rôznych kubických fáz: TbOx (x = 1.75), Tb4O7 a Tb2O3 (Obr. 1). Tepelné 

spracovanie vedie nielen k transformácii MOF štruktúry, ale aj k zníženiu priemernej drsnosti(Sa) 

povrchu filmu oxidu terbia z 382 na 81 nm. Predložená metodika je vhodná na prípravu Tb filmov pre 

nasledujúce optoelektronické a senzorové aplikácie. 
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Obr. 1 Štruktúra amorfného terbium metalo-organického rámca (aTbMOF) prášku 

a tenkého filmu (aTbMOF-TF) po pyrolýze pri 450°C. 

 

BRUNCKOVÁ, Helena – MÚDRA, Erika – STREČKOVÁ, Magdaléna – MEDVECKÝ, Ľubomír – 

SOPČÁK, Tibor – SHEPA, Ivan – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – LISNICHUK, Maksym – 

KOLEV, Hristo. Transformation of amorphous terbium metal-organic framework on terbium oxide 

TbOx(111) thin film on Pt(111) substrate: structure of TbxOy film. In Nanomaterials-Basel, 2022, 

vol. 12, p. 2817-1 – 2817-19. (2021: 5.719 – IF, Q1 – JCR, 0.839 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-4991. 

https://doi.org/10.3390/nano12162817 Typ: ADCA 

  

 

 

Názov výsledku: Modelovanie tribochemických reakcií v trecom kontakte medzi oceľou a HiPIMS 

W-C:H povlakom v rôznych atmosférach (Modeling of tribo-chemical reactions in friction contact 

between steel and  HiPIMS W-C(:H) Coatings in Different Environments) 

Autori výsledku: F. Lofaj a kol. (L. Kvetková, P. Hviščová, M. Kabátová, R. Bureš), ÚMV SAV  a 

H. Tanaka, Y. Sawae, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu 

University, Japan, v rámci projektov APVV 17-0320, APVV 17-0049, APVV 17-0059, 

APVV-21-0042 a V4-Japan. 

 

Na základe predchádzajúceho experimentálneho výskumu tribo-chemických reakcií vedúcich k 

vzniku prechodových vrstiev v trecom kontakte medzi oceľovou guľkou a W-C:H povlakom boli 

teoreticky modelované možné chemické reakcie. Modelovanie bolo založené na minimizácii voľnej 

Gibbsovej energie v paralelných termomechanických reakciách v rovnovážnom stave. Hybnou silou 

zodpovedajúcich reakcií bola tzv. “flash temperature” – veľmi krátke vsplesky teploty lokalizované v 

kontaktoch medzi asperitami. Vhodnosť takéhoto prístupu k rýchlym tribo-chemickým reakciám pri 

trení bola zdôvodnená elimináciou kinetických faktorov v mikroskopických objemoch asperít. 

Modelovanie bolo realizované v rôznych atmosférach - od suchého a vlhkého vzduchu, cez suchú 

dusíkovú a vodíkovú atmosféru až po nízke a vysoké vákuum. Na základe výsledkov modelovania 

boli určené podmienky, výsledkom ktorých boli prechodové vrstvy s chemickými fázami 

zodpovedajúcimi experimentálne pozorovaným fázam v rôznych atmosférach. Modelovanie tak 

potvrdilo navrhnuté modely tribo-chemických reakcíií pri tvorbe prechodových vrstiev v závislosti 

od atmosféry, vrátane výraznej úlohy vzdušnej vlhkosti. Navrhnutý spôsob modelovania je 

relatívnew jednoduchým nástrojom a metódou výskumu a predikovania tribo-chemických reakcií v 

zložitých tribologických systémoch. 
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F. Lofaj, H. Tanaka, R Bureš, M. Kabátová, M.; Sawae, Y. Tribochemistry of Transfer layer 

evolution during friction in HiPIMS W-C and W-C:H coatings in humid oxidizing and dry inert 

atmospheres, Coatings, 12 (2022) 493. doi: 10.3390/coatings12040493 

F. Lofaj, R. Bureš, M. Kabátová, H. Tanaka, Y. Sawae, Modelling of tribo-chemical reactions in 

HiPIMS W-C:H coatings during friction in different environments, Surf. Coat. Technol., 434 (2022) 

128238. doi: 10.1016/j.surfcoat.2022.128238 

3. F. Lofaj, M. Kabátová, R. Bureš, A. Kovalčíková, Tribo-chemical processes in HiPIMS W-C:H 

coatings during friction in humid air, pp. 77-82 in the Proc. Vrstvy a povlaky, ISBN 

978-80-973578-1-8. (zborník 19. konferencie Coatings and layers 2022). 

  

Výsledky boli prezentované na konferencii 

Keramik- Ceramics 2022, Germany, 7.-9.3.2022., (on-line) výročnej konferencii Deutsche 

Keramische Gesselschaft , 

Vrstvy a povlaky, VaP2022, Rožnov pod Radhoštem, ČR, 17.-18. 10. 2022. 

 

 

 

Názov výsledku: Termodynamický opis Al-Co-Pd ternárneho systému 

Hlavný autor výsledku: RNDr. Viera Homolová, PhD. 

 

Bola vyvinutá databáza parametrov potrebných pre termodynamické výpočty pre ternárny systém 

Al-Co-Pd a jeho podsystémy. Databáza bola vyvinutá metódou CALPHAD pričom sa vychádzalo zo 

známych parametrov pre binárne systémy Al-Co a Co-Pd. Binárny systém Al-Pd bol modifikovaný 

na základe experimentálnych výsledkov z literatúry a z dôvodu dosiahnutia kompatibility s ostatnými 

binárnými podsystémami.  Pre opis fáz BCC–B2 a BCC-A2 bol použitý order–disorder model. 

Ternárna fáza U bola  opísaná ako (Al)0.704(Pd)0.113(Co,Pd)0.183. Všetky ostatné ternárne fázy 

(W, V, F, Y2, C2) boli namodelované ako stechiometrické. Bola namodelovaná rozpustnosť tretích 

prvkov v binárních intermetalických fázach. Pre optimalizáciu termodynamických parametrov 

systému boli použité experimentálne výsledky z literatúry. Vytvorená databáza umožňuje vykonávať 

všetky typy termodynamických výpočtov pre systém Al-Co-Pd a jeho podsystémy. Je ňou možné 

určiť fázové rovnováhy, množstvo a chemické zloženie rovnovážnych fáz, Gibbsove energie, 

enthalpie, entropie, tepelné kapacity a ich závislosti, vykresliť fázové diagramy, ich rôzne rezy a pod. 

Publikácia: HOMOLOVÁ, Viera - KROUPA, Aleš. Thermodynamic modeling of the Al-Co-Pd 

ternary system, aluminium rich corner. In Metals, 2021, vol. 11, no. 11, p. 1803. (2020: 2.351 - IF, Q2 

- JCR, 0.570 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2075-4701. Typ: 

ADCA 

 

 

 

Názov výsledku: Vplyv plastickej deformácie austenitickej ocele 316H na jej odolnosť voči 

vodíkovému krehnutiu. 

Autori výsledku: Ing. Ladislav Falat, PhD. a kol. 

 

Odolnosť jednofázovej austenitickej štruktúry žiarupevnej ocele 316H voči vodíkovému krehnutiu 

bola skúmaná zvlášť pre tri materiálové stavy skúmanej ocele a to v stave po rozpúšťacom žíhaní a po 

dvoch stupňoch plastickej deformácie (25% a 38%), zodpovedajúcich napäťovo-deformačným 

stavom ťahových vzoriek v rozmedzí medze klzu a medze pevnosti a priamo na medzi pevnosti. 

Vplyv katodického navodíkovania ťahových vzoriek na zmenu ich mechanických vlastností bol 

nevýrazný, hoci s nárastom plastickej deformácie sa mierne zvyšoval. Pomerne vysokú odolnosť 

ocele 316H voči vodíkovému krehnutiu možno pripísať vysokej zásobe plasticity mriežky K12 ako aj 

jej výhodným difúznym charakteristikám. Postupné zvyšovanie indexu vodíkového krehnutia s 

nárastom plastickej deformácie možno pripísať novovzniknutým pasciam vodíka, najmä deformačne 
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indukovaným dislokáciám a deformačným dvojčatám. 

Publikácia: FALAT, Ladislav - ČIRIPOVÁ, Lucia - PETRYSHYNETS, Ivan - MILKOVIČ, Ondrej - 

DŽUPON, Miroslav - KOVAĽ, Karol. Hydrogen embrittlement behavior of plastically pre-strained 

and cathodically hydrogen-charged 316H grade austenitic stainless steel. In Crystals, 2022, vol. 12, 

1419. (2021: 2.670 - IF, Q2 - JCR, 0.459 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Typ: ADCA 

  

 

 

Názov výsledku: Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné 

zariadenia 

Autor výsledku: Ing. Vasily Milyutin, PhD. 

 

Prvýkrát boli študované magnetické vlastnosti binárnych a ternárnych zliatin FeGa v širokom 

intervale hodnôt frekvencií a magnetického poľa. Detailná analýza separácie energetických strát a 

pohyblivosti doménových stien viedla k objasneniu magnetizačných procesov vo FeGa zliatinách s 

nízkym a vysokým obsahom prvkov vzácnych zemín. Boli popísané korelácie mikroštruktúry a 

elektromagnetických vlastností v závislosti od zvyšujúcej sa frekvencie magnetizácie. Prvýkrát bola 

vyrobená a experimentálne študovaná zliatina Fe3Ga0.7Cu0.3. Zistilo sa, že na rozdiel od výpočtov 

nemá zvýšenú magnetostrikciu v dôsledku zvýšenia modulu pružnosti. 

Publikácie: 

MILYUTIN, Vasily** - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - MOLČANOVÁ, Zuzana - 

CSANÁDI, Tamás. Structure, magnetostriction and elastic properties of an Fe3Ga0.7Cu0.3 alloy. In 

Materials Letters, 2022, vol. 327, p. 133063-1 - 133063-3. (2021: 3.574 - IF, Q2 - JCR, 0.658 - SJR, 

Q2 - SJR). ISSN 0167-577X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.133063 

BIRČÁKOVÁ, Zuzana** - MILYUTIN, Vasily - KOLLÁR, P. - FÁBEROVÁ, Mária - BUREŠ, 

Radovan - FÜZER, J. - NESLUŠAN, M. - VOROBIOV, Serhii - BAŤKOVÁ, Marianna. Magnetic 

characteristics and core loss separation in magnetostrictive FeGa and FeGaRE (RE=Tb, Y) alloys. In 

Intermetallics, 2022, vol. 151, art. no. 107744. (2021: 4.075 - IF, Q1 - JCR, 0.964 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0966-9795. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.intermet.2022.107744 

 

 

2.3.2. Výsledky aplikačného typu 

 

Názov výsledku: Vývoj a testovanie medených filtrov pre efektívnu aplikáciu v polomaskách 
Autori výsledku: Ing. Beáta Ballóková, PhD. a kol. 

 

SARS-CoV-2 je pôvodcom závažných akútnych respiračných ochorení. Jeho hlavná cesta prenosu je 

cez veľké a malé respiračné kvapôčky, ako aj priamy a nepriamy kontakt. Optimalizácia parametrov 

procesu výroby Cu filtrov s riadenou pórovitosťou a veľkosťou pórov určuje smer vývoja filtrov s 

vysokou plochou merného povrchu, čo umožní zachytiť maximálne množstvo škodlivých 

mikroorganizmov. 

Testovali sa štyri typy medených práškov a práškovou technológiou boli vyrobené štyri typy filtrov. 

Boli študované technologické parametre, mikroštruktúra, röntgenová analýza a fraktografia filtrov. 

Tlakové straty vo filtri P-Cu-AW315 ( AW - atomizácia vodou; 315 max. veľkosť zŕn v µm) 

vykazovali veľmi priaznivú hodnotu pre použitie filtra v polomaskách, ktoré spĺňajú požiadavky 

európskych noriem (EN). Meranie rôntgenovej tomografie sa uskutočnilo na lúči I12-JEEP. 

Relatívny objem zŕn a pórov bol odhadnutý (na základe výsledkov segmentácie) na približne 50 % až 

50 % skúmaného objemu filtra. 

 

BALLÓKOVÁ, Beáta - LÁZÁR, Marián - JASMINSKÁ, Natália - MOLČANOVÁ, Zuzana - 

MICHALIK, Štefan - BRESTOVIČ, Tomáš - ŽIVČÁK, Jozef - SAKSL, Karel. Development and 
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testing of copper filters for efficient application in half-face masks. In Applied Sciences, 2022, vol. 

12, 6824. (2021: 2.838 - IF, Q2 - JCR, 0.507 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Typ: ADCA 

 

  

 

2.3.3. Výsledky na báze medzinárodnej spolupráce 
 

 

Názov výsledku: Synthesis, microstructure, and mechanical properties of novel high entropy 

carbonitrides 

Collaborative partner: School of Engineering and Materials Science, Queen Mary University of 

London, Mile End Road, London, E1 4NS, UK 

Publication: Y. Wang, T. Csanádi, H. Zhang, J. Dusza, M.J. Reece, Synthesis, microstructure, and 

mechanical properties of novel high entropy carbonitrides, Acta Mater. 231 (2022) 117887. 

Autor výsledku: MSc. Tamás Csanádi 

 

A series of novel (Hf0.25Ta0.25Zr0.25Nb0.25)CxN1–x (x=1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, and 0.5) high entropy 

ceramics were successfully synthesised from transition metal monocarbides and mononitrides using 

spark plasma sintering. The effect of the [N]/([C]+[N]) ratio on the microstructure, phase 

compositions, bonding characteristics, and mechanical properties was investigated for the first time. 

The lattice parameter of the solid solution phases gradually decreased with increasing nitrogen ratio. 

There was no obvious change in the chemical bonding with increasing nitrogen ratio as determined 

from the XPS data. The hardness and modulus of the HECxN1–x ceramics both decreased by about 

12% when the [N]/([C]+[N]) ratio increased from 0 to 0.5. Compared with the rule of mixture values 

(RoM) of the monocarbides/mononitrides for each composition, the HECxN1–x ceramics showed an 

increase of 30-37% in hardness and 7-11% in indentation modulus (Fig. 1). 

  

 

 
  

 Fig. 1: Experimental (a) hardness and (b) indentation modulus of the HECxN1–x samples (solid 

symbols) along with RoM values (open symbols) as a function of VEC and [N]/([C]+[N]). 

  

 

 

Názov výsledku: Luminiscencia polymorfných LnNbO4 a LnTaO4 tenkých filmov na báze 

neodýmu, samária a europia. 

zodp. rieš. RNDr. H.Bruncková, PhD.  (2020-2022) 

projekt VEGA - 2/0037/20: Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre 

luminiscenčné senzory. 
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Výsledok uvádza dva efekty, ktoré vplývajú na vývoj štruktúry polymorfných tenkých filmov 

niobičnanov LnNbO4 a tantaličnanov  LnTaO4 na báze lantanoidov (Ln = Nd, Sm, Eu). Prvý 

charakterizuje ako typ lantanoidu určuje vznik monoklinickej fázy M-LnNbO4  a M´- LnTaO4 v 

procese žíhania, zatiaľ čo druhý sa týka optimálnej koncentrácie Ln3+ ionov na zlepšenie 

luminiscenčných vlastností filmov. Tenké filmy s hrúbkou ∼100 nm boli pripravené sol-gel a 

spin-coating metódou na Al2O3 substrátoch s medzivrstvou PbZrO3 a žíhaním pri 1000°C. Vo 

filmoch bola stanovená zmiešaná štruktúra monoklinickej fázy v koexistencii s ortorombickou alebo 

tetragonálnou fázou s prítomnosťou Nd3+ a  Sm3+/Sm2+ prípadne Eu3+/Eu2+ iónov. 

Fotoluminiscenčná štúdia potvrdila charakteristické intra-4f prechody trojmocných iónov Nd, Sm a 

Eu (Obr. 1). Vynikajúce luminiscenčné vlastnosti filmov z nich robia novú potenciálnu skupinu pre 

viditeľné a/alebo blízke infračervené aplikácie, ako sú senzory a zobrazovacie zariadenia. 
  

 
Obr. 1 Mikroštruktúra a luminiscenčné vlastnosti LnNbO4 a LnTaO4 tenkých filmov 

na báze neodýmu, samária a europia. 

  

  

BRUNCKOVÁ, Helena – ROCHA, Lucas Alonso – NASSAR, Eduardo Jose – MOSCARDINI, 

Susane Bonamin – KOLEV, Hristo. Luminescence properties of neodymium, samarium, and 

europium niobate and tantalate thin films. In Luminescence : The journal of biological and chemical 

luminescence, 2022, vol. 37, p. 642-655. (2021: 2.613 – IF, Q3 – JCR, 0.391 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 

1522-7235. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/bio.4205 Typ: ADCA 

  

Publikácia bola realizovaná v rámci spolupráce so spoluautormi z Univerzity Franca v Brazílii (prof. 

L. A. Rocha a kol.), Ústavu katalýzy Bulharskej akadémie vied (prof. H. Kolev) a ÚMV SAV. 

 

 

Názov výsledku: Štruktúrna analýza chemicky gradientných filmov s binárnou a ternárnou 

kompozíciou 

Autori výsledku: doc. Ing. Ondrej Milkovič, PhD. a kol. 

 

Výskum priniesol mapovanie štruktúry gradientného zloženia naprašovaného materiálu v 

magnetickom poli. 

Najdôležitejšie závery: 

• Ide o novú vysoko výkonná metodológia na pochopenie atomistickej štruktúry kombinatorických 

knižníc tenkého filmu z kovového skla na polymérnych substrátoch. 
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• Spoločne naprašované CuZr filmy vykazujú dvojfázovú mikroštruktúru, ktorú nebolo možné 

vyrobiť konvenčnými metódami podľa fázového diagramu CuZr. 

• Lineárny fázový pomer medzi amorfným Cu51Zr14 a nanokryštalickým α-Zr ako funkcia obsahu 

Zr (25–80 at%), tvoriacich mechanickú zmes. 

• Reálne priestorové HR-STEM analýzy reprezentatívneho zloženia potvrdzujú výsledky rtg. 

difrakcie. 

 

PUTZ, B. - MILKOVIČ, Ondrej - MOHANTY, Gaurav - IPACH, R. - PETHÖ, L. - GAMCOVÁ, 

Jana - MAEDER, X. - EDWARDS, T.E.J. - SCHWEIZER, P. - CODURI, M. - SAKSL, Karel - 

MICHLER, Johann. Structural characterisation of Cu-Zr thin film combinatorial libraries with 

synchrotron radiation at the limit of crystallinity. In Materials and Design, 2022, vol. 218, 110675. 

(2021: 9.417 - IF, Q1 - JCR, 1.802 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0261-3069. Typ: ADCA 

  

 

 

5. Hodnotenie výsledkov výskumnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie a jej 

spôsobilosti vykonávať výskumnú činnosť vedeckou radou  

 

Vedecká rada organizácie rokovala dňa 14.6.2023 o hodnotení výsledkov výskumnej činnosti 

organizácie a skonštatovala: 

Výskumná činnosť na ÚMV SAV, v. v. i., bola na vysokej úrovni, čo zjavne preukazuje vedecká 

aktivita vyjadrená  67 CC publikáciami, z ktorých 56 bolo  v časopisoch v Q1 a Q2. O kvalite 

publikovaných vedeckých prác svedčí aj rast citačného ohlasu v databáze WOS vyjadrený počtom 

1572 citácií. Okrem toho bolo prezentovaných 14 vyžiadaných prednášok na významných vedeckých 

inštitúciách a medzinárodných vedeckých podujatiach a podané 2 národné patentové prihlášky. Ústav 

sa aktívne podieľa na vedeckej spolupráci v rámci národných APVV projektov (25), SASPRO (2), 

MOREPRO (1), VEGA (21) ako aj medzinárodnej spolupráci v rámci ERANET a bilaterálnych 

projektov. V roku 2022 sa zvýšila kvalifikačná úroveň vedeckých pracovníkov, pričom 2 pracovníci 

získali hodnosť DrSc. a 5 získali kvalifikačný stupeň IIa. Na ústave bolo školených 21 interných a 

externých doktorandov, čo hodnotíme ako dostatočný počet pre následný rozvoj vedeckej činnosti. 

Vedecká rada pozitívne hodnotí snahu vedenia ústavu o podporu vedeckej práce a orientácie na nové 

vedecké smery napr. formou interných ústavných projektov. Na záver vedecká rada konštatuje, že 

ÚMV SAV, v. v. i., je  na základe preukázaných výsledkov spôsobilý vykonávať výskumnú činnosť 

na európskej úrovni a má predpoklady si túto úroveň udržať aj v nasledujúcom období.  

 

 

6.  Ročná účtovná závierka  

 

Ročná účtovná závierka    

a) bola predložená na prerokovanie správnej rade dňa 19.4.2023 a správna rada sa vyjadrila dňa 

19.4.2023. 

b) bola predložená na schválenie dozornej rade dňa 19.4.2023 a dozorná rada ju schválila dňa 

26.6.2023. 

Ročná účtovná závierka bola uložená do registra účtovných závierok dňa 28.4.2023. 

 

 

7.  Výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak sa k ročnej 

účtovnej závierke za príslušný rok vyhotovuje správa audítora 

  

K ročnej účtovnej závierke za rok 2022 nebola zákonná povinnosť vyhotoviť správu audítora. 
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8.  Prehľad príjmov a výdavkov 

 

           
Prehľad príjmov a výdavkov z:                    Príjem                 Výdavok 

 
 

1. z hlavnej činnosti okrem    3 740 460,20   3 672 236,62 

druhého a tretieho bodu 

2. činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a)   0    0 

3. činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. b)   0    0 

4. činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c)   0    0 

5. činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. d)   0    0 

6. činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. e)   0    0 
 

 

 

 

9.  Pohyb a konečný stav majetku 
 

 
Počiatočný stav majetku k 1.1.2022    Pohyb majetku   Konečný stav majetku k 31.12.2022 

 

  

  

IMA   13 972 348,39              8 670 082,07          22 642 430,46 

 

DIM    1 027 505,49                53 303,63            1 080 809,12 

Spolu:  14 999 853,88             8 723 385,70           23 723 239,58    

 

 

 

 

10.  Opatrenia prijatých na odstránenie nedostatkov v hospodárení a správu o 

plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

 

 
V organizácii neboli v roku 2022 vykonané žiadne kontroly, audity a pod. Neboli identifikované 

žiadne nedostatky, a preto nebolo ani potrebné prijímať opatrenie na ich odstránenie. 

 

 

 

 

11.  Ďalšie údaje  
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Výročnú správu o činnosti a hospodárení verejnej výskumnej inštitúcie za rok 2022  

spracoval(i):  
 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. 

JUDR. Glória Gajdošová 

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. 

Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc. 

Jana Torkošová 

 

 

 

Stanovisko správnej rady 

Správna rada ÚMV SAV, v. v. i., predložený dokument prerokovala a Uznesením SR-2023.02 zo dňa 

13.6.2023 vyjadrila súhlasné stanovisko so znením Výročnej správy o činnosti a hospodárení ÚMV 

SAV, v.v.i., za rok 2022. 

 

Stanovisko vedeckej rady 

Vedecká rada ÚMV SAV, v.v.i., dňa 14.6.2023 predložený dokument prerokovala a vyjadrila 

súhlasné stanovisko so znením Výročnej správy o činnosti a hospodárení ÚMV SAV, v.v.i., za rok 

2022. 

 

Stanovisko dozornej rady 

Dozorná rada Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i. prerokovala dňa 6 .7.2023 predložené 

znenie Výročnej správy organizácie za rok 2022 a nemá zásadné pripomienky. 

 
 
Košice,  7. 7. 2023 
 
 
 
 
......................................................................... 
 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc 

riaditeľ ÚMV SAV, v. v. i.  
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1. Základné údaje o organizácii  

  

 

1.1. Kontaktné údaje  
  

Názov: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.  

Riaditeľ: doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.  

Zástupca riaditeľa: RNDr. Ján Mihalik  

Vedecký tajomník: Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.  

Predseda vedeckej rady: Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc.  

Člen Snemu SAV: Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc.  

Adresa: Watsonova 47, 040 01 Košice  

  

https://umv.saske.sk  

  

Tel.: +421/55/7922402  

E-mail: imrsas@saske.sk  

  

Názvy a adresy organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  
 

Organizačné zložky:  

 

 Technicko-hospodárska správa organizácií  SAV v Košiciach  
Watsonova 45 Košice  

 

Detašované pracoviská: nie sú  

 

Vedúci organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  
 

Organizačné zložky:  

 

 Technicko-hospodárska správa organizácií  SAV v Košiciach  
JUDr. Glória Gajdošová  

 

Detašované pracoviská: nie sú  

 

Členovia Snemu SAV za organizačné zložky:  
  

Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc.  

 

Typ organizácie: Verejná výskumná inštitúcia od roku 2022  

 

1.2. Údaje o zamestnancoch  
 

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov  K 
K 

K  

do 35  

rokov F P T O 

M Ž M Ž 

 Celkový počet zamestnancov 108 53 55 6 5 107 99.67 55.51 1 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=53
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1423
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1436
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=7462
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1435
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=234
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=234
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=2917
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1435
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 Vedeckí pracovníci 53 30 23 6 3 53 46.15 46.14 0 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (výskumní a vývojoví zamestnanci1) 

8 5 3 0 0 8 8.37 8.37 0 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (ostatní zamestnanci2) 

10 2 8 0 2 9 9.58 1 0 

 Odborní pracovníci ÚS 16 4 12 0 0 16 16.91 0 0 

 Ostatní pracovníci 21 12 9 0 0 21 18.66 0 1 

1
 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 5  

2
 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 3 a č. 4  

  
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2022 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, 

vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov 

Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2022 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v 

štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 

O – celoročný priemerný prepočítaný počet obslužného personálu podieľajúceho sa na riešení projektov (technikov, 

laborantov, projektových manažérov a pod.) mimo zamestnancov v administratíve, správe a údržbe budov, 

upratovačiek, vodičov a pod. 

M, Ž – muži, ženy 

 

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2022) 

 Rodová 

skladba  
 Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch  

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   II.a.   II.b.  

 Muži  9 22 3 4 8 10 12 

 Ženy  0 23 0 1 0 11 12 

  

Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková 

štruktúra 

(roky)  

 < 31   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   61-65   > 65  

 A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

 Muži  1 1.0 6 5.5 5 4.1 4 3.5 4 3.5 2 2.0 5 5.0 3 3.0 4 3.4 

 Ženy  1 1.0 2 2.0 5 5.0 6 6.0 3 3.0 1 1.0 3 3.0 4 4.0 2 1.6 

A - Prepočet bez zohľadnenia úväzkov zamestnancov  

B - Prepočet so zohľadnením úväzkov zamestnancov  
  

Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2022 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí pracovníci   Riešitelia projektov  

 Muži  49.7 46.0 48.1 

 Ženy  51.0 45.7 48.3 

 Spolu  50.4 45.9 48.2 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

3 

  

  

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie 

(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
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2. Vedecká činnosť  

 

2.1. Domáce projekty  
 

Tabuľka 2a Domáce projekty riešené v roku 2022 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty VEGA 19 2 122654 122654 - - 2059 - 

 2. Projekty APVV 9 16 - - 350343 258735 - 234399 

 3. Projekty EŠIF/OP ŠF 1 1 - - - - - 106393 

 4. Projekty SASPRO, MoRePro,  

 IMPULZ 
2 0 124315 124315 - - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP,  

 Vedecko-technické projekty,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

2 0 - 2000 - - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
 

  

Tabuľka 2b Domáce projekty podané v roku 2022 

 Štruktúra projektov Miesto podania 

Organizácia je 

nositeľom 

projektu 

Organizácia sa 

zmluvne podieľa 

na riešení 

projektu 

 1. Účasť na nových výzvach APVV 

 r. 2022 
Košice 1 7 

 2. Projekty výziev EŠIF podané 

 r. 2022 

Bratislava     

Regióny     

  

APVV projekty podané v roku 2022 
1.Názov: New oxidation - and mechanical - resistant ultra-high temperature carbides. 

Zodpovedný riešiteľ za ÚMV SAV v.v.i.: Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. 

2. Názov: Radiačná odolnosť a mikromechanické testovanie jadrových materiálov 

Zodpovedný riešiteľ za ÚMV SAV v.v.i.: MSc. Tamás Csanádi, PhD. 

3. Názov: Electrochemical sensors for civilization diseases diagnosis 

Zodpovedný riešiteľ za ÚMV SAV v.v.i.: RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. 

4. Názov: Effective utilization of secondary waste for application in energetics. 
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Zodpovedný riešiteľ za ÚMV SAV v.v.i.: RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. 

5. Názov: Inovačné spôsoby výroby pracovných nástrojov prídavných zariadení lesníckej 

mechanizačnej techniky. 

Zodpovedný riešiteľ za ÚMV SAV v.v.i.: RNDr. Miroslav Džupon, PhD. 

6. Názov: Funkčné materiály v tvare drôtu s význačnými fyzikálnymi vlastnosťami. 

Zodpovedný riešiteľ za ÚMV SAV v.v.i.: Doc. Ondrej Milkovič, PhD. 

7. Názov: Návrh materiálov ochranných štítov lacných a masovo produkovaných 

nepriestrelných viest. 

Zodpovedný riešiteľ za ÚMV SAV v.v.i.: Doc. Ondrej Milkovič, PhD. 

8. Názov: Vývoj biodegradovateľných zinkových zliatin pre biomedicínske aplikácie. 

Zodpovedný riešiteľ za ÚMV SAV v.v.i.: Ing. Beáta Ballóková, PhD. 
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2.2. Medzinárodné projekty  
 

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2022  
 

Tabuľka 2c Medzinárodné projekty riešené v roku 2022 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty Horizont 2020 a  

 Horizont Európa 
0 0 - - - - - - 

 2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 1 0 - - - 14583 - - 

 3. Projekty COST 0 0 - - - - - - 

 4. Projekty EUREKA, NATO,  

 UNESCO, CERN, IAEA, IVF,  

 ERDF a iné 

1 1 - - - 17572 - 18750 

 5. Projekty v rámci medzivládnych  

 dohôd 
0 0 - - - - - - 

 6. Bilaterálne projekty MAD,  

 Mobility, Open Mobility 
2 0 - - - - - - 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 0 0 - - - - - - 

 8. Podpora MVTS z národných  

 zdrojov okrem SAV (APVV a iné) 
0 0 - - - - - - 

 9. SAS-UPJŠ ERC Visiting  

 Fellowship Grants 
0 0 - - - - - - 

 10. Iné projekty 1 0 - 24000 - - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
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2.2.2. Medzinárodné projekty Horizont Európa podané v roku 2022 
  

Tabuľka 2d Počet projektov Horizont Európa v roku 2022 

  A B 

Počet podaných projektov Horizont Európa   2 3 

A - organizácia je nositeľom projektu 

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 

 

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B. 

  

 

2.2.3. Zámery na čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov v ďalších 

výzvach 
 

Zámery budú uvažované v kontexte podmienok aktuálnych výziev v oblasti  - Veda, výskum, 

inovácie, Komponent 9 Plánu obnovy: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, 

vývoja a inovácií. 

 

  

2.3. Výber najvýznamnejších výsledkov vedeckej práce organizácie v roku 2022 
Slúži aj na výber výsledkov do výročnej správy SAV. Každý výsledok má byť charakterizovaný 

stručným, všeobecne zrozumiteľným popisom – maximálne 1000 znakov + 1 obrázok; bibliografický 

údaj uvádzajte rovnako ako v zozname publikačnej činnosti, vrátane IF. Nadpis by mal vystihnúť 

prínos a význam výsledku – podľa možnosti by nemal byť zredukovaný na názov/nadpis 

publikačného výstupu. 

  

 

 

2.3.1. Výsledky na báze základného výskumu 
a) Základný výskum 

 

Názov výsledku: Elektrokatalyzátory pre rozklad vody na báze bimetalických fosfidov. 

Projekty v publikaci: APVV-20-0299, VEGA 2/0036/20 

Autor: RNDr. M. Strečková, PhD. 

Hlavným cieľom bolo vyvinúť nový, ekonomicky životaschopný elektródový materiál vhodný na 

elektrolýzu vody v PEM a alkalických elektrolyzéroch. Katalyzátory na báze bimetalických 

fosfidov boli inkorporované v uhlíkových vláknach. Na prípravu bola použitá metóda zvlákňovania 

z voľnej hladiny ako lacná a efektívna technológia s následným procesom tepelného spracovania. 

Pre túto štúdiu boli vybrané tri rôzne kombinácie bimetalických fosfidov, NiCoP, FeNiP a FeCoP. 

Modifikované uhlíkové vlákna pomocou prechodných kovov boli pripravené vo forme plstených 

plátov vhodných na priamu implementáciu katalyzátorov do elektrolytického článku. 

Elektrokatalytická aktivita vyrobených elektród bola porovnaná s komerčnými elektrokatalyzátormi 

t.j. Pt/C pre HER a Ir02 pre OER proces. Ako najperspektívnejší katalyzátor bol vyhodnotený 

NiCoP CF, ktorý poskytuje nízke napätie pre elektrolytický rozklad vody ako v alkalickom 1,71V, 

tak aj kyslom 1,59V prostredí. 

Boli potvrdené bifunkčné vlastnosti NiCoP CF v drsných podmienkach kyslej elektrolýzy, čo je 

veľmi zriedkavé a vzácne a predstavuje prelom v použití katalyzátorov v PEM elektrolyzéroch. 
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M. Streckova, O. Petrus, A. Guboova, R. Orinakova, V. Girmana, C. Bera, M. Batkova, M. Balaz, 

J. Shepa, J. 

Dusza, Nanoarchitectonics of binary transition metal phosphides embedded in carbon fibers as a 

bifunctional 

electrocatalysts for electrolytic water splitting, Journal of Alloys and Compounds 923 (2022) 

166472 

  

Názov výsledku: Transformácia amorfného Tb-MOF tenkého filmu na nanokryštalický film oxidov 

terbia na Pt (111) substráte. 

VEGA - 2/0037/20: Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre 

luminiscenčné senzory. 

Autor: RNDr. H.Bruncková, PhD. (2020-2022) 

 

Výsledok prezentuje vzťah medzi syntézou a štruktúrnymi vlastnosťami tenkého filmu amorfného 

terbia metalo-organického rámca (TbMOF-TF) a jeho transformáciou na oxid terbia pyrolýzou pri 

450°C na vzduchu. Kryštalické a amorfné TbMOF prášky boli pripravené solvotermálnou syntézou 

s použitím rôznych množstiev (0,4 a 0,7 mmol) octanu sodného ako modulátora. Amorfný film sa 

získal nanesením z vodnej suspenzie amorfného prášku na SiO2/Si substráty s Pt medzivrstvou. 

Film sa pri 450°C transformuje na oxid terbia v dvoch valenčných stavoch Tb3+/Tb4+. MOF 

mikroštruktúra je zložená z veľkých zhlukov červovitých častíc, zatiaľ čo film oxidu terbia 

pozostáva z nanokryštálov troch rôznych kubických fáz: TbOx (x = 1.75), Tb4O7 a Tb2O3 (Obr. 

1). Tepelné spracovanie vedie nielen k transformácii MOF štruktúry, ale aj k zníženiu priemernej 

drsnosti(Sa) povrchu filmu oxidu terbia z 382 na 81 nm. Predložená metodika je vhodná na prípravu 

Tb filmov pre nasledujúce optoelektronické a senzorové aplikácie. 
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Obr. 1 Štruktúra amorfného terbium metalo-organického rámca (aTbMOF) prášku 

a tenkého filmu (aTbMOF-TF) po pyrolýze pri 450°C. 

 

BRUNCKOVÁ, Helena – MÚDRA, Erika – STREČKOVÁ, Magdaléna – MEDVECKÝ, Ľubomír 

– SOPČÁK, 

Tibor – SHEPA, Ivan – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – LISNICHUK, Maksym – KOLEV, Hristo. 

Transformation 

of amorphous terbium metal-organic framework on terbium oxide TbOx(111) thin film on Pt(111) 

substrate: 

structure of TbxOy film. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, p. 2817-1 – 2817-19. (2021: 5.719 

– IF, Q1 – 

JCR, 0.839 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-4991. https://doi.org/10.3390/nano12162817 Typ: ADCA 

  

Názov výsledku: Modelovanie tribochemických reakcií v trecom kontakte medzi oceľou a HiPIMS 

W-C:H povlakom v rôznych atmosférach (Modeling of tribo-chemical reactions in friction contact 

between steel and  HiPIMS W-C(:H) Coatings in Different Environments) 

Autori výsledku: F. Lofaj a kol. (L. Kvetková, P. Hviščová, M. Kabátová, R. Bureš), ÚMV SAV  

a H. Tanaka, Y. Sawae, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu 

University, Japan, v rámci projektov APVV 17-0320, APVV 17-0049, APVV 17-0059, 

APVV-21-0042 a V4-Japan. 

 

Na základe predchádzajúceho experimentálneho výskumu tribo-chemických reakcií vedúcich k 

vzniku prechodových vrstiev v trecom kontakte medzi oceľovou guľkou a W-C:H povlakom boli 

teoreticky modelované možné chemické reakcie. Modelovanie bolo založené na minimizácii voľnej 

Gibbsovej energie v paralelných termomechanických reakciách v rovnovážnom stave. Hybnou silou 

zodpovedajúcich reakcií bola tzv. “flash temperature” – veľmi krátke vsplesky teploty lokalizované 

v kontaktoch medzi asperitami. Vhodnosť takéhoto prístupu k rýchlym tribo-chemickým reakciám 

pri trení bola zdôvodnená elimináciou kinetických faktorov v mikroskopických objemoch asperít. 

Modelovanie bolo realizované v rôznych atmosférach - od suchého a vlhkého vzduchu, cez suchú 

dusíkovú a vodíkovú atmosféru až po nízke a vysoké vákuum. Na základe výsledkov modelovania 

boli určené podmienky, výsledkom ktorých boli prechodové vrstvy s chemickými fázami 

zodpovedajúcimi experimentálne pozorovaným fázam v rôznych atmosférach. Modelovanie tak 

potvrdilo navrhnuté modely tribo-chemických reakcíií pri tvorbe prechodových vrstiev v závislosti 

od atmosféry, vrátane výraznej úlohy vzdušnej vlhkosti. Navrhnutý spôsob modelovania je 
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relatívnew jednoduchým nástrojom a metódou výskumu a predikovania tribo-chemických reakcií v 

zložitých tribologických systémoch. 

Výsledky boli publikované v CC časopisoch 

F. Lofaj, H. Tanaka, R Bureš, M. Kabátová, M.; Sawae, Y. Tribochemistry of Transfer layer 

evolution during friction in HiPIMS W-C and W-C:H coatings in humid oxidizing and dry inert 

atmospheres, Coatings, 12 (2022) 493. doi: 10.3390/coatings12040493 

F. Lofaj, R. Bureš, M. Kabátová, H. Tanaka, Y. Sawae, Modelling of tribo-chemical reactions in 

HiPIMS W-C:H coatings during friction in different environments, Surf. Coat. Technol., 434 (2022) 

128238. doi: 10.1016/j.surfcoat.2022.128238 

3. F. Lofaj, M. Kabátová, R. Bureš, A. Kovalčíková, Tribo-chemical processes in HiPIMS W-C:H 

coatings during friction in humid air, pp. 77-82 in the Proc. Vrstvy a povlaky, ISBN 

978-80-973578-1-8. (zborník 19. konferencie Coatings and layers 2022). 

  

Výsledky boli prezentované na konferencii 

Keramik- Ceramics 2022, Germany, 7.-9.3.2022., (on-line) výročnej konferencii Deutsche 

Keramische Gesselschaft , 

Vrstvy a povlaky, VaP2022, Rožnov pod Radhoštem, ČR, 17.-18. 10. 2022. 

 

Názov výsledku: Termodynamický opis Al-Co-Pd ternárneho systému 

Hlavný autor výsledku: RNDr. Viera Homolová, PhD. 

 

Bola vyvinutá databáza parametrov potrebných pre termodynamické výpočty pre ternárny systém 

Al-Co-Pd a jeho podsystémy. Databáza bola vyvinutá metódou CALPHAD pričom sa vychádzalo 

zo známych parametrov pre binárne systémy Al-Co a Co-Pd. Binárny systém Al-Pd bol 

modifikovaný na základe experimentálnych výsledkov z literatúry a z dôvodu dosiahnutia 

kompatibility s ostatnými binárnými podsystémami.  Pre opis fáz BCC–B2 a BCC-A2 bol použitý 

order–disorder model. Ternárna fáza U bola  opísaná ako (Al)0.704(Pd)0.113(Co,Pd)0.183. Všetky 

ostatné ternárne fázy (W, V, F, Y2, C2) boli namodelované ako stechiometrické. Bola 

namodelovaná rozpustnosť tretích prvkov v binárních intermetalických fázach. Pre optimalizáciu 

termodynamických parametrov systému boli použité experimentálne výsledky z literatúry. 

Vytvorená databáza umožňuje vykonávať všetky typy termodynamických výpočtov pre systém 

Al-Co-Pd a jeho podsystémy. Je ňou možné určiť fázové rovnováhy, množstvo a chemické zloženie 

rovnovážnych fáz, Gibbsove energie, enthalpie, entropie, tepelné kapacity a ich závislosti, vykresliť 

fázové diagramy, ich rôzne rezy a pod. 

Publikácia: HOMOLOVÁ, Viera - KROUPA, Aleš. Thermodynamic modeling of the Al-Co-Pd 

ternary system, aluminium rich corner. In Metals, 2021, vol. 11, no. 11, p. 1803. (2020: 2.351 - IF, 

Q2 - JCR, 0.570 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2075-4701. 

Typ: ADCA 

  

 

Názov výsledku: Vplyv plastickej deformácie austenitickej ocele 316H na jej odolnosť voči 

vodíkovému krehnutiu. 

Autori výsledku: Ing. Ladislav Falat, PhD. a kol. 

 

Odolnosť jednofázovej austenitickej štruktúry žiarupevnej ocele 316H voči vodíkovému krehnutiu 

bola skúmaná zvlášť pre tri materiálové stavy skúmanej ocele a to v stave po rozpúšťacom žíhaní a 

po dvoch stupňoch plastickej deformácie (25% a 38%), zodpovedajúcich napäťovo-deformačným 

stavom ťahových vzoriek v rozmedzí medze klzu a medze pevnosti a priamo na medzi pevnosti. 

Vplyv katodického navodíkovania ťahových vzoriek na zmenu ich mechanických vlastností bol 

nevýrazný, hoci s nárastom plastickej deformácie sa mierne zvyšoval. Pomerne vysokú odolnosť 

ocele 316H voči vodíkovému krehnutiu možno pripísať vysokej zásobe plasticity mriežky K12 ako 

aj jej výhodným difúznym charakteristikám. Postupné zvyšovanie indexu vodíkového krehnutia s 
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nárastom plastickej deformácie možno pripísať novovzniknutým pasciam vodíka, najmä 

deformačne indukovaným dislokáciám a deformačným dvojčatám. 

Publikácia: FALAT, Ladislav - ČIRIPOVÁ, Lucia - PETRYSHYNETS, Ivan - MILKOVIČ, Ondrej 

- DŽUPON, Miroslav - KOVAĽ, Karol. Hydrogen embrittlement behavior of plastically 

pre-strained and cathodically hydrogen-charged 316H grade austenitic stainless steel. In Crystals, 

2022, vol. 12, 1419. (2021: 2.670 - IF, Q2 - JCR, 0.459 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Typ: 

ADCA 

  

Názov výsledku: Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné 

zariadenia 

Autor výsledku: Ing. Vasily Milyutin, PhD. 

 

Prvýkrát boli študované magnetické vlastnosti binárnych a ternárnych zliatin FeGa v širokom 

intervale hodnôt 

frekvencií a magnetického poľa. Detailná analýza separácie energetických strát a pohyblivosti 

doménových stien 

viedla k objasneniu magnetizačných procesov vo FeGa zliatinách s nízkym a vysokým obsahom 

prvkov 

vzácnych zemín. Boli popísané korelácie mikroštruktúry a elektromagnetických vlastností v 

závislosti od 

zvyšujúcej sa frekvencie magnetizácie. Prvýkrát bola vyrobená a experimentálne študovaná zliatina 

Fe3Ga0.7Cu0.3. Zistilo sa, že na rozdiel od výpočtov nemá zvýšenú magnetostrikciu v dôsledku 

zvýšenia 

modulu pružnosti. 

V.A. Milyutin, R. Bureš, M. Fáberová, Z. Molčanová, T. Csanádi, Structure, magnetostriction and 

elastic 

properties of an Fe3Ga0.7Cu0.3 alloy, Mater. Lett. 327 (2022) 133063. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.133063 

Z. Birčáková, V. Milyutin, P. Kollár, M. Fáberová, R. Bureš, J. Füzer, M. Neslušan, S. Vorobiov, 

M. Batkova, 

Magnetic characteristics and core loss separation in magnetostrictive FeGa and FeGaRE (RE = Tb, 

Y) alloys, 

Intermetallics. 151 (2022) 107744. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intermet.2022.107744 

  

 

2.3.2. Výsledky aplikačného typu 

 

Názov výsledku: Vývoj a testovanie medených filtrov pre efektívnu aplikáciu v polomaskách 
Autori výsledku: Ing. Beáta Ballóková, PhD. a kol. 

 

SARS-CoV-2 je pôvodcom závažných akútnych respiračných ochorení. Jeho hlavná cesta prenosu 

je cez veľké a malé respiračné kvapôčky, ako aj priamy a nepriamy kontakt. Optimalizácia 

parametrov procesu výroby Cu filtrov s riadenou pórovitosťou a veľkosťou pórov určuje smer 

vývoja filtrov s vysokou plochou merného povrchu, čo umožní zachytiť maximálne množstvo 

škodlivých mikroorganizmov. 

Testovali sa štyri typy medených práškov a práškovou technológiou boli vyrobené štyri typy filtrov. 

Boli študované technologické parametre, mikroštruktúra, röntgenová analýza a fraktografia filtrov. 

Tlakové straty vo filtri P-Cu-AW315 ( AW - atomizácia vodou; 315 max. veľkosť zŕn v µm) 

vykazovali veľmi priaznivú hodnotu pre použitie filtra v polomaskách, ktoré spĺňajú požiadavky 

európskych noriem (EN). Meranie rôntgenovej tomografie sa uskutočnilo na lúči I12-JEEP. 

Relatívny objem zŕn a pórov bol odhadnutý (na základe výsledkov segmentácie) na približne 50 % 

až 50 % skúmaného objemu filtra. 
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BALLÓKOVÁ, Beáta - LÁZÁR, Marián - JASMINSKÁ, Natália - MOLČANOVÁ, Zuzana - 

MICHALIK, Štefan - BRESTOVIČ, Tomáš - ŽIVČÁK, Jozef - SAKSL, Karel. Development and 

testing of copper filters for efficient application in half-face masks. In Applied Sciences, 2022, vol. 

12, 6824. (2021: 2.838 - IF, Q2 - JCR, 0.507 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Typ: ADCA 

  

 

2.3.3. Výsledky na báze medzinárodnej spolupráce 
 

Report on international scientific collaboration in 2022: 

Title: Synthesis, microstructure, and mechanical properties of novel high entropy carbonitrides 

Collaborative partner: School of Engineering and Materials Science, Queen Mary University of 

London, Mile End Road, London, E1 4NS, UK 

Publication: Y. Wang, T. Csanádi, H. Zhang, J. Dusza, M.J. Reece, Synthesis, microstructure, and 

mechanical properties of novel high entropy carbonitrides, Acta Mater. 231 (2022) 117887. 

Autor výsledku:  MSc. Tamás Csanádi 

 

A series of novel (Hf0.25Ta0.25Zr0.25Nb0.25)CxN1–x (x=1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, and 0.5) high 

entropy ceramics were successfully synthesised from transition metal monocarbides and 

mononitrides using spark plasma sintering. The effect of the [N]/([C]+[N]) ratio on the 

microstructure, phase compositions, bonding characteristics, and mechanical properties was 

investigated for the first time. The lattice parameter of the solid solution phases gradually decreased 

with increasing nitrogen ratio. There was no obvious change in the chemical bonding with 

increasing nitrogen ratio as determined from the XPS data. The hardness and modulus of the 

HECxN1–x ceramics both decreased by about 12% when the [N]/([C]+[N]) ratio increased from 0 

to 0.5. Compared with the rule of mixture values (RoM) of the monocarbides/mononitrides for each 

composition, the HECxN1–x ceramics showed an increase of 30-37% in hardness and 7-11% in 

indentation modulus (Fig. 1). 

  

 

 
  

 Fig. 1: Experimental (a) hardness and (b) indentation modulus of the HECxN1–x samples (solid 

symbols) along with RoM values (open symbols) as a function of VEC and [N]/([C]+[N]). 

  

 

Názov výsledku: Luminiscencia polymorfných LnNbO4 a LnTaO4 tenkých filmov na báze 

neodýmu, samária a europia. 

zodp. rieš. RNDr. H.Bruncková, PhD.  (2020-2022) 

projekt VEGA - 2/0037/20: Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov 
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pre luminiscenčné senzory. 

  

Výsledok uvádza dva efekty, ktoré vplývajú na vývoj štruktúry polymorfných tenkých filmov 

niobičnanov LnNbO4 a tantaličnanov  LnTaO4 na báze lantanoidov (Ln = Nd, Sm, Eu). Prvý 

charakterizuje ako typ lantanoidu určuje vznik monoklinickej fázy M-LnNbO4  a M´- LnTaO4 v 

procese žíhania, zatiaľ čo druhý sa týka optimálnej koncentrácie Ln3+ ionov na zlepšenie 

luminiscenčných vlastností filmov. Tenké filmy s hrúbkou ∼100 nm boli pripravené sol-gel a 

spin-coating metódou na Al2O3 substrátoch s medzivrstvou PbZrO3 a žíhaním pri 1000°C. Vo 

filmoch bola stanovená zmiešaná štruktúra monoklinickej fázy v koexistencii s ortorombickou 

alebo tetragonálnou fázou s prítomnosťou Nd3+ a  Sm3+/Sm2+ prípadne Eu3+/Eu2+ iónov. 

Fotoluminiscenčná štúdia potvrdila charakteristické intra-4f prechody trojmocných iónov Nd, Sm a 

Eu (Obr. 1). Vynikajúce luminiscenčné vlastnosti filmov z nich robia novú potenciálnu skupinu pre 

viditeľné a/alebo blízke infračervené aplikácie, ako sú senzory a zobrazovacie zariadenia. 
  

 
Obr. 1 Mikroštruktúra a luminiscenčné vlastnosti LnNbO4 a LnTaO4 tenkých filmov 

na báze neodýmu, samária a europia. 

  

  

BRUNCKOVÁ, Helena – ROCHA, Lucas Alonso – NASSAR, Eduardo Jose – MOSCARDINI, 

Susane Bonamin – KOLEV, Hristo. Luminescence properties of neodymium, samarium, and 

europium niobate and tantalate thin films. In Luminescence : The journal of biological and chemical 

luminescence, 2022, vol. 37, p. 642-655. (2021: 2.613 – IF, Q3 – JCR, 0.391 – SJR, Q2 – SJR). 

ISSN 1522-7235. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/bio.4205 Typ: ADCA 

  

Publikácia bola realizovaná v rámci spolupráce so spoluautormi z Univerzity Franca v Brazílii 

(prof. L. A. Rocha a kol.), Ústavu katalýzy Bulharskej akadémie vied (prof. H. Kolev) a ÚMV 

SAV. 

 

Názov výsledku: Štruktúrna analýza chemicky gradientných filmov s binárnou a ternárnou 

kompozíciou 

Autori výsledku: doc. Ing. Ondrej Milkovič, PhD. a kol. 

 

Výskum priniesol mapovanie štruktúry gradientného zloženia naprašovaného materiálu v 

magnetickom poli. 

Highlights: 

• Novel high throughput methodology to understand atomistic structure of thin film metallic glass 
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combinatorial libraries on polymer substrates. 

• Co-sputtered CuZr films exhibit dual-phase microstructure that could not be produced by 

conventional methods according to the CuZr phase diagram. 

• Linear phase ratio between amorphous Cu51Zr14 and nanocrystalline α-Zr as a function Zr 

content (25–80 at%), forming a mechanical mixture. 

• Real space HR-STEM analyses of representative composition substantiate XRD results. 

 

PUTZ, B. - MILKOVIČ, Ondrej - MOHANTY, Gaurav - IPACH, R. - PETHÖ, L. - GAMCOVÁ, 

Jana - MAEDER, X. - EDWARDS, T.E.J. - SCHWEIZER, P. - CODURI, M. - SAKSL, Karel - 

MICHLER, Johann. Structural characterisation of Cu-Zr thin film combinatorial libraries with 

synchrotron radiation at the limit of crystallinity. In Materials and Design, 2022, vol. 218, 110675. 

(2021: 9.417 - IF, Q1 - JCR, 1.802 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0261-3069. Typ: ADCA 
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2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)  

 

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  
Počet v r. 2022/ 

doplnky z r. 2021 

 1. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v domácich  

 vydavateľstvách (AAB, ABB) 
0 / 0 

 2. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v zahraničných  

 vydavateľstvách (AAA, ABA) 
2 / 0 

 3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  

 v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB) 
1 / 0 

 4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  

 v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, CAA) 
1 / 0 

 5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich  

 vydavateľstvách (ABD) 
0 / 0 

 6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných  

 vydavateľstvách (ABC) 
0 / 0 

 7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  

 a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD) 
0 / 0 

 8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  

 a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách  
 (BBA, ACC) 

0 / 0 

 9. Vedecké práce registrované v Current Contents Connect  
 (ADCA, ADCB, ADDA, ADDB) 

63 / 4 

 10. Vedecké práce registrované vo Web of Science Core Collection alebo  

 Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB) 
4 / 4 

 11. Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  
 (ADFA, ADFB) 

0 / 0 

 12. Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  
 (ADEA, ADEB) 

2 / 0 

 13. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  
 (AEDA) 

0 / 0 

 14. Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  
 (AECA) 

0 / 0 

 15. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 (AFB, AFD) 

14 / 0 

 16. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 (AFA, AFC) 

1 / 0 

 17. Vydané periodiká evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS 1 

 18. Ostatné vydané periodiká 2 

 19. Zostavovateľské práce knižného charakteru  
 (FAI) 

1 / 0 

 20. Preklady vedeckých a odborných textov  
 (EAJ) 

0 / 0 

 21. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách  
 (BDA, BDB) 

0 / 0 

 22. Recenzie v časopisoch a zborníkoch  
 (EDI) 

0 / 0 

Evidujú sa len tie práce zamestnancov a doktorandov, v ktorých je uvedená afiliácia k organizácii  
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Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisu 

 Kvartil vedeckého časopisu Q1 Q2 Q3 Q4 Spolu 

 Podľa IF z r. 2021 (zdroj JCR)  
 Počet článkov / doplnky 

28 / 0 25 / 3 8 / 0 5 / 1 66 / 4 

 Podľa SJR z r. 2021 (zdroj Scimago)  
 Počet článkov / doplnky 

39 / 2 21 / 2 6 / 4 1 / 0 67 / 8 

    

Tabuľka 2g Ohlasy 

 OHLASY Počet v r. 2021/ 

doplnky z r. 2020 

 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 1572 / 0 

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 178 / 2 

 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10,  

 3.2, 4.2) 
0 / 0 

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  

 indexoch (3, 4, 3.1, 4.1) 
5 / 0 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 

  

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  

Tabuľka 2h Vedecké podujatia 

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  45 

Prednášky a vývesky na národných vedeckých podujatiach  57 

  

2.6. Vyžiadané prednášky 
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, 

AFH) 

  

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 

AFE Abstrakty vyžiadaných príspevkov z medzinárodných konferencií publikované 

 

AFE01     DUSZA, Ján. Deformation and fracture of advanced ceramics at small-scale during 

micro/nano mechanical testing. In 15th international ceramics congress : CIMTEC 2022. Perugia, 

20.-24.6.2022. - B.V., 2022. 

 AFE02     DUSZA, Ján. Deformation and fracture of high-entropy ceramics. In Ceramics in 

Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022. ISBN 978-83-942760-9-6. 

AFE03     LOFAJ, František - KVETKOVÁ, Lenka - ROCH, T. - KABÁTOVÁ, Margita - 

HVIŠČOVÁ, Petra - MIKULA, Marian. Mechanical properties and thermal stability of high target 

utilization sputtered TiNbVTaZrHf based nitride and carbide coatings. In Ceramics in Europe 2022 

: Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, p. 213. ISBN 978-83-942760-9-6. 

AFE04     SAKSL, Karel. High-entropy alloys for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st 

international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. - Ostrava : Tanger Ltd., 

2022, p. 27. ISBN 978-80-88365-02-0. 

AFE05     TATARKO, Peter** - GRASSO, Salvatore - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - ÜNSAL, 

Hakan - HOSSEINI, Naser - ZHUKOVA, Inga - DLOUHÝ, Ivo - REECE, Michael J. Development 

of highly textured diboride ceramics using magnetic and electric fields. In 6CSCS-2022. 6th 

Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials, June 28-29, 2022, Belgrade, Serbia : 

Programme and book of abstracts. Eds. Branko Matović, Aleksandra Dapčević, Vladimir V. Srdić. - 

Belgrade, Serbia : Institut za multidisciplinarna istraživanja, 2022, p. 31. ISBN 987-86-80109-23-7. 
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Abstrakty vyžiadaných príspevkov z medzinárodných konferencií nepublikované 

OROSZOVÁ, L.: Materiály pre absorpčné uskladnenie vodíka. Energetika a životní prostředí 2022. 

Ostravice, 12.-14.9.2022 

LOFAJ, F.: Transfer layer evolution in hybrid PVD/PECVD HiPIMS W.C:H coatings during 

friction in different environment. Energy week 2022. Hydrogenius and I2cner joint research 

symposium. Kyushu, 24.-28.1.2022 

CSANÁDI, T.: Strengthening and plasticity of high-entropy carbide grains at the micro-scale. 

ISNNM2022. 17th International symposium on novel and nano materials. Jeju, 14.-18.11.2022 

SAKSL, K.: Residual stresses of explosively welded bimetals studied by hard XRD. MSMF10. 10th 

international conference on materials structure and micromechanics of fracture. Abstract booklet. 

Brno, 12.-14.9.2022 

HVIZDOŠ, P.: Novel ultra high temperature ceramics based on high entropy carbides, 1st 

International Conference on Materials Sciences and Technology (MatScience-2022), December 

13-15th 2022, Khenchela. Algeria, keynote lecture 

  

2.6.2. Vyžiadané prednášky na národných vedeckých podujatiach 
AFF Abstrakty vyžiadaných príspevkov z domácich konferencií publikované 

AFF01 CSANÁDI, Tamás. Micro/nanomechanics of ZrB2 grains: The influence of anisotropy, 

temperature and dislocations. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book 

of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : 

Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 5. ISBN 978-80-89782-14-7. 

AFF02  DUSZA, Ján. Metallography and fractography of high entropy ceramics. In Metallography 

and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and 

materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter 

Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 16. ISBN 978-80-553-4064-7. 

AFF03  DUSZA, Ján. Micro/nanomechanical testing of high entropy ceramics. In 15th conference 

on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika 

Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 

2022, p. 10. ISBN 978-80-89782-14-7. 

AFF04  SAKSL, Karel. High entropy alloys for energy stotage. In The 6th International conference 

on nanomaterials: Fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 16.-19.10.2022. 

Edited by Jana Shepa ; reviewed by Erika Múdra, Ivan Shepa. - Košice : Prírodovedecká fakulta 

UPJŠ, 2022, p. 21. ISBN 978-80-5740127-8. 

AFF05  SOPČÁK, Tibor** - MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, 

Radoslava - BRUS, Jiří - URBANOVÁ, M. - KROMKA, František - PODOBOVÁ, Mária - 

FÁBEROVÁ, Mária. Glycerol-citrate polymer incorporation into calcium phosphate cements. In 

The 6th International conference on nanomaterials: Fundamentals and applications : Book of 

abstracts. Košice, 16.-19.10.2022. Edited by Jana Shepa ; reviewed by Erika Múdra, Ivan Shepa. - 

Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2022, p. 124-125. ISBN 978-80-5740127-8. 

AFF06  STREČKOVÁ, Magdaléna** - PETRUŠ, Ondrej - BERA, Cyril - GUBÓOVÁ, Alexandra 

- ORIŇAKOVÁ, Renáta. Transition bimetallic phosphides for electrocatalytic water decomposition. 

In The 6th International conference on nanomaterials: Fundamentals and applications : Book of 

abstracts. Košice, 16.-19.10.2022. Edited by Jana Shepa ; reviewed by Erika Múdra, Ivan Shepa. - 

Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2022, p. 129-130. ISBN 978-80-5740127-8. 

AFF07  ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - VARCHOLOVÁ, Dagmara - SAKSL, Karel. 

Materials for hydrogen absorption storage. In Metallography and Fractography 2022 : 18th 

international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. 

Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical 
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University, 2022, p. 14. ISBN 978-80-553-4064-7. 

  

Abstrakty vyžiadaných príspevkov z domácich konferencií nepublikované 
DUSZA, J.: Microstructure, mechanical and tribological properties of high entropy ceramics 

nano/micro level. 26. Konferencia slovenských fyzikov. Zborník abstraktov 

CSANÁDI, T.: Nanomechanical testing of ZrB2 ultra-high temperature ceramics: The effect of 

anisotropy, temperature and dislocations. 26. Konferencia slovenských fyzikov. Zborník abstraktov 

Medvecký, Ľ. Základné charakteristiky aplikovaných biomateriálov, In:Perspektívy aplikácie 

aktuálnevyvíjaných biomateriálov pre kožné a osteochondrálne defekty, Vzdelávací, vedecký a 

výskumný inštitút AGEL n.o., Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. v spolupráci s Ústavom 

materiálového výskumu SAV v Košiciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach, 8.6.2022, Nemocnica Šaca a.s. 

SAKSL, K.: Vývoj materiálov novej generácie pre absorbčné uskladnenie vodíka. Fórum inžinierov 

a technikov Slovenska 2022. 15. Celonárodná konferencia. Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku. 

Košice, 17.3.2022 

  

2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 
HVIZDOŠ, P.: Moderné keramické vysoko-teplotné materiály na báze vysoko-entropických 

karbidov, Seminár z fyziky kondenzovaných látok, (letný semester, akademický rok 2021/2022), 

Katedra fyziky kondenzovaných látok,  Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 

24.3.2022 

CSANÁDI, T.: 1. 5-8 June 2022 – Snowbird, Utah, USA: ECI – UHTCs – Materials for extreme 

environment applications V, Presentation: Plasticity of ZrB2 grains duringmicropillar compression: 

The effect of anisotropy, temperature and dislocations 

CSANÁDI, T.: 10-14 July 2022 – Krakow, Poland: Ceramics in Europe 2022     Presentation: 

Strengthening and plasticity in a (Hf-Ta-Zr-Nb)C high- entropy  carbide           

CSANÁDI, T.: 14-18 November 2022 – virtual event: 17th International Symposium on Novel  

and  Nano Materials Invited presentation: Strengthening and plasticity of high-entropy carbide 

grains at the micro-scale 

 

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2022  
 

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol v roku 2022 udelený patent  
 

a) na Slovensku  
 

b) v zahraničí  
 

2.7.2. Vynálezy prihlásené v roku 2022  
 

a) na Slovensku  
     

Názov vynálezu: Spôsob cielenej tvorby štruktúry v disperzne spevnenom nanokompozite 

Cu-Al2O3-MgO určenom na výrobu vysokoteplotných asplikácií v elektrotechnickej poraxi         

Číslo prihlášky: PP 109-2022     

Dátum priority: 21.11.2022     

Majiteľ / spolumajiteľ: ÚMV SASV, v.v.i. Košice     

Pôvodcovia vynálezu: Ďurišinová Katarína, Szabó Juraj, Ďurišin Juraj, Milkovič Ondrej, doc. Ing. 

Juraj Ďurišin, PhD.  
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Názov vynálezu: Kompozitný biocementový systém          

Číslo prihlášky: PP 117-2022     

Dátum priority: 5.12.2022     

Majiteľ / spolumajiteľ: ÚMV SASV, v.v.i. Košice     

Pôvodcovia vynálezu: Medvecký Ľubomír, Štulajterová Radoslava, Giretová Mária, doc. MVDr. 

Lenka Krešáková, PhD., doc. MVDr. Katarína Vdovjaková, PhD.  

   

b) v iných krajinách ako prioritná prihláška  
 

c) PCT  
 

d) EP  
 

e) v iných krajinách v rámci tzv. národnej fázy po PCT, resp. po validácii EP  
 

2.7.3. Úžitkové vzory na Slovensku  
 

a) prihlásené v roku 2022  
 

b) udelené v roku 2022  
 

2.7.4. Realizované vynálezy  
 

a) predané patenty resp. prihlášky vynálezov (v prípade úplnej zmeny majiteľa patentu)  
 

b) predané licencie (v prípade že majiteľom ostáva organizácia SAV)  
 
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2022 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore 

so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  
  

 

2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)  
 

Tabuľka 2i Experti hodnotiaci národné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Ballóková Beáta     VEGA 1 

   Hvizdoš Pavol     KEGA 1 

   Kovalčíková Alexandra     VEGA 1 

   Medvecký Ľubomír     VEGA 1 

   Milkovič Ondrej     VEGA 1 

   Sopčák Tibor     VEGA 1 

   Strečková Magdaléna     VEGA 2 

  

  

2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  
 

Počet autorov hesiel: 0  
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2.10. Recenzovanie knižných publikácií a príspevkov vo vedeckých časopisoch  
  

Tabuľka 2j Počet vypracovaných recenzií na vedecké monografie, vedecké štúdie a zborníky 

Meno pracovníka 

Ved. monografie Príspevky v časopisoch Zborníky 

Domáce 
Zahra-  

ničné 

WoS, 

SCOPUS 

Iné 

databázy 
Ostatné Domáce 

Zahra-  

ničné 

 Birčáková Zuzana 0 0 11 0 0 3 0 

 Bruncková Helena 0 0 6 0 0 0 0 

 Bureš Radovan 0 0 45 0 0 0 0 

 Csanádi Tamás  0 0 6 0 0 0 0 

 Dusza Ján 0 0 7 0 0 0 0 

 Falat Ladislav 0 0 5 0 0 0 0 

 Homolová Viera 0 0 7 0 0 0 0 

 Hvizdoš Pavol 1 0 21 0 0 0 0 

 Kovaľ Vladimír 0 0 17 0 0 0 0 

 Kovalčíková Alexandra 0 0 5 0 0 3 0 

 Kvetková Lenka 0 0 3 0 0 0 0 

 Lofaj František 0 0 26 0 0 3 0 

 Medvecký Ľubomír 0 0 7 0 0 0 0 

 Milkovič Ondrej 0 0 6 0 0 0 0 

 Milyutin Vasily 0 0 5 0 0 0 0 

 Múdra Erika 1 0 4 0 0 0 0 

 Sedlák Richard 0 0 8 0 0 0 0 

 Shepa Ivan 0 0 5 0 0 1 0 

 Sopčák Tibor 0 0 12 0 0 0 0 

 Strečková Magdaléna 0 0 4 0 0 0 0 

 Vojtko Marek 0 0 3 0 0 0 3 

 Spolu 2 0 213 0 0 10 3 

  

  

2.11. Iné informácie k vedeckej činnosti. 
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3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 

zdrojov pre vedu a techniku  

  

 

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  
 

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2022 

Forma Počet k 31.12.2022 
Počet 

doktorandov 

po 

doktorandskej 

skúške 

Počet ukončených doktorantúr v 

r. 2022 

Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet 
z toho 

novoprijatí 

ukončenie 

úspešnou 

obhajobou 

predčasné 

ukončenie 
neúspešné 

ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Denná zo zdrojov SAV 5 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 

 Denná z iných zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Externá 4 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 

 Spolu 9 3 1 1 5 0 1 1 1 1 0 0 

 Z toho zahraničných 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Súhrn 12 2 5 2 2 0 

Uvádzajte len doktorandov organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie.  

Riadok „Spolu“ je súčtom troch riadkov nad ním. Každá bunka v riadku „Súhrn“ vyjadruje celkový počet doktorandov 

(mužov a žien spolu), čiže je súčtom príslušných dvoch buniek z riadku „Spolu“. V stĺpci „Počet doktorandov po 

doktorandskej skúške“ sa uvádza počet doktorandov, ktorí počas roku 2022 boli aspoň 1 deň doktorandami po 

doktorandskej skúške. Sú číselne zahrnutí aj v predchádzajúcich stĺpcoch.  

Pod predčasným ukončením rozumieme ukončenie bez obhajoby dizertačnej práce pričom doktorand neabsolvoval celú 

štandardnú dĺžku štúdia. Pod neúspešným ukončením rozumieme ukončenie bez úspešnej obhajoby dizertačnej práce, 

pričom študent absolvoval celú štandardnú dĺžku štúdia.  
  

  

 

3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
  

 

Tabuľka 3b Počty preradení z dennej formy na externú a z externej na dennú 

Pôvodná 

forma 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Externá Externá 

Nová forma 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Externá 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Externá 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Počet 0 1 0 0 0 0 

  

  

3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
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Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2022 úspešnou obhajobou 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

Ing. František 

Kromka 

interné 

štúdium 

hradené 

z 

prostrie

dkov 

SAV 

9 / 2018 8 / 2022 2381 strojárstvo 

doc. Ing. Ondrej 

Milkovič PhD., 

Ústav 

materiálového 

výskumu SAV, 

v. v. i. 

Fakulta 

materiálov, 

metalurgie a 

recyklácie TUKE 

Mgr. Jana 

Milkovičová 

interné 

štúdium 

hradené 

z 

prostrie

dkov 

SAV 

9 / 2018 8 / 2022 2381 strojárstvo 

doc. RNDr. 

Pavol Hvizdoš 

DrSc., Ústav 

materiálového 

výskumu SAV, 

v. v. i. 

Fakulta 

materiálov, 

metalurgie a 

recyklácie TUKE 

  

  

3.4. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou v 

nadštandardnej dĺžke štúdia  
  

 

Tabuľka 3d Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2022 úspešnou obhajobou v 

nadštandardnej dĺžke štúdia 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

  

  

3.5. Uplatnenie absolventov doktorandského štúdia  
  

Tabuľka 3e Prehľad uplatnenia absolventov doktorandského štúdia 

Počet absolventov 

PhD. štúdia v 

roku 2022 

(obhajoba leto 

2022) 

z toho koľkí sa 

zamestnali vo 

výskume (SAV, 

univerzity, 

rezortné 

výskumné ústavy) 

z toho koľkí sa 

zamestnali v praxi 

mimo výskum, 

kde využívajú 

svoju kvalifikáciu 

z toho koľkí sa 

zamestnali v 

praxi, kde 

nevyužívajú svoju 

kvalifikáciu 

z toho koľkí boli 

nejaký čas 

nezamestnaní 

1 1 0 0 0 

  

  

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A. 
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3.6. Medzinárodné doktorandské štúdium  
 

Tabuľka 3f Počet študentov v medzinárodných programoch doktorandského štúdia 

Cotutelle Co-direction Iné 
Zahraniční doktorandi  

štátne občianstvo/počet 

0 0 0 IND/2, UKR/1 

Zahraniční doktorandi sú doktorandi v dennej alebo externej forme štúdia, ktorí sú občanmi iných krajín.  

Doktorandi školení v rámci Cotutelle alebo Co-direction sa do posledného stĺpca nezapočítavajú.  
 

3.7. Zoznam študijných odborov, na ktoré má ústav uzatvorenú rámcovú dohodu, s uvedením 

VŠ  
 

Tabuľka 3g Zoznam študijných odborov, na ktoré má ústav uzatvorenú rámcovú dohodu, s 

uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 

Názov študijného odboru 

(ŠO) 
Číslo ŠO 

Názov 

doktorandského 

študijného programu 

Doktorandské štúdium 

uskutočňované na  
 (univerzita/vysoká škola a 

fakulta) 

 fyzika  1160  Progresívne materiály  Prírodovedecká fakulta UPJŠ 

 strojárstvo  2381 Náuka o materiáloch  
 Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie TUKE 

 elektrotechnika  2675 
Biomedicínske 

inžinierstvo  
Strojnícka fakulta TUKE 

Názov a číslo študijného odboru vyplňte/vyberte podľa aktuálne platného zoznamu študijných odborov 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1. Názov doktorandského študijného programu v stĺpci 3 je 

potrebné vložiť ako voľný text.  

Do 31. 8. 2023 študujú študenti doktorandského štúdia zaradení do študijných programov podľa zoznamu MŠVVaŠ, 

platného do 1. 9. 2019. Pre týchto študentov je potrebné napísať názov programu ako voľný text do stĺpca 3 a 

nevyplňovať stĺpce 1 a 2.  
 

Tabuľka 3h Účasť na pedagogickom procese  

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí boli menovaní  

 do odborových  

 komisií pre doktorandské  

 štúdium 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí pôsobili ako členovia  

 vedeckých rád univerzít,  

 správnych rád univerzít a fakúlt 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí získali vyššiu vedeckú,  

 pedagogickú hodnosť  

 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. 

(strojárstvo) 

 prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. 

(Univerzita J. Selyeho v 

Komárne) 

 RNDr. Zuzana Birčáková, PhD. 

(IIa) 

 doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, 

DrSc. (strojárstvo) 

 prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. 

(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach) 

 MVDr. Mária Giretová, PhD. 

(IIa) 

 doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, 

DrSc. (elektrotechnika) 

 doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, 

DrSc. (Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie TUKE) 

 RNDr. Vladimír Kovaľ, DrSc. 

(I) 

 doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, 

DrSc. (fyzika kondenzovaných 

látok a akustika) 

 doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, 

DrSc. (Prírodovedecká fakulta 

UPJŠ) 

 Ing. František Kromka, PhD. 

(IIb) 

 doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, 

DrSc. (strojárstvo) 

 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 

(Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie TU v Košiciach) 

 Ing. Erika Múdra, PhD. (IIa) 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1
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 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 

(fyzikálna chémia) 

 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 

(Univerzita J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem, Fakulta strojního 

inženýrst) 

 RNDr. Tibor Sopčák, PhD. (IIa) 

 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 

(fyzika kondenzovaných látok a 

akustika) 

 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 

(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach) 

 RNDr. Vladimír Kovaľ, DrSc. 

(DrSc., Slovenská Akadémia 

Vied) 

 doc. Ing. Karel Saksl, DrSc. 

(fyzika kondenzovaných látok a 

akustika) 

 RNDr. Magdaléna Strečková, 

PhD. (Prírodovedecká fakulta 

UPJŠ) 

 Ing. František Kromka, PhD. 

(PhD., Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie TUKE) 

 doc. Ing. Karel Saksl, DrSc. 

(strojárstvo) 
   

 Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc. 

(DrSc., Slovenská Akadémia 

Vied) 

 RNDr. Magdaléna Strečková, 

PhD. (fyzikálna chémia) 
      

  

 

3.8. Údaje o pedagogickej činnosti  
  

Tabuľka 3i Prednášky a cvičenia vedené v roku 2022 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 4 0 9 0 

 Celkový počet hodín v r. 2022 58 0 75 0 

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, 

univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.  
  

 

Tabuľka 3j Aktivity pracovníkov na VŠ 

1. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  

 diplomových a bakalárskych prác 
3 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 4 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 9 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 21 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 6 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 4 

7. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  

 prác 
2 

8. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  

 prác 
4 

9. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  

 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 
2 
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3.9. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 

 

V roku 2022 bolo na ÚMV SAV, v.v.i. do doktorandského štúdia zaradených 12 doktorandov, z 

toho  8 v dennej forme a 4 v externej forme štúdia. V roku 2022 bola prijatá na doktorandské 

štúdium 1 doktorandka v dennej forme. Doktorandské štúdium (DŠ) úspešnou obhajobou 

dizertačnej práce ukončili 2 doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia. Jeden doktorand v 

externej forme má prerušené doktorandské štúdium, dvaja doktorandi v externej forme predčasne 

ukončili doktorandské štúdium. 

Na základe Dohôd o spolupráci pri vzdelávaní doktorandov s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v 

Košiciach,  s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE v Košiciach a so Strojníckou 

fakultou TUKE v Košiciach vykonávajú na ÚMV SAV, v.v.i. vedeckú časť doktorandského 

vzdelávania 5 doktorandi. 

V spolupráci s priemyselnými partnermi prebieha aj doktorandské štúdium externých doktorandov. 

V r. 2022 prebiehalo štúdium v externej forme pre 2 doktorandov zo  spoločnosti FECUPRAL, 

Prešov. 

  

Zahraniční doktorandi na ÚMV SAV: 

- MSc. Ihor Koribanich 

- Ing. Soundaryia Ravi 

- Ing. Yogesh Kumar Ravikumar 

- MSc. Dóra Zalka 

  

Internacionalizácia aktivít: 

-  Dr. Vasily Milyutin (Rusko)- program SASPRO, 365 dní 

- MSc. Maria Agheb (Irán)- program SAIA -  85 dní 

- Bc. Elisabeth Ballok (Rakúsko) - stáž , 22 dní 

- doc. Vitaliy Bilanych (Ukrajina) - program SAIA, 184 dní 

  

V r. 2022 boli prijatí 2 výskumníci ohrození konfliktom na Ukrajine, financovaní z prostriedkov 

úradu vlády SR: 

-  prof. Ing. Vasil Iefremenko (Ukrajina) - výzva Štipendiá pre excelentných výskumníkov 

ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine, 92 dní 

-  doc. Ing. Yuliia Chabak  (Ukrajina) - výzva Štipendiá pre excelentných výskumníkov 

ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine, 92 dní 
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca  

 

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2022 

alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 

podujatia  
  

Metalografia/Fraktografia 2022, Vysoké Tatry, 92 účastníkov, 27.04.-29.04.2022 

Metalografia/Fraktografia 2022, spoločná konferencia s FMMR TUKE, Košice. Vysoké Tatry, 27. 

– 29. 04. 2022, Ján Dusza, jdusza@saske.sk (programový a organizačný výbor)  

Podujatie nadviazalo na tradíciu pôvodne dvoch samostatných konferencií METALLOGRAPHY a 

FRACTOGRAPHY (tradične organizovaná ÚMV SAV), ktoré sa usporadúvali striedavo v 

trojročných intervaloch. Zameranie zjednotenej konferencie sa rozšírilo tak, aby zahŕňalo nielen 

oblasť kovových materiálov, ale aj početné nové pokročilé materiály a technológie. Účastníci, v 

počte 92, z toho 56 domácich a 36 zahraničných, pochádzali z univerzít, akademických 

výskumných inštitúcií a rôznych priemyselných odvetví zo 6 krajín: Česká republika, Poľsko, 

Rakúsko, Chorvátsko, Holandsko a Slovensko. Prezentované boli 4 vyzvané prednášky, 21 

prednášok a 28 posterov, ktoré umožnili účastníkom oboznámiť sa s najnovšími výsledkami v 

oblasti výskumu progresívnych materiálov a technológií.  

Konferenčný zborník bude publikovaný ako samostatné číslo indexovaného periodika (SCOPUS) 

prostredníctvom Trans Tech Publication, Ltd.  

  

ECF 23, European Conference on Fracture, Special topic: TC06 Fracture mechanics and fracture of 

advanced ceramics,  Funchal, Portugalsko, 1000 účastníkov, 26.06.-02.07.2022 

Ide o pravidelnú konferenciu organizovanú ESIS (European Structural Integrity Society), kde naši 

pracovníci spoluorganizovali a predsedali špecializovanému Sympóziu TC06 - Fracture mechanics 

and fracture of advanced ceramics. Ide o konferenciu celoeurópskeho významu s účastníkmi z 

celého sveta. Na konferencii sa zúčastnilo okolo 1000 vedcov, okrem plenárnych prednášok 

rokovania prebiehali v 17 špecializovaných sympóziách.   

 

LMV 2022, Košice, 50 účastníkov, 11.11.-13.11.2022 

V dňoch 11.-13.5.2022 sa v budove PROMATECHu ÚMV SAV v.v.i. v Košiciach konal 15. ročník 

medzinárodnej konferencie Lokálne mechanické vlastnosti 2022 

(http://lmp-conference.cz/index.php). Konferencie sa zúčastnili viacerí zahraniční vedci, pracujúci v 

oblasti výskumu materiálov. Najmä v oblasti nanoindentácie a elektrónovej mikroskopie, s cieľom 

nadobudnúť nové poznatky o výskume a práci iných vedeckých kolektívov, čo prinieslo rôzne nové 

možností bádania. Príspevky z konferencie budú uverejnené v časopise Powder Metallurgy Progress 

(PMP) v roku 2023.   

 

17th International Symposium on Novel and Nano Materials, Jeju, Kórea, 500 účastníkov, 

14.11.-18.11.2022 

Tamás Csanádi sa zúčastnil na organizácii konferencie ISNNM 2022, ktorá sa konala na ostrove 

Jeju v Južnej Kórei v dňoch 14. – 18. novembra 2022, ako organizátor spolu s Dr. Sung-Soo Ryu 

(http://isnnm.org/?page_id=176). Vzhľadom na načasovanie a nízku výšku dostupného rozpočtu 

projektu sa náš pracovník tejto konferencie zúčastnil online. Konferencia má celosvetový význam s 

počtom účastníkov cez 500. T. Csanádi zároveň predniesol pozvanú prednášku 

(http://isnnm.org/?page_id=180#RMH) a predsedal špecializovanému sympóziu (RMH).  

 

1st International Conference on Materials Sciences and Technology (MatScience-2022), Khenchela. 

Algeria , 500 účastníkov, 13.12.-15.12.2022 

Jednalo sa o vôbec prvú konferenciu svojho druhu v Alžírskej republike. P. Hvizdoš bol zapojený 
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do organizácie a zostavovania vedeckého programu, bol keynote speakerom a predsedal niekoľkým 

sekciám. Na konci konferencie bolo podpísané memorandum o porozumení medzi ÚMV SAV, 

v.v.i. a Univerzitou Khenchela. Konferencie sa zúčastnilo asi 500 účastníkov, okrem SR hlavne 

domácich a z arabských krajín, a ďalej z Francúzska, Nemecka, Chorvátska, Švédska, USA, a 

Veľkej Británie.   

 

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2023 

(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 

zodpovedného pracovníka)  
  

Fractography of Advanced Ceramics 2023, FAC 2023/Fraktografia pokrokových keramických 

materiálov 2023, FAC 2023, Leoben, Rakúsko, 03.09.-05.09.2023, (Ján Dusza, +421/55/7922 489, 

jdusza@saske.sk)  

 

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 

konferencií  
 

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Andrejovská Jana 0 0 1 

 Ballóková Beáta 0 1 0 

 Dusza Ján 1 0 0 

 Hviščová Petra 0 0 1 

 Hvizdoš Pavol 2 1 1 

 Kovalčíková 

Alexandra 
0 0 1 

 Kvetková Lenka 0 1 0 

 Lofaj František 0 0 1 

 Múdra Erika 0 0 1 

 Petruš Ondrej 0 1 0 

 Shepa Ivan 0 1 0 

 Spolu 3 5 6 

  

4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 

komitétoch SR  
 

Prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr.h.c.  

 

Croation Metallurgical Society, Chorvátsko (funkcia: člen)  

 

Ing. Radovan Bureš, CSc.  

 

AMPERE (funkcia: člen) 

IEEE Magnetic Society (funkcia: člen)  

 

doc. Ing. Eva Dudrová, CSc.  

 

Croation Metallurgical Society, Chorvátsko (funkcia: člen) 

Česká společnost pro nové materiály a technológie (funkcia: člen)  
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prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.  

 

A von Humboldt Alumni Association (funkcia: člen) 

Board of advisors  Amerického biografického ústavu (funkcia: člen research) 

Collegium Talentum (funkcia: člen Predsedníckej rady) 

ESIS, TC 6 Ceramics (funkcia: predseda) 

Euroscience (funkcia: člen) 

Maďarská akadémia vied (funkcia: člen) 

World Science of Ceramics (funkcia: člen) 

Zahraničná spoločnosť Maďarskej akadémie vied (funkcia: člen)  

 

Ing. Mária Fáberová  

 

AMPERE (funkcia: členka)  

 

RNDr. Viera Homolová, PhD.  

 

Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee, súčasť APDIC (funkcia: člen)  

 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.  

 

European Powder Metallurgy Association (EPMA)  (funkcia: člen) 

Eurpean Ceramic Society (funkcia: člen) 

Marie Curie Association (funkcia: člen) 

Mentoring committee, Center on Biomaterials for Orthopaedic and Dental applications, Indian 

Institute of Science, Bangalore, India (funkcia: člen)  

 

RNDr. František Kováč, CSc.  

 

Croation Metallurgical Society, Chorvátsko (funkcia: člen)  

 

RNDr. Vladimír Kovaľ, DrSc.  

 

Fulbright Association (funkcia: člen) 

Marie Curie Association (funkcia: člen)  

 

doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.  

 

A. von Humboldt Alumni Association (funkcia: člen) 

J. W. Fulbright Alumni Association (funkcia: člen)  

 

Ing. Vasily Milyutin, PhD  

 

IEEE (funkcia: člen) 

Society of Condensed Matter Physics, Moscow, Russia  (funkcia: člen ) 

Society of Materials Physics, Ekaterinburg, Russia  (funkcia: člen)  

 

doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.  

 

DESY Photon Science (funkcia: Member of Review panel board - X-ray Absorption 

Spectroscopy) 
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dozorná rada (Council) the European XFEL (funkcia: zástupca SR (člen)) 

Konzorcium užívateľov „Serial femtosecond crystallography and single-particle imaging at 

XFEL" SFX European XFEL  (funkcia: zástupca SR (člen)) 

Konzorcium užívateľov biologickej infraštruktúry XBI, European XFEL (funkcia: zástupca SR 

(člen))  

 

RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.  

 

IUPAC-International Union of Pure and Applied Chemistry (Medzinárodná únia čistej a 

aplikovanej chémie) (funkcia: člen)  

 

 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 

Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Hvizdoš Pavol     APVV  1 

       
European Interest Group (EIG) 

CONCERT-Japan 
2 

  

 

4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia 

medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
  

 
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B. 
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5. Koncepcia dlhodobého rozvoja organizácie  

  

 

5.1. Odporúčania z posledného pravidelného hodnotenia organizácií SAV (akreditácie) 
·   Zvýšiť úsilie o budovanie duševného vlastníctva. 

·   Zvýšiť úsilie v doméne spoločných publikácií so zahraničnými partnermi. Zintenzívniť mobilitu 

s pozitívnym dopadom na kariérny rast a inovačnú kapacitu. 

·   Zlepšiť využitie a budovanie ľudského kapitálu. 

·   Zlepšiť kompetitívnosť v medzinárodných grantových schémach (H2020, Marie Curie Actions, 

…). 

·   Vyberať školiteľov z hľadiska ich vedeckej kvality. 

·   Nadväzne na program „Otvorená akadémia“ vytvoriť mechanizmy na zlepšenie spolupráce 

organizácií SAV v rámci príslušného oddelenia vied SAV i medzi jednotlivými oddeleniami 

vied SAV, napr. na báze projektov, pravidelných výročných seminárov, či pôsobením 

funkčných rád riaditeľov, 

·   Zriadiť Medzinárodný poradný zbor. 

  

5.2. Hlavné body Akčného plánu organizácie a stav ich plnenia 

 

5.2.1 Zvyšovanie kvality výstupov výskumu 

Výstupy vedeckých pracovníkov a doktorandov sú periodicky vyhodnotené a odmeny sa striktne 

odrážajú od výsledkov tohto hodnotenia. 

  

5.2.2 Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia 

Podľa úloh stanovených v akčnom pláne je ÚMV SAV, v.v.i. aktívny v internacionalizícii ako 

doktorandského štúdia, tak aj výmeny mladých vedeckých pracovníkov a postdoktorandov. Neistota 

začiatkom roka 2022, kedy sa ešte uplatňovali protiepidemické obmedzenia spôsobila len opatrný 

nárast v plánovaní pracovných ciest. V roku 2022 na ústave pracovali 4 zahraničný vedci a 3 

doktorandi zo zahraničia s dobou pobytu až do 365 dní. Výber školiteľov sa riadi schváleným 

Systémom zabezpečovania kvality. Výber školiteľov prechádza schvaľovaním vo Vedeckej rade 

ÚMV SAV, v.v.i. a zároveň aj Vedeckou radou príslušnej fakulty VŠ. 

  

5.2.3 Kariérny rast postdoktorandov a výskumníkov 

Bol navrhnutý predbežný systém motivácie získavania vyššej kvalifikácie, najmä pre vyššie stupne 

(prof., DrSc.). Prax je taká, že perspektívny mladý pracovník dostane krátkodobú zmluvu a obvykle 

sa v priebehu roka hľadajú prostriedky z externých zdrojov (projekty, granty, Schwartzovo 

štipendium). Pravidelné hodnotenie a odmeňovanie sa vzťahuje aj na týchto zamestnancov, čím sú 

motivovaní k zvyšovaniu svojej výkonnosti. Pokiaľ ide o ďalší kariérny rast, v r. 2022 získali 

vedeckú hodnosť DrSc. 2 pracovníci ÚMV SAV, v.v.i. Realizovali sa 4 preradenia do kategórie 

VKS IIa (samostatný vedecký pracovník) a 1 do VKS I (vedúci vedecký pracovník). Jeden 

pracovník získal Schwartzovo štpendium. 

  

5.2.4 Zvyšovanie úspešnosti ÚMV SAV v medzinárodných grantových programoch 

Ústav podporuje podávanie grantov formou jednorazových odmien. 

  

5.2.5 Získavanie a aplikovanie skúseností od popredných zahraničných odborníkov 

Bol úspešne započatý pracovný pobyt jednej vedeckej pracovníčky, ktorá sa po 5 rokoch vrátila do 

SR, v rámci programu SASPRO. 
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5.3. Aktualizácia Akčného plánu organizácie v roku 2022 

 

Akčný plán sa darí v značnej miere napĺňať. Dopady na úspešnosť ústav sú však nejednoznačné. 

Darí sa zlepšovať kvalitu vedeckých výstupov, duševného vlastníctva, rozširovať 

internacionalizáciu výskumu aj doktorandského štúdia. Nedarí sa systematicky zlepšiť úspešnosť v 

získavaní prostriedkov z medzinárodných grantových schém. ÚMV rozširuje spoluprácu s 

priemyselným podnikmi podpisom dohôd o spolupráci ako aj vstupom do viacstranných konzorcií. 

Posledné obdobie (pandémia, vojnový konflikt, volatilné ceny komodít) je však poznamenané 

prudkým prepadom priemyslu v SR, záujem o výskum a vývoj zo strany podnikom značne 

poklesol. 

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

32 

6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami a inými subjektmi v oblasti vedy 

a techniky, okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  

  

 

6.1. Spoločné pracoviská organizácie  
 

6.1.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Abbes Laghrour University Khenchela, Alžírsko     

Oblasť spolupráce: elektrónová mikroskopia, tribologické a indentačné testy         

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2022     

Zhodnotenie: podpis rámcového dokumentu - Memorandum o porozumení, zámerom je spolupráca 

pri PhD a post-doktorandskom štúdiu, spoločné publikácie.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: AGH University of Science and Technology, Krakow, 

Poland     

Oblasť spolupráce: Konštrukčné PM ocele obsahujúce legujúce prvky s vysokou afinitou ku 

kyslíku spekané v atmosférach s rôznym chemickým zložením     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2017     

Zhodnotenie: spolupráca, príprava materiálov, merania a spoločné publikácie      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Centrum diagnostiky materiálu, Ústav termomechaniky 

Akadémie věd České republiky     

Oblasť spolupráce: tribologické testovanie - scratch test, nanoindentácia     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2006     

Zhodnotenie: spolupráca, spoločné publikácie      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE     

Oblasť spolupráce: výskum, vývoj a inovácie v oblasti nových typov batérií s vysokou hustotou 

uskladnenej energie a  materiálov elektród, kvapalných a tuhých elektrolytov, smart monitoringu a 

predikcie životnosti batériových systémov      

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): ): spoločné „Laboratórium pre výskum a inovácie 

batérií -VIB“, FMRR, PK11, Park Komenského 11 v kampuse TUKE       

Začiatok spolupráce: 2021     

Zhodnotenie: Na činnosti VIB sa partnersky podieľajú aj FMMR a ÚGt SAV. Spoločné 

laboratórium je organizačne začlenené do organizačnej štruktúry partnerov a spravuje sa vlastným 

štatútom. Výsledkom je spolupráca, spoločné publikácie.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta výrobných technológií TUKE v Prešove     

Oblasť spolupráce: materiály ovplyvnené kvapalným prúdom     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2012     

Zhodnotenie: spolupráca, spoločné publikácie      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: North Western Polytchnical University, Xian, China     

Oblasť spolupráce: konštrukčné a funkčné keramické materiály, kompozity a nanokompozity     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2018     

Zhodnotenie: spolupráca, príprava materiálov, merania a spoločné publikácie      
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Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Strojnícka fakulta TUKE     

Oblasť spolupráce: riešené projekty APVV, publikácie, doktorandské štúdium     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2019     

Zhodnotenie: projekty APVV, spoločné publikácie, doktorandské štúdium      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita v Košiciach     

Oblasť spolupráce: materiálový výskum     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 1980     

Zhodnotenie: TUKE: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR), Ústav metalurgie, 

Ústav materiálov, Ústav recyklačných technológií - konzultácie, spoločné publikácie, vedenie 

bakalárskych a diplomových prác, spoločný program doktorandského štúdia, členstvo v komisiách 

pre obhajoby dizertačných prác      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita v Košiciach     

Oblasť spolupráce: pedagogická oblasť, vedecká výchova, výskum a vývoj, vývojovo-realizačné 

pracovisko     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2011     

Zhodnotenie: Koordinovaná činnosť zameraná na integráciu výskumných kapacít univerzity a 

zúčastnených ústavov SAV, umožňujúcej efektívne realizovať výskum, vývoj a inovačné aktivity v 

oblasti získavania a spracovania surovín a transfer výsledkov vedy a výskumu do praxe v podobe 

konkrétnych inovačných projektov. Partnermi v rámci platformy sú Fakulta BERG a Hutnícka 

fakulta TU Košice, ÚGt SAV a ÚMV SAV.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita vo Zvolene     

Oblasť spolupráce: povrchové úpravy, mincovníctvo     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2013     

Zhodnotenie: Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality FEVT TU vo Zvolene - 

spolupráca, spoločné publikácie      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne     

Oblasť spolupráce: pedagogická oblasť, vedecká výchova, spoločné laboratórium     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): viacero laboratórií na ÚMV SAV, TNUNI     

Začiatok spolupráce: 2013     

Zhodnotenie: Centrum excelentnosti CEKSIM je spoločným pracoviskom partnerov: Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave a Ústavu 

materiálového výskumu SAV v Košiciach. Pracovisko disponuje viacerými špecializovanými 

laboratóriami vybavenými špičkovou prístrojovou a modernou informačno-komunikačnou 

technikou, ktoré umožňujú riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu, ako aj 

experimentálny vývoj v oblasti prípravy, charakterizácie a diagnostiky nových typov materiálov a 

ich transfer do moderných technológií. Cieľovou skupinou z pohľadu spolupráce s priemyslom je 

obranný, strojársky, automobilový a predovšetkým sklársky priemysel. Vybudované laboratóriá 

elektrónovej mikroskopie, röntgenovej difrakcie, termickej analýzy, keramografické a pecné 

laboratóriá, ako aj laboratórium molekulovej spektroskopie slúžia tak nielen na excelentný výskum 

vedecko-výskumných pracovníkov v danej oblasti, ale aj na školenie domácich a zahraničných 

doktorandov.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach     
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Oblasť spolupráce: pedagogická oblasť, vedecká výchova, spoločné laboratórium Transmisnej 

elektrónovej mikroskopie     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): UPJŠ, park Angelinum 2, Košice     

Začiatok spolupráce: 2011     

Zhodnotenie: V rámci tohto laboratória je v priestoroch PF UPJŠ prevádzkovaný transmisný 

elektrónový mikroskop JEOL 2100 F s vysokým rozlíšením. Na činnosti SLTEM sa partnersky 

podieľajú aj ÚEF SAV a ÚGt SAV. Spoločné laboratórium je organizačne začlenené do 

organizačnej štruktúry partnerov a spravuje sa vlastným štatútom.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach     

Oblasť spolupráce: Príprava a charakterizácia nanoštruktúrovaných funkčných vrstiev, biologicky 

odbúrateľné kovové PM materiály, magneticky mäkké PM materiály      

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2017     

Zhodnotenie: spolupráca, príprava materiálov, merania a spoločné publikácie, členstvo v 

komisiách pre rigorózne skúšky a v komisiách pre študentskú vedeckú odbornú činnosť.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach     

Oblasť spolupráce: spolupráca v rámci projektov VEGA, APVV     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2019     

Zhodnotenie: Ústav chemických vied: Príprava a charakterizácia nanoštruktúrovaných funkčných 

vrstiev, biologicky odbúrateľné kovové PM materiály. Spolupráca, príprava materiálov, merania a 

spoločné publikácie.       

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach     

Oblasť spolupráce: nové biomateriály, príprava, testovanie     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2013     

Zhodnotenie: spoločné publikácie.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Západočeská univerzita Plzeň, ČR     

Oblasť spolupráce: koncentračná chemická profilová analýza, tribologické a indentačné testy     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2006     

Zhodnotenie: spolupráca, spoločné publikácie.      

   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.1.2. Spoločné pracoviská s inými organizáciami SAV  
     

Názov organizácie: Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.     

Oblasť spolupráce: vedecká výchova, spoločné laboratórium         

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): Trenčianska univerzita, Fakulta priemyselných 

technológií     

Začiatok spolupráce: 2013     

Zhodnotenie: Centrum excelentnosti CEKSIM je spoločným pracoviskom partnerov: Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave a Ústavu 

materiálového výskumu SAV v Košiciach. Pracovisko disponuje viacerými špecializovanými 

laboratóriami vybavenými špičkovou prístrojovou a modernou informačno-komunikačnou 

technikou, ktoré umožňujú riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu, ako aj 
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experimentálny vývoj v oblasti prípravy, charakterizácie a diagnostiky nových typov materiálov a 

ich transfer do moderných technológií. Cieľovou skupinou z pohľadu spolupráce s priemyslom je 

obranný, strojársky, automobilový a predovšetkým sklársky priemysel. Vybudované laboratóriá 

elektrónovej mikroskopie, röntgenovej difrakcie, termickej analýzy, keramografické a pecné 

laboratóriá, ako aj laboratórium molekulovej spektroskopie slúžia tak nielen na excelentný výskum 

vedecko-výskumných pracovníkov v danej oblasti, ale aj na školenie domácich a zahraničných 

doktorandov.      

       

Názov organizácie: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.     

Oblasť spolupráce: konštrukčné a funkčné keramické materiály, kompozity a nanokompozity     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2018     

Zhodnotenie: spolupráca, príprava materiálov, merania a spoločné publikácie      

   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.2. Spoločné pracoviská organizácie s inými inštitúciami mimo SAV a VŠ  
 
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.3. Spoločné projekty s univerzitami a ostatnými inštitúciami mimo SAV  
 
Pozn.: uviesť konkrétne spoločné aj bilaterálne projekty na základe platnej zmluvy o spolupráci  
 

6.4. Iné typy spoločných aktivít s inštitúciami mimo SAV  
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7. Aplikácia výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  

  

 

7.1. Výsledky výskumu organizácie aplikované v spoločenskej a hospodárskej praxi  
 

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
     

Názov/účel kontraktového výskumu: Professional Consultants Service Agreement between 

Manning GmbH, Agreement No. RB051021     

Zadávateľ výskumného kontraktu: Munich, Germany     

Začiatok spolupráce: 2021     

Ukončenie spolupráce: 2022     

Finančný prínos pre organizáciu (€): 52960  

 

7.3. Iné formy aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  
     

Ústav spolupracuje s priemyselnými partnermi v rámci expertíznej činnosti, pri stanovovaní 

základných vlastností materiálu, chemického zloženia, mikroštruktúry, porušovania, 

fraktografických rozboroch a tepelnom spracovaní materiálov a pod. V roku 2022 bolo 

realizovaných celkom 29 hospodárskych zmlúv, objednávok a expertíznych posudkov pre 

nasledujúce organizácie: BUKOCEL, a.s. Hencovce, KURITA Polska sp.z.o.o., Bratislava, Lear 

Corporation Engineering Slovakia, s.r.o., Prešov, LOVINIT SERVICE, s.r.o. Košice, MEDICOMP 

Košice, s.r.o., Ústav geotechniky SAV, v.v.i., Košice, Ústav anorganickej chémie SAV, v.v.i., 

Bratislava, ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom, ŽP VVC, s.r.o., Podbrezová.  Ku dňu 

18.1.2023 pre HZ za rok 2022 bolo fakturovaných 18.540,00 € a zaplatených bolo 17.040,00 €.  V 

roku 2022 bolo za HZ z roku 2021 zaplatených 3.915,- €.      
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8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR 

a iné organizácie  

  

 

8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod.  
 

Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, 

DrSc. 

Expertná skupina Európskej komisie pre 

pokročilé materiály 

 člen 

 Sektorová rada pre hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo, Ministersto 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 člen 

 doc. Ing. Karel Saksl, DrSc. Komisia pre spoluprácu s XFEL ako 

poradného orgánu pozorovateľa za 

Slovenskú republiku k vypracovaniu 

strategického zámeru XFEL v jeho 

prípravnej etape budovanej v Hamburgu. 

 člen a vedecký tajomník  

  

8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
 

Názov expertízy: Ad hoc pracovná skupina pre aktualizáciu číselníka odborov vedy a techniky 

Adresát expertízy: MŠVVaŠ SR 

Spracoval: doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. 

Stručný opis: Aktualizácia číselníka odborov vedy a techniky  

  

 

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 

Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 prof. RNDr. Ján Dusza, 

DrSc. 

Rada Centra Excelentnosti pri UPJŠ 

Košice 

 člen 

 Pracovná skupina pre technické vedy 2 - 

strojárstvo, baníctvo, hutníctvo, ostatné 

technické vedy 

 člen rady APVV 

 Komisia pre hodnotenie EÚ projektov  hodnotiteľ EÚ projektov 

 doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, 

DrSc. 

APVV - Rady agentúry pre technické 

vedy 

 člen 

  

 

8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 

Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity  

  

 

9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  
 

Tabuľka 9a Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 

prednášky/besedy 4 tlač 2 TV 4 

rozhlas 0 internet 11 exkurzie 4 

publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 1     

  

9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 

Tabuľka 9b Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia 
Domáca/ 

medzinárodná 
Miesto Dátum konania 

Počet 

účastníkov 

 Deň doktorandov ÚMV 

SAV 
domáca Košice 25.05.-25.05.2022 30 

 Kolokvium: „Vývoj 

moderných keramických 

kompozitných materiálov.“ 

domáca Košice 28.10.-28.10.2022 50 

 Metalografia/Fraktografia 

2022 
medzinárodná Vysoké Tatry 27.04.-29.04.2022 92 

 ECF 23, European 

Conference on Fracture, 

Special topic: TC06 

Fracture mechanics and 

fracture of advanced 

ceramics 

medzinárodná 
 Funchal, 

Portugalsko 
26.06.-02.07.2022 1000 

 LMV 2022 medzinárodná Košice 11.11.-13.11.2022 50 

 17th International 

Symposium on Novel and 

Nano Materials 

medzinárodná Jeju, Kórea 14.11.-18.11.2022 500 

 1st International 

Conference on Materials 

Sciences and Technology 

(MatScience-2022) 

medzinárodná 
Khenchela. 

Algeria  
13.12.-15.12.2022 500 

  

9.3. Účasť na výstavách  
  

 

9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  
  

Tabuľka 9c Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Spolu    
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9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 

Prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr.h.c.  

 

Acta Mechanica Slovaca (funkcia: člen RR) 

Acta Metallurgica Slovaca (funkcia: člen RR) 

High Temperature Materials and Processing, Izrael (funkcia: člen Redakčnej rady) 

Inter. Journal of Materials and Product Technology (funkcia:  hosťujúci editor) 

Inter. Journal of Materials and Product Technology, Great Britain (funkcia: člen Redakčnej 

rady) 

Kovové materiály (funkcia: člen RR) 

Powder Metallurgy Progress (funkcia: člen RR)  

 

Ing. Radovan Bureš, CSc.  

 

Powder Metallurgy Progress (funkcia: technický redaktor)  

 

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.  

 

Archives of Metallurgy and Materials (funkcia: člen medzinárodnej redakčnej rady) 

Ceramics International (funkcia: člen Redakčnej rady) 

Journal of the Polish Ceramic Society  (funkcia: člen medzinárodnej redakčnej rady) 

Powder Metallurgy Progress (funkcia: člen Redakčnej rady)  

 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.  

 

Powder Metallurgy Progress (funkcia: Predseda redakčnej rady)  

 

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.  

 

Kovové materiály (funkcia: člen redakčnej rady) 

Manufactoring Technology (funkcia: člen redakčnej rady)  

 

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.  

 

Powder Metallurgy Progress (funkcia: členka)  

 

Mgr. Katarína Ondrejová  

 

Powder Metallurgy Progress (funkcia: tajomník)  

 

Mgr. Ivan Shepa, PhD.  

 

Powder Metallurgy Progress (funkcia: Managing editor)  

 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
  

 

Prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr.h.c.  

 

Spoločnosť pre náuku o materiáloch pri SAV (funkcia: člen)  
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Ing. Radovan Bureš, CSc.  

 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 

Spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen výboru spoločnosti)  

 

MSc. Tamás  Csanádi, PhD.  

 

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

doc. Ing. Eva Dudrová, CSc.  

 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska (funkcia: členka Prezídia) 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  

 

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.  

 

Slovenská silikátová spoločnosť Bratislava (funkcia: člen) 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  

 

Ing. Mária Fáberová  

 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: členka) 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: členka)  

 

Ing. Vladimír Girman, PhD.  

 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  

 

Ing. Petra Hviščová, PhD.  

 

Slovenská silikátová vedecko - technická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.  

 

Slovenská silikátová spoločnosť (funkcia: člen) 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch (funkcia: člen)  

 

RNDr. František Kováč, CSc.  

 

Slovenská magnetická vedecká a technická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.  

 

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

RNDr. Miriam Kupková, CSc.  

 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV  (funkcia: člen)  

 

Ing. Lenka Kvetková, PhD.  

 

Slovenská Silikátová spoločnosť (funkcia: členka)  
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doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.  

 

Slovenská silikátová spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Erika Múdra, PhD.  

 

Slovak Metal Science Society of SAS (funkcia: člen) 

Slovenská silikátová spoločnosť (funkcia: člen)  

 

RNDr. Ondrej Petruš, PhD.  

 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Mgr. Ivan Petryshynets, PhD.  

 

Slovenská magnetická vedecká a technická  spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Richard Sedlák, PhD.  

 

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Mgr. Ivan Shepa, PhD.  

 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.  

 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Marek Vojtko, PhD.  

 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  

 

 

9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 

 

ÚMV SAV, v.v.i.  buduje a rozvíja kontakty a kooperáciu so strojárskymi a surovinovými 

priemyselnými podnikmi v SR v rámci svojho členstva v Národnej technologickej platforme  pre 

výskum, vývoj a inovácie surovín (NTP VVIS). 

ÚMV SAV, v.v.i. spolu s niektorými ďalšími košickými ústavmi SAV, ako aj ďalšími 

akademickými a inými inštitúciami je tiež účastníkom príprav nových aktivít v rámci Inovačného 

centra košického kraja (ICKK). Prvým projektom je Košický klaster nového priemyslu – Cassovia 

New Industry Cluster (CNIC). Tento klaster vznikol na ustanovujúcom zhromaždení dňa 23.9.2021. 

Členmi klastra sú Košický samosprávny kraj,  mesto Košice, Univerzita P.J. Šafárika, Technická 

univerzita, Univerzita veterinárskeho lekárstva a košická spoločnosť Cassovia Discovery Park, 

SAV, ÚMV SAV, v.v.i., ÚEF SAV, v.v.i.,  ÚGt SAV, v.v.i.  a Univerzitná nemocnica L. Pasteura 

(UNLP) Košice. Cieľom tohto klastra je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom 

Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a 

súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. ÚMV SAV sa zúčastňuje aj na 

pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 
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(PHRSR KSK). 

 Rozšírili sa popularizačné aktivity pre žiakov základných škôl. Je zriadené stále špecializované 

pracovisko, kde sa uskutočňujú pravidelné populárno-náučné akcie. Pracovníci ústavu pripravili 

nový seriál aktivít s názvom "Zabav SA Vedou".  
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  

 

10.1. Knižničný fond 
  

Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižničné jednotky spolu 6426 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 5829 

audiovizuálne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 99 

mikroformy 0 

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 498 

Rukopisy, vzácne tlače 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 2 

  z toho zahraničné periodiká 0 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 18 

v tom 

kúpou 10 

darom 8 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

náhradou 0 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 0 

Výraz „v tom“ označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku 

„spolu“, čiže nadradenému riadku. 

Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku 

„spolu“. 

  

10.2. Výpožičky a služby 
  

Tabuľka 10b Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu (riadok 1) 58 

v tom z 

r. 1 

prezenčné výpožičky 15 

absenčné výpožičky 43 

v tom z 

r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 42 

výpožičky periodík 16 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 0 

Počet vypracovaných bibliografií 0 
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Počet vypracovaných rešerší 105 

  

10.3. Používatelia  
  

Tabuľka 10c Používatelia 

Registrovaní používatelia 91 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 58 

  

10.4. Iné údaje 
  

Tabuľka 10d Iné údaje 

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 0 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 2080,69 

  

10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 
1. Databáza ARL 

Priebežne sa dopĺňali záznamy publikácií a citácií do databázy SAV ARL. 

Publikácie – 184 záznamov za rok 2022 

Citácie – 1755 záznamov za rok 2021 

  

2. Interná databáza publikácií a citácií ústavu 

Do internej databázy, ktorá sa používa na rôzne hodnotenia a potreby pracovníkov, bolo zapísaných 

1865 záznamov. 

  

3. WEB 

Pracovníčka knižnice spravuje web stránku ústavu. 

-    zverejňuje faktúry –  669 záznamov 

-    zverejňuje objednávky ústavu –  367 záznamov 

-    zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv – 83 záznamov 

-    aktualizácia stránky (podujatia, semináre atď.) 

  

4. Akvizícia 

- objednávka kníh, noriem, časopisov a inej literatúry podľa požiadaviek 

- spracovanie faktúr za nákup 

  

5. Väzba 

- bolo zviazaných 137 ks rôznych materiálov (knihy, správy, kvalifikačné práce) 

  

6. Katalogizácia 

- spracovanie katalogizačných lístkov do katalógu publikácií 

-                          -„-                                kníh 

 -                         -„-                                článkov získaných MVS a MMVS 

  

7. Hodnotenie publikačnej činnosti pracovníkov 

- vypracovanie interného hodnotenia pracovníkov na základe ich publikačnej činnosti a citácií 

  

8. Štatistiky 

- štatistické výkazy pre národné knižnice 

- podklady pre atestácie pracovníkov 

- podklady pre vedenie ústavu na účely hodnotenia ústavu 
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9. Citácie 

- vyhľadávanie citácií v databázach WOS a SCOPUS pre každého vedeckého pracovníka ústavu a 

ich zápis do databázy ARL a internej databázy 

- vyhľadávanie citácií v iných zdrojoch (zborníky, knihy, časopisy), ktoré nie sú v registrovaných 

databázach 

  

10. Výpožičky 

- vypožičiavanie kníh, časopisov, noriem, výskumných správ, kvalifikačných prác a inej literatúry 

  

11. Medziknižničná výpožičná služba 

- zabezpečenie literatúry pre pracovníkov z iných knižníc 

  

12. Rešerše 

- rešeršovanie podľa požiadaviek pracovníkov 

  

13. Kopírovanie a skenovanie 

- skenovanie rôznych dokumentov a literatúry 

- kopírovanie kníh, správ, dokumentov, článkov, noriem a inej literatúry – spolu 8932 listov 

  

14. Ostatné 

- verejné obstarávania na materiál potrebný pre chod knižnice 
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11. Aktivity v orgánoch SAV  

  

 

11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  
  

 

11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
  

 

11.3. Členstvo v komisiách SAV  
 

Prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr.h.c.  

 

- Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie (člen)  

 

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.  

 

- Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie (člen)  

 

JUDr. Glória Gajdošová  

 

- Dislokačná komisia SAV (členka) 

- Komisia SAV pre ekonomické otázky (tajomníčka) 

- Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (členka) 

- Škodová komisia SAV (členka)  

 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.  

 

- Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie (člen)  

 

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.  

 

- Komisia SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia (členka) 

- Komisia SAV pre rovnosť príležitostí (členka)  

  

 

11.4. Členstvo v orgánoch VEGA  
 

Ing. Radovan Bureš, CSc.  

 

- Komisia VEGA č. 7 - Strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a 

materiálové inžinierstvo (člen)  

 

Ing. Ladislav Falat, PhD.  

 

- Komisia VEGA č. 7 -Strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a 

materiálové inžinierstvo (člen)  

 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.  

 

-  Komisia VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných 

technológií a materiálové inžinierstvo (člen)  
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Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc.  

 

- Komisia VEGA č. 7 -Strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a 

materiálové inžinierstvo (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  

  

 

12.1. Výdavky organizácie 
  

Tabuľka 12a Výdavky organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2022 v €) 

Typ organizácie (v. v. i.) 

PO 

  
Zdroje, z ktorých sa kryli jednotlivé výdavky 

Výdavky Spolu 
kapitola 

SAV (111) 

iné štátne a 

verejné 

zdroje 

ostatné 

zdroje 

% krytia 

z kapitoly 

SAV 

1. Bežné výdavky  3617517,31 2745127,72 615674,55 256715,04 75,88 

z toho:   mzdy (610) 1831338,07 1529311,00 215342,00 86685,07 83,51 

vedecká výchova 

štipendiá (640) 

102353,00 100916,00 0,00 1437,00 98,60 

poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 

643636,04 542107,93 74329,67 27198,44 84,23 

tovary a služby (630) 772011,54 414406,04 232065,88 125539,62 53,68 

transfery partnerom 

projektov (640) 

91437,00 0,00 91437,00 0,00 0,00 

2. Kapitálové výdavky  35448,40 27336,00 0,00 8112,40 77,11 

z toho:   obstarávanie 

kapitálových aktív 

35448,40 27336,00 0,00 8112,40 77,11 

kapitálové transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

12.2. Zdroje financovania organizácie 
  

Tabuľka 12b Zdroje financovania organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2022 v €) 

Typ organizácie (v. v. i.) 

PO 

  
Z toho kategórie 

Zdroje Spolu 
Kapitálové 

zdroje 

zdroje na 

mzdy (610) 

zdroje na 

odvody do 

poisťovní 

(620) 

zdroje na 

transfery 

partnero

m 

projektov 

1. kapitola SAV (111) 2745127,72 0,00 1529311,00 542107,93 0,00 

z toho:  VEGA 124713,00 5500,00 0,00 639,50 0,00 

MVTS výskumné 

projekty 

33333,33 6250,00 0,00 1160,05 0,00 

MVTS podpora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SASPRO/MOREPRO 108257,19 0,00 59655,54 19407,75 0,00 

Vydávanie časopisov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vedecká výchova 100916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(štipendiá) 

OTAS (630) 429992,04 15586,00 0,00 4639,36 0,00 

2. ŠF EÚ vr. fin. zo ŠR 106392,63 0,00 19642,00 6769,06 0,00 

3. medzinárodné 

grantové  projekty 

45735,00 0,00 0,00 984,00 0,00 

z toho:  H2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. iné štátne a verejné 

zdroje  (spolu) 

587697,69 0,00 195700,00 67560,61 91437,00 

z toho:  APVV 585197,69 0,00 195700,00 67560,61 91437,00 

podpora z kapitoly 

MŠVVaŠ  SR (stimuly) 

2500 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. ostatné zdroje 173321,04 8112,40 86685,07 26214,44 0,00 

z toho:  príjmy z 

prenájmu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

príjmy z podnikateľskej  

činnosti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

príjmy z expertnej 

činnosti a  služieb 

51040,14 8112,40 54527,62 14909,11 0,00 
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  
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14. Informácie o aktivitách súvisiacich s uplatňovaním princípov rodovej 

rovnosti  

  

 

14.1. Stručné hodnotenie stavu uplatňovania princípov rodovej rovnosti v organizácii, 

súvisiace aktivity a opatrenia, návrhy na aktualizáciu Plánu rodovej rovnosti SAV  
 

ÚMV SAV, v.v.i.  sa hlási k Plánu rodovej rovnosti Slovenskej akadémie vied (na roky 2021- 

2024), ktorý bol vypracovaný pracovníkmi Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a prijatý 

Predsedníctvom SAV  v decembri 2021. Vedenie ÚMV SAV. v.v.i  opätovne podpísalo prijatie 

tohto plánu v decembri 2022. 

V roku 2022 ženy tvorili 50,9 % z celkového počtu  všetkých zamestnancov ÚMV SAV, v.v.i. V 

prípade vedeckých pozícií ženy mali 43,4 % zastúpenie,  v rámci skupiny zamestnancov do 35 

rokov bol podiel mužov/žien 2:1. 

Muži však výrazne dominujú v získavaní vyšších vedeckých, resp. pedagogických stupňov 

(kvalifikačný st. I, prof. doc.). Z pohľadu doktorandského štúdia, ženy tvoria 25% zastúpenie. ÚMV 

SAV, v.v.i má snahu o rodovo rovnomerné zastúpenie aj v oblasti riadenia. Vo Vedeckej rade ÚMV 

SAV, v.v.i.  je 38,5 % žien (vrátane externých členov a členiek). Vedecká tajomníčka ÚMV SAV, 

v.v.i. je zároveň členkou komisie SAV pre rovnosť príležitostí. V roku 2022 ženy predstavovali 

celkovo 30,4% hlavných – zodpovedných riešiteliek národných projektov APVV a VEGA. ÚMV 

SAV, v.v.i. aktívne vyvíja snahu na podporu rodovej rovnosti. Sústreďuje sa na oblasti kariérneho 

rastu (zvyšovanie vedeckej kvalifikácie, líderstvo v získavaní projektov), ale aj na zosúlaďovanie 

pracovného a súkromného života, i podporu vzdelávania v rámci doktorandského štúdia. 

  

14.2. Rodová skladba hlavných riešiteľov (vedúcich) projektov  
 

Tabuľka 14a Rodová skladba hlavných riešiteľov domácich projektov  

 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Organizácia SAV je 

nositeľom projektu 

Organizácia SAV je 

zmluvným partnerom 

Počet 

Hlavný riešiteľ 

Počet 

Hlavný riešiteľ  

za organizáciu 

Muž Žena Muž Žena 

 1. Projekty VEGA 20 13 7 2 0 2 

 2. Projekty APVV 9 8 1 16 12 4 

 3. Projekty EŠIF/OP ŠF 1 1 0 1 1 0 

 4. Projekty SASPRO, MoRePro,  

 IMPULZ 
2 1 1 0 0 0 

 5. Iné projekty (FM EHP,  

 Vedecko-technické projekty,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

2 0 2 0 0 0 
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Tabuľka 14b Rodová skladba hlavných riešiteľov medzinárodných projektov  

 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Organizácia SAV je 

nositeľom projektu 

Organizácia SAV je 

zmluvným partnerom 

Počet 

Hlavný riešiteľ 

Počet 

Hlavný riešiteľ  

za organizáciu 

Muž Žena Muž Žena 

 1. Projekty Horizont 2020 a  

 Horizont Európa 
0 0 0 0 0 0 

 2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 1 1 0 0 0 0 

 3. Projekty COST 0 0 0 0 0 0 

 4. Projekty EUREKA, NATO,  

 UNESCO, CERN, IAEA, IVF,  

 ERDF a iné 

1 1 0 1 1 0 

 5. Projekty v rámci medzivládnych  

 dohôd 
0 0 0 0 0 0 

 6. Bilaterálne projekty MAD,  

 Mobility, Open Mobility 
2 2 0 0 0 0 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 0 0 0 0 0 0 

 8. Podpora MVTS z národných  

 zdrojov okrem SAV (APVV a iné) 
0 0 0 0 0 0 

 9. SAS-UPJŠ ERC Visiting  

 Fellowship Grants 
0 0 0 0 0 0 

 10. Iné projekty 1 1 0 0 0 0 

  

14.3. Výskum zameraný na rodovú problematiku  
 
Uveďte stručné, základné informácie o projektoch orientovaných na rodovú problematiku, ak organizácia takýto 

výskum realizuje. Informácie o financovaní a výsledkoch takýchto projektov sa nachádzajú v kapitole 2 a v prílohe C.  
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15. Iné významné činnosti organizácie SAV  

  

 

Súčasťou organizácie je aj organizačná zložka: Technicko-hospodárska správa organizácií 

SAV v Košiciach  
  

Náplň Technicko-hospodárskej správy organizácií SAV SAV v Košiciach možno rozčleniť do 

týchto základných skupín: 

a) ekonomická činnosť 

b) technicko-prevádzkové služby 

c) ostatné služby 

  

Ekonomická  činnosť pozostáva z: 

 správa prostriedkov organizácií SAV a činnosť štátnej pokladnice 

 rozborárska a štatistická činnosť 

 spracovanie všetkých ekonomických agend, účtovníctvo organizácií SAV v Košiciach 

  

Jednou z hlavných úloh organizačnej zložky je správa rozpočtov organizácií SAV v Košiciach a 

sledovanie ich čerpania. Organizácie SAV získali  rôzne druhy domácich i zahraničných projektov, 

ktorých sledovanie čerpania bolo potrebné v priebehu roka zabezpečiť v analytickej evidencii 

rovnako ako čerpanie zo zdroja 111. 

THS spravovala rozpočtové i mimorozpočtové finančné prostriedky organizácií  SAV v Košiciach. 

THS poskytovala operatívne ad hoc i  pravidelne mesačne prehľad o čerpaní rozpočtu za jednotlivé 

košické organizácie. V závere roka 2022 – za mesiace november a december THS - sledovala a 

informovala organizácie SAV o čerpaní rozpočtu denne, v snahe zabezpečiť čo najhospodárnejšie 

vynaloženie  finančných  prostriedkov. Zamestnanci THS zabezpečovali  pre organizácie SAV i 

pravidelný platobný i zúčtovací styk s VÚB, výber i vklady valút. 

 V rámci rozborárskej a štatistickej činnosti THS  Ú SAV v Košiciach spracúvala mesačné a ročné 

účtovné uzávierky, rozbory hospodárenia a všetky druhy štatistických výkazov za košické 

organizácie  SAV ako sú napr. – Práca 2-04, Práca 3-01, Štatistika o vede a výskume, údaje pre 

TREXIMU, mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu o pracovnej 

neschopnosti, výkazy o daniach z príjmov – ročné zúčtovanie dane ako aj hlásenia o dani z príjmov 

atď. 

        THS v priebehu druhého polroka 2022 vykonávala za organizácie SAV v Košiciach 

všetky administratívne činnosti v súvislosti s transformáciou organizácií SAV na verejné 

výskumné organizácie, a to vo vzťahu k Štátnej pokladnici, Datacentru, dodávateľom, orgánom 

štátnej správy a samosprávy atď. 

        V rámci kapitálových výdavkov sme z rôznych zdrojov zabezpečili pre organizácie 

SAV  investičné akcie, napr. klimatizácia ÚMV SAV, výmena/inštalácia nových kotlov pre  

CBV SAV, v.v.i./ÚFHZ SAV Košice a pod. 

V oblasti technicko-prevádzkových a ostatných služieb:  
  

 - údržba a autodoprava: 
       

THS ú SAV  zabezpečovala na požiadanie organizácií SAV osobnú aj nákladnú dopravu. Pre 

osobnú dopravu slúžil mikrobus WW Caravelle, pre nákladnú Dacia Dokker a WW Crafter. 

Nákladná doprava zabezpečovala zásobovanie organizácií SAV, dovoz a odvoz lab. techniky, 

závodnej jedálne, dovoz krmiva pre pokusné zvieratá (seno, granule), odvoz odpadového lístia a 

konárov na zberný dvor, odvoz iného ekologického odpadu do zberného dvora, odvoz vyradeného 

majetku z organizácií SAV Košice do špecializovaných organizácií, prepravu hélia a dusíka na trase  

Košice – Bratislava a späť a Košice – Šaľa a späť. 
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   Údržbárska čata v Košiciach okrem dennej údržby vykonávala práce, ktoré by dodávateľsky 

boli finančne náročné napr.:  

 opravy kuchynského zariadenia závodnej jedálne 

 odstraňovanie porúch vodoinštalácie, kúrenia a elektroinštalácie v objektoch   organizácií 

 SAV na území Košíc 

  

 odborná starostlivosť o prístroje organizácií SAV 

  

 upratovanie dvora, priľahlých komunikácií, odpratávanie snehu v objektoch Watsonova  

 45 – 47, kosenie trávy v areáloch 

 znovu  uvedenie do prevádzky nefunkčných strojových zariadení organizácií SAV 

 zabezpečovanie vykurovania objektov areálu SAV Watsonova  vlastnými kotolňami 

 zabezpečovanie a pomoc pri organizovaní akcií (aj videokonferencií) v budovách areálu 

 SAV na Watsonovej ul. 

  

  

Opravy po stránke elektrikárskej, a to najmä: 

  

 opravy a kontrola osvetlení v priestoroch SAV, elektroinštalácie, rozvádzačov 

 nová inštalácia elektrických rozvodov a LED osvetlenia hlavnej chodby na THS 

 Watsonova 47,45           

 výmena poškodených svietidiel, zásuviek a vypínačov 

 úprava el. rozvádzača v závodnej kuchyni – výmena časti ističov 

 nové el. rozvody pre novú klimatizačnú jednotku v závodnej jedálni 

 pre ústav SVÚ Karpatská 5, sa realizovala  údržba a oprava el. inštalácie , 

 inštalácia interaktívnej tabule na sídlisku Luník IX 

 Výmena svietidiel v laboratóriách ÚEF halovej časti s úpravou a vymaľovaním stropov. 

  

  

Opravy po stránke zámočníckej, a to najmä: 

 opravy strešných zvodov, opravy strechy na budove W47 

 pravidelné obhliadky striech a ich čistenie 

 oprava kanalizácie a jej čistenie  na THS  a v budove SAV 47 a 45 

 maľovanie závodnej kuchyne a skladov, 

 výroba drevených rohoží v závodnej kuchyni 

 Vymaľovanie chodby v suteréne THS. 

  

  

 Opravy po stránke vodárenskej, a to najmä: 

  

   -     oprava porúch na potrubí pitnej, ako aj úžitkovej vody, opravy vodovodných batérií, 

WC a kanalizácie – to všetko z dôvodu zastaralých (od roku 1966) potrubí, kanalizácií, ktoré sú 

každú chvíľu prederavené na iných miestach a spôsobujú zamákanie budov 

 oprava a údržba radiátorov 

 údržbárske práce na toaletách 

 údržba VZT 

 súčinnosť pri výmene termoventilov v celom areáli SAV Watsonova 

  

  

Ostatné úpravy a opravy, a to najmä: : 
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 kosenie trávnikov, upratovanie okolia, v zimnom období odpratávanie snehu 

 oprava opadanej steny na budove trafostanice 

 odvoz ekologického materiálu na zberný dvor 

 odvoz ekologického materiálu na zberný dvor 

 oprava vodovodnej inštalácie na PaÚ SAV Hlinkova 3 

 opiľovanie suchých konárov nám patriacich stromov okolo SAV  

 výmena a oprava ventilov v laboratóriu ÚGT, ÚMV, ÚEF  SAV  

 odvoz vyradeného nábytku z ÚEF a ÚMV SAV na zberný dvor 
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16. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 

2022  

  

 

16.1. Domáce ocenenia  
 

16.1.1. Ocenenia SAV        
 

Dusza Ján       
Pozdravný list Predsedníctva SAV       

Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV     

Opis: Pozdravný list Predsedníctva SAV- prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., sa udeľuje Významným 

osobnostiam SAV, ktoré sa v danom roku dožívajú aj vzácneho životného jubilea, 7.9.2022        

 

Dusza Ján       
Zlatá medaila SAV       

Oceňovateľ: SAV            

 

Kovaľ Vladimír       
Ocenenie PSAV za špičkovú publikáciu       

Oceňovateľ: PSAV     

Opis: Ocenenie PSAV za špičkovú publikáciu v kategórii Publikácie vo vedeckých časopisoch s 

najvyšším impakt faktorom podľa SJR: VIOLA, Giusuppe - TIAN, Ye - YU, Chuying - TAN, 

Yongqiang - KOVAĽ, Vladimír - WEI, Xiaoyong - CHOY, Kwang-Leong - YAN, Haixue. Electric 

field-induced transformations in bismuth sodium titanate-based materials. In Progress in Materials 

Science, 2021, vol. 122, p. 100837. (2020: 39.580 - IF, Q1 - JCR, 9.172 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC).  

 

16.1.2. Iné domáce ocenenia        
 

Dusza Ján       
Cena za vedu a techniku, kategória: Vedecko-technický tím roka 2021  (udelená v roku 2022)       

Oceňovateľ: Ministerstvo školstva, vedy,  výskumu a športu SR     

Opis: Cena za vedu a techniku, kategória: Vedecko-technický tím roka 2021 (udelená v roku 2022). 

Ocenený tím:  J. Dusza, P. Hvizdoš, A. Kovalčíková, L. Kvetková, E. Múdra, V. Puchý, R. Sedlák        

 

Dusza Ján       
Čestný občan Gemerskej Hôrky       

Oceňovateľ: obec Gemerská Hôrka, starosta            

 

Dusza Ján       
Medaila TUKE       

Oceňovateľ: TUKE            

 

Dusza Ján       
MŠŠVVaŠ SR:   Kategória : Vedecko-technický tím roka       

Oceňovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu            

 

Dusza Ján       
Strieborná medaila UPJŠ: za významný prínos k budovaniu spoločných pracovísk a spoluprácu v 

oblasti materiálového výskumu       

Oceňovateľ: UPJŠ            
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Sedlák Richard       
Cena za vedu a techniku, kategória: Vedecko-technický tím roka       

Oceňovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR     

Opis: Ocenenie: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Cena za vedu a techniku, 

kategória: Vedecko-technický tím roka 2021 (udelená v roku 2022)  

 

16.2. Medzinárodné ocenenia        
 

Dusza Ján       
ocenenie Pro Universitate       

Oceňovateľ: Óbudai University, Budapest, HU            

 

Sopčák Tibor       
OKLEVÉL -CERTIFIKÁT       

Oceňovateľ: Maďarská akadémia vied     
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17. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 

informácií)  

  

 

Základné informácie o zameraní pracoviska, jeho štruktúre, o riešených projektoch a výročné 

správy o činnosti pracoviska sú pre verejnosť prístupné na webovom sídle ústavu 

(www.imr.saske.sk). O ďalšie informácie je možné požiadať v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V 

roku 2022 nebola na ústav doručená žiadna žiadosť o poskytnutie ďalších informácií v zmysle 

uvedeného zákona. 

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 382/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom 

registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy, boli v r. 2022 v Centrálnom registri 

zmlúv (www.crz.gov.sk) zverejňované zmluvy a na webovom sídle ústavu údaje o objednávkach 

tovarov, služieb a prác a faktúrach za tovary, služby a práce. 
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18. Problémy a podnety pre činnosť SAV  

  

 

1. Od roka 2016 prevádzkuje ÚMV SAV, v.v.i., v spolupráci s ďalšími partnermi budovu Pavilónu 

materiálových vied projektu PROMATECH. Táto dodatočná záťaž nie je v adekvátnej miere 

zohľadňovaná pri poskytovaní príspevku na činnosť pracoviska zo strany zriaďovateľa ani zo strany 

poskytovateľov finančných prostriedkov. Absencia výziev zo strany Výskumnej agentúry prispieva 

k pretrvávaniu problémov, ktoré má ústav pri zabezpečovaní prevádzky budovy, ako aj v nej 

lokalizovaných laboratórií. 

2. ÚMV SAV, v.v.i. bol a je veľmi aktívny v oblasti zabezpečenia ďalšieho rozvoja 

prostredníctvom súťažného financovania a budovania perspektívnych vedecko-výskumných 

kapacít. 

V priebehu uplynulých rokov bol podaný rad projektov vo výzvach na čerpanie prostriedkov ŠF EÚ 

(schémy DSV, H2020), prípadne v schémach vedeckých parkov, ktorých vyhodnotenie sa odsúva 

prípadne boli úplne zrušené. Súčasný stav vecí pôsobí demotivujúco a do istej miery spôsobuje aj 

sťažuje prevádzkyschopnosť niektorých, na prevádzku náročných experimentálnych zariadení. 

3. Administratívna záťaž spojená s riešením a manažovaním projektov je stále vysoká. ÚMV SAV, 

v.v.i. má zriadený útvar projektovej podpory, ktorého pracovníci sa špecializujú na pomoc pri 

administrácii projektov, tieto kapacity sú však vytvárané na úkor vedeckých kapacít ústavu a nie sú 

zo strany nadriadených orgánov nijako podporované. 

4. Pri získavaní veľkého množstva nízko financovaných vedeckých projektov (miesto menšieho 

množstva projektov s vysokým finančným krytím) vzniká enormná záťaž pracovníkov 

podieľajúcich sa naich administrácií. 

5. Zároveň je náročné pre organizáciu, ktorá získa projekty s dodatočným mzdovým financovaním, 

vykrývať dopredu náklady na financovanie získaného projektu z vlastných zdrojov. 
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 

JUDr. Glória Gajdošová, 055/ 7922101 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc., +421/55/7922402 

RNDr. Ján Mihalik, +421/55/7922403 

Terézia Rácová, +421/55/7922404 

Jana Torkošová, +421/55/7922402  

  

  

 

Schválila vedecká rada organizácie SAV dňa 20.1.2022  

  

  

 

  

   

Riaditeľ organizácie SAV  Predseda vedeckej rady 
 

 

 

 

 

..............................................................  ........................................................ 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.  Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc. 
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Prílohy  

  

Príloha A 

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2022  
 

Zoznam zamestnancov podľa štruktúry 

 Meno s titulmi 
Úväzok   

(v %) 

Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Ing. Mgr. Ladislav Ceniga, DrSc. 100 1.00 

2.  prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. 100 1.00 

3.  doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. 100 1.00 

4.  prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. 35 0.35 

5.  RNDr. František Kováč, CSc. 100 1.00 

6.  RNDr. Vladimír Kovaľ, DrSc. 100 1.00 

7.  doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. 100 1.00 

8.  doc. Ing. Karel Saksl, DrSc. 50 0.66 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Beáta Ballóková, PhD. 100 1.00 

2.  RNDr. Zuzana Birčáková, PhD. 100 1.00 

3.  RNDr. Helena Bruncková, PhD. 100 1.00 

4.  Ing. Radovan Bureš, CSc. 100 1.00 

5.  MSc. Tamás Csanádi, PhD. 100 1.00 

6.  Ing. Ladislav Falat, PhD. 100 1.00 

7.  MVDr. Mária Giretová, PhD. 100 1.00 

8.  Ing. Vladimír Girman, PhD. 50 0.50 

9.  RNDr. Viera Homolová, PhD. 100 1.00 

10.  Ing. Dagmar Jakubéczyová, CSc. 60 0.73 

11.  Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. 100 1.00 

12.  RNDr. Miriam Kupková, CSc. 100 1.00 

13.  Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc. 100 1.00 

14.  Ing. Erika Múdra, PhD. 100 1.00 

15.  Mgr. Ivan Petryshynets, PhD. 100 1.00 

16.  Ing. Viktor Puchý, PhD. 100 1.00 

17.  Ing. Richard Sedlák, PhD. 100 1.00 

18.  RNDr. Tibor Sopčák, PhD. 100 1.00 

19.  RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. 100 1.00 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1011
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1414
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1423
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1425
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1430
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1447
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1434
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1480
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1403
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11532
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1409
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1410
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11095
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5659
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=8985
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=9391
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=4813
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1424
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=7462
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1432
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1435
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=9876
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5663
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=8532
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=10300
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=10774
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=8073
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20.  Ing. Radoslava Štulajterová, PhD. 100 1.00 

21.  Ing. Marek Vojtko, PhD. 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Jana Andrejovská, PhD. 100 1.00 

2.  Ing. Lucia Čiripová, PhD. 100 1.00 

3.  Ing. Františka Dorčáková, PhD. 100 1.00 

4.  Ing. Róbert Džunda, PhD. 100 1.00 

5.  RNDr. Monika Hrubovčáková, PhD. 100 1.00 

6.  Ing. Petra Hviščová, PhD. 100 1.00 

7.  doc. Ing. Yuliia Chabak, PhD. 100 0.25 

8.  Prof. Ing. Vasyl Iefremenko, DrSc. 100 0.25 

9.  Ing. Ján Kepič, PhD. 33 0.33 

10.  Ing. František Kromka, PhD. 100 0.00 

11.  Mgr. Katarína Kušnírová, PhD. 100 1.00 

12.  Ing. Lenka Kvetková, PhD. 100 1.00 

13.  Mgr. Maksym Lisnichuk, PhD. 50 0.50 

14.  Ing. Dávid Medveď, PhD. 80 0.57 

15.  doc. Ing. Ondrej Milkovič, PhD. 100 1.00 

16.  Ing. Vasily Milyutin, PhD 100 1.00 

17.  Ing. Zuzana Molčanová, PhD. 100 1.00 

18.  Ing. Annamária Naughton Duszová, PhD. 100 1.00 

19.  Mgr. Lenka Oroszová, PhD. 100 1.00 

20.  Ing. Dmytro Ostroushko, PhD. 1 0.01 

21.  RNDr. Ondrej Petruš, PhD. 100 1.00 

22.  Ing. Mária Podobová, PhD. 100 1.00 

23.  Mgr. Ivan Shepa, PhD. 100 1.00 

24.  Ing. Juraj Szabó, PhD. 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Ing. Katarína Ďurišinová 100 1.00 

2.  RNDr. Miroslav Džupon, PhD. 100 1.00 

3.  Ing. Mária Fáberová 100 1.00 

4.  Ing. Margita Kabátová 100 1.00 

5.  Ing. Vladimír Katana 100 1.00 

6.  Ing. Marek Kočík 100 1.00 

7.  Ing. Karol Kovaľ 100 1.00 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5668
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=10723
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5665
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5658
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=2269
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5385
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=6453
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=7478
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=13390
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=13389
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=9779
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11556
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11223
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=8075
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12004
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11172
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=10725
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12472
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11228
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12853
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12644
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=13392
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12471
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=7463
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11202
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11181
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1413
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5377
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1422
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1426
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1427
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1428
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5449
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8.  RNDr. Ján Mihalik 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci) 

1.  JUDr. Glória Gajdošová 100 1.00 

2.  Ing. Andrea Hrabkovská 100 1.00 

3.  Mgr. Maria Hricová 100 1.00 

4.  Ing. Jozef Kukuruďa 58 0.58 

5.  Ing. Ľudmila Ľachová 100 1.00 

6.  Ing. Tatiana Mládancová 100 1.00 

7.  Mgr. Katarína Ondrejová 100 1.00 

8.  Mgr. Jana Rakárová 100 1.00 

9.  mgr. Jozef Leonard Stopko 100 1.00 

10.  Ing. Katarína Šmidová 100 1.00 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Eva Bernátová 100 1.00 

2.  Helena Červeňáková 100 1.00 

3.  Katarína Došová Gencková 100 1.00 

4.  Monika Gadusová 100 1.00 

5.  Marek Gonc 100 1.00 

6.  Alžbeta Hrehorová 100 0.92 

7.  Magdaléna Juhásová 100 1.00 

8.  Róbert Koppel 100 1.00 

9.  Mária Nagyová 100 1.00 

10.  Terézia Rácová 100 1.00 

11.  Tomáš Sedlák 100 1.00 

12.  Eva Štepanovská 100 1.00 

13.  Martin Štofčík 100 1.00 

14.  Jana Torkošová 100 1.00 

15.  Ľuba Urbanová 100 1.00 

16.  Henrieta Vojtaníková 100 1.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  Janette Bačová 100 1.00 

2.  Gabriel Barger 100 1.00 

3.  Peter Eštok 100 1.00 

4.  Ján Filičko 100 1.00 

5.  Peter Icso 80 0.80 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1436
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=2917
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12141
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5450
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=7695
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5417
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=13430
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1438
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11514
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=13432
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12961
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12143
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=6926
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12142
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=9559
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5386
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=13007
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=2895
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=8265
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=8263
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5376
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5381
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=2890
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12643
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1454
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=2915
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12341
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=10722
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=2888
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12962
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11570
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=13006
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6.  Jarmila Icsová 80 0.80 

7.  Soňa Igriniová 80 0.80 

8.  Ľudmila Juhásová 80 0.80 

9.  Štefan Klima 100 1.00 

10.  Miriam Kožurková 100 1.00 

11.  Miroslav Krčmárik 100 1.00 

12.  Rastislav Motýľ 100 1.00 

13.  Jozef Novák 100 1.00 

14.  Mária Pecúchová 100 1.00 

15.  Ľuboslav Petro 100 0.00 

16.  Jana Petrová 100 1.00 

17.  Peter Sabol 100 1.00 

18.  Janka Semanová 100 0.33 

19.  Dušan Sobek 100 1.00 

20.  Anna Sušinová 80 0.80 

21.  Martin Zmoray 100 1.00 

  

Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu 
Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Ing. Iveta Sinaiová 31.8.2022 0.37 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Edita Ridarčiková 30.4.2022 0.33 

2.  Regina Tóthová 31.8.2022 0.66 

 Ostatní pracovníci 

1.  Štefan Klima 31.12.2022 1.00 

2.  Štefan Siládi 30.4.2022 0.33 

  

Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1.  Ing. Cyril Bera 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 2381 strojárstvo 

 2.  Ing. Dávid Csík 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 2381 strojárstvo 

 3.  MSc. Ihor Koribanich 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 
 2381 strojárstvo 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11171
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=7471
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=7469
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11244
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12343
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=9880
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12003
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=7883
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=13434
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=13433
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=12144
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=10727
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=13431
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=10362
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11569
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=9956
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=1443
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5393
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=7707
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11244
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=5390
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TUKE 

 4.  Ing. Yogesh Kumar Ravikumar 
 Prírodovedecká fakulta 

UPJŠ  1160 fyzika 

 5.  Ing. Marcela Motýľová 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 2381 strojárstvo 

 6.  Ing. Anton Petrov 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 2381 strojárstvo 

 7.  Ing. Soundariya  Ravi 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 2381 strojárstvo 

 8.  Ing. Dagmara Varcholová 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 2381 strojárstvo 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov 

 Externí doktorandi 

 1.  Ing. Matúš Blaško 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 2381 strojárstvo 

 2.  Mgr. Miloš Fejerčák 
 Prírodovedecká fakulta 

UPJŠ  1160 fyzika 

 3.  Ing. Michal Ivor 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 2381 strojárstvo 

 4.  Ing. Karol Kovaľ 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 2381 strojárstvo 

  

Zoznam zamestnancov prijatých do jedného roka od získania PhD. 

 Meno s titulmi 
Dátum 

obhajoby 
Dátum prijatia 

Úväzok   

(v %) 

  

Zoznam emeritných vedeckých zamestnancov 

 Meno s titulmi 

1. 
 Prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., 

Dr.h.c. 

2.  doc. Ing. Eva Dudrová, CSc. 
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Príloha B  

Projekty riešené v organizácii  
 

Medzinárodné projekty  
 

Programy: Medziakademická dohoda (MAD)  

 

1.) Nízkoteplotné elektrohydrodynamické metódy na prípravu biokeramických povlakov (Low 

temperature electrohydrodynamic techniques used for peparation of bioceramic coatings)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Tibor Sopčák 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

5  - Maďarsko: 5 

Čerpané financie: 0           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V záverečnom roku riešenia projektu sa podarilo naplniť hlavný cieľ projektu-prípravu 

biokeramických kalcium magnézium silikátových tenkých povlakov na povrchu Ti substrátov. V 

práci bol nasyntetizovaný Ca7MgSi4O16 silikát bredigitového typu prostredníctvom sól-gél metódy 

a následne tenké filmy boli nanesené na Ti6Al4V substráty za pomoci spin-coating techniky. Bol 

študovaný vplyv prídavku bóru a polyvinyl alkoholu (PVA) na mikroštruktúrne, mechanické a 

biologické vlastnosti biopovlakov. Po kalcinácií pri 600°C/3h bol pozorovaný vznik veľmi 

jemných, hladkých a pórovitých vrstiev. Zatiaľ čo prídavok bóru nemal výrazný vplyv na 

morfológiu a veľkosť častíc naopak, došlo k významnému poklesu vzniku trhlín a k nárastu hrúbky 

povlaku s obsahom bóru v bredigite. Príčinou nárastu hrúbky povlaku bola silná interakcia medzi 

mlolekulami PVA a borátovými iónmi, ktoré zvyšovali gélovatenie a zosieťovanie polyméru. 

Veľmi podobné hodnoty Youngovho modulu pružnosti a nanotvrdosti boli namerané pre čistý 

bredigit ako aj bórom dopovaný bredigit (do 0.5 mol bóru).  Avšak prídavok vyššieho obsahu bóru 

spôsobil pokles mechanických vlastností povlakov v dôsledku poklesu pevnosti na rozhraní zŕn 

medzi jednotlivými nanočasticami. Okrem toho bola pozorovaná aj veľmi dobrá adhézia a 

proliferácia osteoblastických buniek, čím sa potvrdil stimulačný efekt povlaku na rast a množenie 

kostných buniek.  

V ďalšej práci bol študovaný vplyv prídavku polyethyleneimínového organického biopovlaku (PEI) 

na elektrochemické a mechanické vlastnosti, cytokompatibilitu a hemokompatibilitu 

biodegradovateľných kovových materiálov na báze železa. MTS testy cytotoxicity ukázali pozitívny 

efekt PEI povlaku na adhéziu a proliferáciu buniek, zatiaľčo hemokopatibilta bola lepšia pri 

nemodifkovanej vzorke v dôsledku vzniku nižšieho množstva koróznych produktov v porovnaní s 

napovlakovanou vzorkou. Na strane druhej bol pozorovaný nárast mechanických vlastností pri 

kompozitných vzorkách v dôsledku nárastu vzpernej odolnosti po napovlakovaní Fe vzoriek.  

  

4 publ.:  ADCA48, ADCA15, AFF05, AFH28  

  

  

Programy: International Visegrad Fund (IVF)  
 

2.) Vývoj pokročilých horčíkových zliatin pre multifunkčné aplikácie v extrémnych 

prostrediach (Development of Advanced Magnesium Alloys for Multifunctional Applications in 
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Extreme Environments)  

 

Zodpovedný riešiteľ: František Lofaj 

Trvanie projektu: 1.11.2021 / 31.10.2024 

Evidenčné číslo projektu: JP39421 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

9  - Česko: 3, Maďarsko: 2, Japonsko: 2, Poľsko: 2 

Čerpané financie: IVF: 17572 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci rozdelenia úloh medzinárodnej spolupráce bolo cieľom ÚMV SAV v projekte navrhnúť a 

optimalizovať technológiu prípravy tenkých povlakov na Mg-zliatinách vyvíjaných na iných 

pracoviskách , ktoré by zabezpečovali predl´ženie životnosti, zníženie trenia a prípadne aj 

biokompatibilitu. Výsledkom bol výber viackomponentných nitridických systémov na báze Ta, 

ktoré boli rozšírené o viaceré prvky prechodových kovov. V rámci prác boli optimalizované 

podmienky depozície pomocou HiTUS a DCMS a následne chemického zloženia/stechiometrie 

systémov Ta-N, Ta-TiZrHf-N a Ta-TiNbVZrHf-N s ohľadom na dosiahnutie najvyššej tvrdosti a 

elastického modulu. Dosahované tvrdosti sa v závislosti od chemického zloženia blížia hodnotám 

supertvrdosti, t.j. boli blízke 40 GPa. Youngove moduly boli v rozsahu 400-500 GPa, čo na jednej 

strane znamená výraznú tuhosť, ale súčasne aj príliš veľký rozdiel s tuhosťou Mg-zliatin. Kvôli 

týmto rozdielom bude potrebné prejsť na systém s podstatne nižším modulom Younga. Práce tohoto 

typu budú realizované v r. 2023.  

  

1 publ.: v tlači  

  

Programy: ERANET  

 

3.) Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábasnie niklových superzliatin (High 

performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Dusza 

Trvanie projektu: 1.6.2022 / 31.5.2025 

Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET 3/2021/295/DuplexCER 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Estónsko: 1, Poľsko: 1 

Čerpané financie: ERANET: 14583 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci prvých mesiacov riešenia výskumného projektu boli práce sústredené predovšetkým na 

štúdium a výber vhodných zložiek pre prípravu novej generácie vysoko výkonných spekaných 

kompozitov. Študovala sa vhodnosť potenciálnych oxidických keramických matríc, na 

implementáciu spevňujúcej fázy vo forme žiaruvzdorných karbidických aditív. Úvodná fáza 

projektu bola zameraná na štúdium literatúry a voľbu a nákup vstupných surovín. Pripravené boli 

prvé referenčné oxidické vzorky. V súčasnosti na nich prebiehajú mechanické a mikroštruktúrne 

analýzy.  
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Programy: Iné  

 

4.) Spevnenie a plasticita vysokoentropických ultra vysokoteplotných karbidov (Strengthening 

and plasticity of high-entropy ultra-high temperature carbides)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Tamás  Csanádi 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: H2020-MSCA-IF 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 24000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Chemické zloženie vysokoentropickej keramiky (HEC) v podstate určuje jej mechanické vlastnosti, 

vrátane pevnosti a plasticity. Tento vplyv bol študovaný pomocou štyroch rôznych stratégií: 1) 

inkorporáciou prvku chrómu - Cr do systému HEC; 2) zmenou kovových prvkov v zložení HEC; 3) 

pridania sekundárnej fázy SiC do HEC; a 4) vytvorením dvojfázového systému HEC. Vplyv 

pridania chrómu do (Hf-Ta-Zr-Nb)C odhalil vytvorenie stabilnej jednofázovej štruktúry kamennej 

soli (Hf-Ta-Zr-Nb-Cr)C HEC systému so zvýšením tvrdosti o 14 % presahujúcej 41 GPa. 

Modifikácia prvkov prechodných kovov 5-komponentných karbidových systémoch s vysokou 

entropiou ukázala, že so zvyšujúcou sa efektívnou koncentráciou valenčných elektrónov tvrdosť 

HEC klesá pre (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C (VEC=8,4) a (Mo-Nb-Ta-V-W)C (VEC=9,4) systémy. Bolo tiež 

dokázané, že krivky nanotvrdosti vykazujú závislosť na veľkosti indentačného zaťaženia. Pridanie 

SiC whiskerov k (Hf-Ta-Zr-Nb)C zvýšilo mikrotvrdosť z ~24 GPa na ~28 GPa a indentačnú 

húževnatosť z približne 2,7 MPa.m0.5 na 3,2 MPa.m0.5. Bolo pozorované, že sa uplatňujú 

mechanizmy zhúževnatenia ako vychýlenie trhliny, vetvenie trhliny a premostenie trhliny. Nový 

dvojfázový vysokoentropický (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C-(Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)B2 systém  vykazoval veľmi 

vysokú tvrdosť podľa Vickersa HV1=29 GPa s dobrou lomovou húževnatosťou 3,9 MPa.m0.5. 

Najvýznamnejším spevňujúcim mechanizmom bolo  rozvetvenie trhlín vo väčších zrnách HEC s 

veľkosťou od 1,0 µm do 1,5 µm .  

  

4 publ: ADCA60, 3 v tlači  

  

  

Programy: Mobility  
 

5.) Príprava BZT keramiky konvenčným spekaním a spekaním pomocou pulzného 

elektrického prúdu (Preparation of BZT ceramic with conventional and pulse electric current 

sintering technique)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Viktor Puchý 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: SAV-SAVU-21-01 (SASA-SAS-21-01) 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Srbsko: 1 

Čerpané financie: 0           
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Dosiahnuté výsledky:  

  

  

Programy: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan  

 

6.) Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách 

(HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie (Enhancement 

of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 

Mxene and Several Plastic Deformation)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karel Saksl 

Trvanie projektu: 1.4.2022 / 31.3.2025 

Evidenčné číslo projektu: EIG CONCERT- Japan/2021/215/EHSAL 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: University of West Bohemia- Regional Technological Institute 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Česko: 1, Japonsko: 1 

Čerpané financie: European Interest Group CONCERT-Japan: 18750 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V tomto roku bolo pripravená séria úplne nových, dosiaľ nepublikovaných vysokoentropických 

zliatin zloženia (TiVNb)85-xCr15Zrx, x=1; 4 a 7 at.%. Samotný výber materiálu bol motivovaný 

veľmi úspešným zliatinovým prekurzorom typu (TiVNb)85Cr15 

(https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.158767), ktorý vykazuje vysokú absorpčnú kapacitu vodíka 

H/M~2, extrémne vysokú kinetiku absorpcie – plne nasýtený stav do 1 minúty, ako aj vysokú 

cyklickú stabilitu. Jeho nevýhodou však je, že teplota potrebná na plnú desorbciu vodíka dosahuje 

až 450 °C, čo je pre praktické aplikácie je príliš veľa. Naším zámerom je preto vhodným legovaním 

znížiť túto teplotu ideálne pod 200 °C.  

Pred samotnou výrobu zliatin sme pristúpili k predikcii tvorby vysokoentropického tuhého roztoku 

spôsobom dnes už dobre zavedených empirických pravidiel.   

Metódou oblúkového tavenia boli pripravené tri zliatiny (TiVNb)85-xCr15Zrx, x=1; 4 a 7 at.%. Na 

vyrobených objemných vzorkách v tvare bochníkov boli vykonané merania mernej hmotnosti, ktoré 

stanovili hustotu týchto zliatin v rozmedzí od 6,53 do 6,58g/cm3. Následne boli objemné vzorky 

drvené a mleté v ochrannej atmosfére Ar do tvaru prášku s veľkosťou pod 45 mikrometrov. 

Práškové vzorky boli následne podrobené röntgenovej difrakcii a chemickej semikvantitatívnej 

prvkovej analýze. Fázová analýza vo všetkých vzorkách potvrdila prítomnosť troch 

vysokoentropických tuhých roztokov jednoduchých bcc alebo fcc štruktúr. Z výsledkov SEM EDS 

analýzy sa konštatovať, že skutočné chemické zloženie je odlišné od požadovaného maximálne do 3 

at. %. Práškové častice zliatin majú nerovnomerný členitý tvar s rôznou veľkostnou distribúciou. 

Na niektorých miestach boli taktiež pozorované aglomeráty veľmi jemných častíc. Na takto 

pripravených práškových zliatinách sa vykonali prvé gravimetrické vysokotlakové testy absorpcie a 

desorpcie vodíka. Z prvotnej analýzy výsledkov je zrejmé, za už malý podiel Zr významným 

spôsobom dokázal znížiť aktivačnú teplotu absorpcie z 185 °C na 75 °C. V tomto roku sa pripravili 

z kompaktných vzoriek tenké fólie, ktoré sú určené k pozorovaniu štruktúr a subštruktúr zliatin  

metódou transmisnej elektrónovej mikroskopie.  

  

Domáce projekty  
 

Programy: VEGA  
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1.) Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a 

magnetických vlastností v širšom intervale teplôt (Preparation of hybrid composites and 

characterization of structure and magnetic properties at a wider temperature range)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Birčáková 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: 1/0225/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 693 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Bola aplikovaná nová metóda suchého nanášania častíc (tzv. mechanofúzia), ktorou boli pripravené 

nové magneticky mäkké kompozitné materiály zložené zo železa povlakovaného magneticky 

mäkkým feritom, bez akejkoľvek inej nemagnetickej izolácie. Vysokotlakové lisovanie bolo 

aplikované na dosiahnutie relatívne nízkej porozity a dostatočne vysokej hustoty kompozitov. 

Dokumentácie štruktúry indikovali optimálnu izoláciu železných častíc feritom, čo bolo potvrdené 

meraním magnetických, elektrických a tepelných vlastností. Bola zistená relatívne vysoká 

frekvenčná a „DC bias“ stabilita permeability spolu s jej relatívne vysokými počiatočnými 

hodnotami, keďže ferit sa podieľal na procese magnetizácie, zlepšujúc kontinuitu magnetického 

indukčného toku. Dostatočne vysoký špecifický elektrický odpor zaisťoval aj relatívne nízke 

energetické straty pri premagnetovaní kompozitov pri vyšších frekvenciách. Podiely reverzibilných 

a ireverzibilných magnetizačných procesov boli analyzované pomocou metódy separácie strát a 

taktiež pomocou diferenciálnej, reverzibilnej a ireverzibilnej permeability. Skúmanie tepelnej 

difuzivity tiež potvrdilo dobrú izoláciu železných častíc feritovým práškom. Fyzikálne vlastnosti 

boli dosiahnuté lepšie v porovnaní s vlastnosťami tradičných kompozitov na báze železa s 

nemagnetickou matricou a konkurencie schopné tým v súčasnej literatúre, čo naznačuje úspešnú 

prípravu čisto železo-feritových kompozitov pomocou použitia progresívnych, ekologicky a 

ekonomicky efektívnych technológií prípravy.  

V rámci skúmania feromagnetických zliatin pre budúcu prípravu kompozitov boli analyzované 

magnetické vlastnosti magnetostrikčných materiálov FeGa a FeGaRE dopovaných prvkami kovov 

vzácnych zemín (RE=Tb, Y), so zameraním na celkové energetické straty pri premagnetovaní a 

magnetizačné procesy.  

  

5 publ .:  ADCA05,  ADCA38, ADCA06, ADMB02, ADNB01  

  

   

2.) Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre luminiscenčné 

senzory. (Preparation and characterization of porous EuTbGd-MOF thin films for luminescent 

sensors.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Helena Bruncková 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: 2/0037/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  
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Čerpané financie: SAV: 3255 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

   Kryštalické a amorfné terbium metalo-organické siete (TbMOF) prášky boli pripravené 

solvotermálnou syntézou s použitím rôznych množstiev octanu sodného ako modulátora. Vyššia 

koncentrácia modulátora môže viesť k tvorbe amorfného a TbMOF. Pórovitý amorfný tenký film 

aTbMOF-TF sa získal nanesením z vodnej suspenzie amorfného prášku na substráty SiO2/Si s 

použitím Pt medzivrstvy. Amorfný prášok MOF a zodpovedajúci amorfný film sa po pyrolýze pri 

450°C na vzduchu transformoval na oxid terbia TbxOy a TbxOy-TF. TbxOy prášok pozostáva z 

jednej kubickej fázy c-Tb4O7 a má jemnú kryštalickú štruktúru s veľkosťou kryštálov v rozmedzí 

od 5 do 20 nm, na rozdiel od pórovitého TbxOy-TF filmu, ktorý sa skladá z troch rôznych fáz, a to 

kubickej fluoritovej cF-TbOx(111); (x = 1.75), c-Tb4O7 a fázy c-Tb2O3. Vo filmoch sa pozorovala 

odlišná morfológia a veľkosť častíc: kvetinové ostrovčeky TbOx (~119 nm), ihličky Tb2O3 (~183 

nm) a vločky Tb4O7 (~38 nm). XPS stanovila prítomnosť terbia Tb vo filmoch v dvoch valenčných 

stavoch Tb3+/Tb4+.   

    Tepelné spracovanie vedie nielen k transformácii štruktúry MOF, ale aj k zníženiu priemernej 

drsnosti (Sa) povrchu filmu TbxOy-TF. Hodnoty drsnosti povrchu Sa, získané pomocou 

konfokálnej mikroskopie, boli vypočítané ako 382 nm pre aTbMOF-TF a 81 nm pre TbxOy-TF. 

Predložená metodika je vhodná na prípravu filmov oxidu terbia pre nasledujúce optoelektronické a 

senzorové aplikácie.  

  

2 publ.: ADCA10, ADCA11  

  

   

3.) Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov 
(Influence of microwave radiation on the structure and properties of powder functional materials)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Radovan Bureš 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0029/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 10726 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Magneticky mäkký kompozitný materiál bol pripravený novým postupom využívajúcim 

mechanofúziu feritu a kovového feromagnetika. Práškový NiZnCu-ferit (d0.5=700 nm) bol za 

sucha rezonančným akustickým miešaním povlakovaný na povrch feromagnetických Fe častíc. 

Povlakovaný práškový systém bol bez prídavku aditív vysokotlakovo (1.5 GPa) lisovaný. 

Aplikovaná metóda prípravy viedla k dosiahnutiu nízkej pórovitosti kompozitu. Optimálna 

distribúcia feritu a vysoká hustota sa prejavili vysokou permeabilitou a dostatočne vysokým 

elektrickým odporom kompozitu. Nanoštruktúrna feritová sekundárna fáza funguje ako magneticky 

aktívne spojivo a zároveň efektívne odvádza teplo ako bolo potvrdené meraním magnetických 

vlastností a tepelnej difuzivity.  

Magneticky mäkké magnetostrikčné materiály boli pripravené tavnou metalurgiou. FeGa zliatiny 

boli dopované Cu, Tb a Y. Prvo-princípové výpočty predikujú teoretické zvýšenie magnetostrikcie 

FeGa zliatiny prídavkom Cu. Experimentálne štúdium Fe3Ga0.7Cu0.3 ukázalo, že legovanie 

meďou významne zvyšuje elastický modul a tým degraduje magnetostrikciu zliatiny . Dopanty Y a 

Tb vedú k formovaniu rozdielnej štruktúry sekundárnej fázy FeGa zliatiny čím sú významne 
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ovplyvnené predovšetkým elektrické a magnetické vlastnosti .  

Metódou injekčného vstrekovania bol pripravený kompozit na báze FeSi prášku a polypropylénu. 

Kompozit je charakteristický nízkou koercivitou, vysokým merným odporom. Permeabilita je 

relatívne nízka (29) s vysokou frekvenčnou stabilitou. Rezonančná frekvencia kompozitu s 

obsahom 25% PP je vyššia ako 1E+08 Hz. Fitovanie závislosti reverzibilnej relatívnej permeability 

vs. hustoty magnetického toku potvrdilo izotropnú štruktúru kompozitu.  

  

4 publ.: ADCA05, ADCA35, AFH22, ADNB01  

  

  

4.) Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra 

vysokoteplotných keramických materiálov (Nanomechanical testing and deformability of 

high-entropy ultra-high temperature ceramics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Tamás  Csanádi 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: 2/0174/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 11467 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

K dosiahnutiu lepších makromechanických vlastností vysokoentropických ultra vysokoteplotných 

keramických materiálov je dôležité pochopiť deformovateľnosť zŕn na mikro/nano úrovni.  

Experimentálne boli študované 3 systémy vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických 

materiálov (HEC): a) s obsahom Cr, b) karbonitridy a c) dvoj fázové HEC. U prvého systému 

(Hf–Ta-Zr-Nb)C s prídavkom 5, 10 a 20 atomárnych % Cr bol s rastúcim prídavkom Cr pozorovaný 

nárast hodnôt nanotvrdosti (H) na 41GPa a indentačného modulu (M) na 611GPa. Základný HEC 

systém bez prídavku Cr vykazoval hodnoty H=36 GPa a M=598GPa. Pre druhú testovanú skupinu 

HEC systémov(Hf–Ta-Zr-Nb)CxN1-x (x=1; 0,9 ;0,8 ; 0,7 ;0,6 a 0,5) bola realizovaná 

nanoindentácia a SEM. V  prípade nárastu  pomeru [N]/([C]+[N]) z 0 na 0.5 došlo k poklesu 

hodnôt tvrdosti  ako i modulu o 12%. Porovnaním hodnôt získaných zo zmiešavacieho pravidla 

monokarbidov/mononitridov pre každý HEC systém  (Hf–Ta-Zr-Nb)CxN1-x, došlo k 30-37% 

nárastu hodnôt tvrdosti  a 9-13% nárastu indentačného modulu. Štúdia tretej skupiny 

experimentálnych dvojfázových HEC systémov: (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C-(Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)B2 

preukázala výrazné zvýšenie hodnôt tvrdosti podľa Vickersa HV1=29GPa a  odolnosť proti lomu 

vykazovala vyhovujúce hodnoty: 3,9MPa0,5.  Vybočenie trhlín vo väčších HEC zrnách bolo  

identifikované ako najvýraznejší mechanizmus zhúževnatenia.  

  

3 publ.: ADCA59, ADCA60, 1 v tlači  

[  

  

5.) Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému 

krehnutiu (Research of the resistance and prevention of modern structural materials against 

hydrogen embrittlement)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ladislav Falat 

Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2025 

Evidenčné číslo projektu: 2/0072/22 
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Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 4808 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V prvom roku riešenia projektu boli z vyselektovaných kovových materiálov (t.j. 

feriticko-perlitická potrubná oceľ a austenitická nehrdzavejúca oceľ) vyhotovené vzorky pre 

mechanické skúšanie materiálov, ktoré boli následne testované v dodanom materiálovom stave a 

následne aj v podmienkach po elektrolytickom navodíkovaní. V prípade austenitického materiálu 

bola zrealizovaná komplexná materiálová analýza zahrňujúca štruktúrne a fázové zloženie, 

mechanické skúšky vrátane nanoindentačných meraní a fraktografickú analýzu lomových povrchov. 

Odolnosť austenitickej ocele voči vodíkovému krehnutiu bola skúmaná zvlášť pre tri materiálové 

stavy s rôznymi stupňami plastickej deformácie (0%, 25% a 38%) Hoci vplyv navodíkovania 

ťahových vzoriek na ich deformačné vlastnosti nebol výrazný, s nárastom plastickej deformácie sa 

mierne zvyšoval. Postupný nárast indexu vodíkového krehnutia s nárastom plastickej deformácie 

možno pripísať novovzniknutým deformačne indukovaným mikroštruktúrnym objektom ako sú 

dislokácie a deformačné dvojčatá.   

  

1 publ.: ADCA12  

  

6.) Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastnosti systémov pre vysoko 

teplotné aplikácie (Modelling of phase diagram and thermodynamic properties of the systems for 

high temperature applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Viera Homolová 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 12.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: 2/0038/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 4808 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Bolo vykonané dlhodobé teplotné žíhanie binárnych zliatin s irídiom (Ir-Mn, Ir-Ho) pri teplotach 

1073 a 1273 K a boli prevedené experimentálne analýzy vzoriek zamerané na štúdium fáz v týchto 

systémoch pri daných teplotách. Okrem irídiových zliatin bol z hľadiska termodynamiky a fázových 

rovnováh skúmaný aj vysoko teplotný systém B-Fe-V.   

  

2 publ.: AFG02, AFG03   

  

  

7.) Dizajn topografie povrchov nástrojov z WC-Co s aplikovanými PVD povlakmi (Design 

surface topography tools from the WC-Co applied PVD coating)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Jakubéczyová 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: 2/0070/20 
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Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 4049 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Na základe predchádzajúcich testov na tabletách WC-Co po textúrovaní metódou mriežka a random 

sa testovali rezné doštičky zo spekaného karbidu typu WC-Co s rozmermi 12x12x4 mm typ 

standard - CNMG 120408E-M Grade 902, bežne používané pre obrábanie ocelí skupiny S, 

používané pre konštrukcie na všeobecné použitie. Rezné doštičky sa textúrovali laserom metódou 

„random“, t.j. stochastické usporiadanie kráterov a textúrované bolo čelo, hlavný a vedľajší chrbát.  

Na textúrované rezné platničky boli nanesené nanokompozitné PVD povlaky 4. generácie typu 

nACRo4 a TiXCo, ktoré sú veľmi húževnaté, odolné voči opotrebeniu  a vysokým teplotám a 

výrazne ovplyvňujú povrchové vlastnosti nástroja. Na rezných platničkách po textúrovaní a po PVD 

povlakovaní bol dokumentovaný podklad, vzniknuté krátery, ich distribúcia, detaily a analýza na 

REM a konfokálnom mikroskope. Analýzou REM EDX sa potvrdila ich kvalitná aplikácia, t.j. na 

jednoliatej vrstve po povlakovaní neboli identifikované prvky podkladového materiálu platničky 

WC-Co, teda textúrovanie podkladu zabezpečuje lepšiu mechanickú fixáciu povlakov. 

Predmetnými reznými platničkami sa realizoval test pri obrábaní obrobku zo špeciálnej niklovej 

superzliatiny Inconel 718 referenčnými platničkami bez úpravy, textúrovanými a povlakovanými 

platničkami pri rovnakých štandardných podmienkach po dráhe 200 m. Navrhnutá technológia 

povrchovej úpravy rezného nástroja textúrovaním a aplikáciou PVD povlakov nACRo4 a TiXCo 

poskytla väčší odstránený priemerný objem materiálu v porovnaní s netextúrovanými platničkami, 

čo je meradlom testov životnosti.   

  

  

8.) Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z 

vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov (Prediction of weldability and formability for 

laser welded tailored blanks made of combined high strength steels with CAE support)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Kepič 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: 2/0080/19 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 2589 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Za najdôležitejšie výsledky projektu je možné považovať navrhnuté a overené metodológie v 

predikcie fázového zloženia štruktúrnych charakteristík laserových spojov kombinovaných laserom 

zváraných prístrihov numerickou simuláciou v prostredí programového súboru Sysveld a 

charakteristík lisovateľnosti  (v závislosti od polohy kriviek medzných deformácií vzhľadom ku 

kombinácií deformácií na výlisku) v prostredí programového súboru PAM-STAMP. Verifikované 

metodológie predikcie charakteristík zváriteľnosti a lisovateľnosti vytvárajú predpoklady pre 

naplnenie stratégie "zero defect" pri výrobe tenkostenných dielov karosérie automobilov. Očakáva 

sa, že tenkostenné diely karosérie z kombinovaných prístrihov pri zachovaní alebo aj dosahovaní 

lepších charakteristík bezpečnosti (pevnosti, tuhosti, absorpčnej schopnosti, únavovej pevnosti a 
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pod.) karosérie prispejú k znižovaniu spotreby pohonných hmôt, redukcii emisií a k skracovaniu 

výrobných cyklov.    

  

9.) Inovatívne postupy vo výskume a vývoji nových feroických materiálov s využitím 

komplexnej impedančnej spektroskopie (Innovative approaches to research and development of 

novel ferroic materials by using complex impedance spectroscopy)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Kovaľ 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: 2/0038/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 1774 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V záverečnom roku riešenia projektu boli na laboratórne pripravených keramických vzorkách 

feroických materiálov študované transportné elektrické vlastnosti a relaxačné charakteristiky v 

oblasti vysokých teplôt (nad Curieho bodom) pomocou komplexnej impedančnej spektroskopie. 

Experimentálne bolo ukázané, že keramické systémy BaTiO3, Ba0.75Sr0.25TiO3 a BaBi4Ti4O15 

sú elektricky heterogénne štruktúry vykazujúce neideálne Debyeovské správanie v  oblasti 

vysokých teplôt. Modelovaním nameraných impedančných diagramov špecifickým náhradným 

elektrickým obvodom bolo ukázané, že hlavnými príspevkami k elektrickej odozve elektrokeramiky 

sú impedancie štruktúrneho zrna a hraníc zŕn. V BaTiO3 keramike viedla substitúcia Ba polôh 

katiónmi Sr k dvojnásobnému nárastu aktivačnej energie pre zrnovú vodivosť (1.2 eV), čo v 

konečnom dôsledku výrazným spôsobom zvýšilo celkový odpor Ba0.75Sr0.25TiO3 keramiky. Na 

druhej strane, feroelektrická keramika na báze tuhého roztoku BaTiO3 perovskitu a Aurivilliovej 

Bi4Ti3O12 fázy vykazovala vyššie hodnoty objemovej vodivosti z dôvodu nárastu počtu 

vodivostných elektrónov a akumulácii náboja na hraniciach zŕn a na rozhraní medzi 

pseudoperovskitovými vrstvami a Bi2O2 vrstvami. Vypočítané aktivačné energie pre vodivostné a 

relaxačné procesy boli u všetkých troch feroelektrických systémoch vyššie pre hranice zŕn ako v 

prípade „bulkového“ zrna. Okrem toho sa zistilo, že relaxačný čas pre „hopping“ kyslíkových 

vakancií je na hraniciach zŕn o rád kratší (10^14 s) ako vnútri zŕn. Najdôležitejšie výsledky tejto 

práce boli spracované do publikácie; rukopis bol zaslaný na recenziu do karentovaného časopisu.  

Dielektrickou spektroskopiou multiferoickej keramiky na báze SrFe12O19 hexaferitu, 

SrFe12-xNbxO19 (x=0 a 0.03), bolo ukázané, že Nb-substituovaná keramika vykazuje v 

terahertzovej oblasti vysokú dielektrickú permitivitu a účinkom silnej magnetoelektrickej väzby 

dochádza v systéme k výraznému (magneto-optickému) efektu Faradayovej rotácie (∆n' = 1.30) pri 

nízkych dielektrických stratách. Nárast Faradayovej rotácie bol objasnený na základe 

Nb-indukovaného preferenčného usporiadania Fe3+ katiónov vo vysokom spinovom stave. Metóda 

THz spektroskopie bola použitá aj pri štúdiu nízko teplotnej degradácie Y-stabilizovanej ZrO2 

keramiky. Meraniami komplexnej permitivity v terahertzovej oblasti sa zistilo, že v dôsledku 

fázovej transformácie dochádza pri nežiaducej nízko teplotnej degradácii keramiky zároveň aj k 

zhoršeniu jej dielektrických vlastností. V práci bolo takto ukázané, že THz spektroskopiu je možné 

použiť ako nedeštruktívnu metódu pri odhaľovaní degradácie mechanických vlastností keramiky. 

Vplyv veľkosti zrna na elektrické vlastnosti multiferoickej keramiky bol skúmaný na základe 

analýzy dát z teplotne závislých dielektrických spektier a z teplotných závislostí relatívnej 

dielektrickej permitivity a strát nameraných v širokom teplotnom a frekvenčnom intervale pre 

Mn-substituovanú 0.67BiFeO3-0.33BaTiO3 keramiku s rôznou veľkosťou zrna. Zo 

spektroskopických meraní vyplynulo, že šírka dielektrického píku narastá s klesajúcou veľkosťou 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

76 

zrna, čo naznačuje silnejšiu frekvenčnú závislosť dielektrických vlastností jemnozrnnej keramiky. 

Pozorované výrazné relaxačné správanie a silná frekvenčná závislosť teploty maxima dielektrickej 

permitivity v Mn-modifikovanej keramike boli vysvetlené koexistenciou mikroskopických 

feroelektrických domén a vysokou koncentráciou polárnych nano oblastí. V rámci širšej spolupráce 

v oblasti výskumu a vývoja pokročilých funkčných materiálov sme s kolegami z londýnskej 

univerzity QMUL a čínskej NPU univerzity (Xian) študovali deformačné procesy v „core-shell“ 

štruktúrach, kde na Cu nano drôte bola deponovaná Ag častica. Numerickými simuláciami sa 

zistilo, že mechanizmus plastickej deformácie v takomto systéme výrazne závisí na priemere Ag 

častice. V práci navrhnutá mapa deformačných procesov (teplota, veľkosť častice) umožní 

materiálovým vedcom a inžinierom lepšie pochopiť mechanizmus plastickej deformácie v 

„core-shell“ štruktúrach a pripraviť tak nové funkčné materiály pre pokročilé aplikácie.  

  

5 publ.: ADCA01, ADCA22, ADCA27, 2 v tlači  

  

  

10.) Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me = Ti, Zr, Hf) keramických 

kompozitných materiálov (High-temperature properties of diboride MeB2 (Me = Ti, Zr, Hf) 

ceramic composite materials)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Alexandra Kovalčíková 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0118/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 9984 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Práca bola zameraná na hutné keramické materiály na báze ZrB2, pripravené spekaním v 

prítomnosti elektrického poľa, ktoré  boli modifikované prídavkom 10 hm.% karbidových aditív - 

SiC, ZrC a B4C.  Následne boli zosumarizované tepelné resp. vysokoteplotné vlastnosti 

vytvorených kompozitov. Koeficienty tepelnej rozťažnosti pripravených vzoriek sa testovali 

dilatometriou, zatiaľ čo odolnosť proti tepelnému šoku bola meraná nenáročnými indentačnými 

skúškami.  Tepelná difuzivita kompozitov bola stanovená  pri izbovej teplote a zvýšených 

teplotách až do 600 °C. Testy oxidačnej odolnosti  boli uskutočnené dvoma komplementárnymi 

prístupmi: neizotermickým vo forme oxidačnej diferenciálnej termickej analýzy spojenej s 

termogravimetriou a izotermickými - dlhodobými oxidačnými testami v stojatom vzduchu. 

Oxidačná termická analýza umožňuje detekciu začiatku oxidačného procesu a opis  nárastu 

hmotnosti počas dlhodobých oxidačných testov. Oxidované vzorky spolu s vytvorenými a 

delaminovanými oxidovými produktami boli podrobne charakterizované pomocou SEM/EDX, 

XRD a Ramanovej mikroskopie. Zavedením SiC častíc do matrice ZrB2 sa výrazne zvýšila 

odolnosť ZrB2 voči teplotným šokom. Kritický rast trhlín v kompozite ZrB2+10SiC nenastal do 

550°C. Prídavky rôznych karbidových sekundárnych fáz nemajú významný vplyv na koeficienty 

tepelnej rozťažnosti, ani na tepelnú difuzivitu, a to ani pri teplotách do 600°C. Zistilo sa, že začiatok 

oxidácie je podobný pre všetky kompozity. Pri neizotermickom testovaní bol zistený rozdiel najmä 

v rýchlosti oxidácie, kde najvyššia bola zistená pri ZrB2+10B4C, zatiaľ čo najnižšia bola pri 

kompozite s prídavkom SiC. Pri izotermickom testovaní bola zaznamenaná najnižšia oxidačná 

odolnosť kompozitu ZrB2+10ZrC, pričom najvyššiu mal kompozit  ZrB2+10SiC. Oxidačné štúdie 

vykonané do 1400°C preukázali, že systém ZrB2+10SiC vykazoval zlepšenú odolnosť voči oxidácii 

vďaka vytvoreniu pasívnej ochrannej SiO2 vrstvy v porovnaní so ZrB2+10ZrC a ZrB2+10B4C, kde 
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sa vytvorila porézna vonkajšia vrstva ZrO2. Vzniknutý ZrO2 v dôsledku reverzibilných 

martenzitických fázových transformácií a poréznej povahy mal nízku priľnavosť k povrchu 

neoxidovanej vzorky, čo viedlo k delaminácii vytvorených oxidačných vrstiev.  Naopak, výsledné 

produkty oxidácie ZrB2 matrice reagujú s oxidačným produktom aditív SiC – SiO2 a vytvárajú 

borosilikátové sklo, ktoré má dobrú zmáčavosť smerom k novovytvorenému ZrO2 a vypĺňa 

medzery a prípadné trhliny, čím znižuje prienik kyslíka do vzorky a chráni pred ďalšou 

postupujúcou oxidáciou.  

  

3 publ.: AFH13, AFH14, GII08  

  

11.) Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu vodíka 
(Application of innovative nanocatalysts and DFT simulations for efficient hydrogen production)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miriam Kupková 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2024 

Evidenčné číslo projektu: 1/0095/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 1366 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Študovali sme Fe-Ni materiály ako možné elektrokatalyzátory pre efektívnejšie elektrolytické 

uvoľňovanie vodíka. Aby sa získal študovaný materiál, vysoko pórovité granule s členitým 

povrchom tvorené oxidmi železa sa redukovali, elektrolyticky povliekli Ni, zlisovali a spekali. 

Pripravili sa vzorky s rôznym obsahom Ni a rôznou pórovitosťou. Elektrokatalytická aktivita 

pripravených vzoriek bola študovaná v 0,5 M roztoku H2SO4 a hodnotená pomocou parametrov 

získaných v Tafelovej oblasti polarizačných kriviek a elektrochemickou impedančnou 

spektroskopiou. Vzorky s vyšším obsahom niklu vykazovali vyššiu katalytickú aktivitu. Dosiahnutá 

pórovitosť pripravených vzoriek ovplyvňovala katalytickú aktivitu len mierne  

  

  

  

12.) Tuhé iónové vodiče: výroba, vlastnosti, perspektíva využitia v lítiových batériách s tuhým 

elektrolytom. (Solid ionic conductors: preparation, properties and potential application in 

all-solid-state lithium batteries.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miriam Kupková 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: 2/0066/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 1701 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Výsledky  

Dobíjateľné batérie zložené výlučne z tuhých látok sa považujú za sľubné riešenia pre zariadenia 
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novej generácie určené na ukladanie energie. Články batérie z tuhých látok pozostávajú z tuhých 

elektród a tuhého elektrolytu. Pokiaľ ide o tuhý elektrolyt, mal by mať vysokú iónovú vodivosť a 

ideálne nulovú elektrónovú vodivosť. Akékoľvek zvýšenie elektrónovej vodivosti vedie k 

vnútornému skratovaniu článku a zníženiu výkonu batérie.  

Aby sa získali poznatky o elektrónovom transporte v batériách zložených výlučne z tuhých látok, 

začalo sa so štúdiom elektrónového tunelovania v štruktúrach kov-izolátor-polovodič simulujúcich 

takéto batérie.  

Prvé predbežné výsledky sa získali pre zjednodušený model článku s kovovou lítiovou anódou, 

kryštalickým jodidom lítnym ako elektrolytom a polovodičovou katódou. V použitej modelovej 

štruktúre kov-izolátor-polovodič boli Fermiho energia a Fermiho vlnový vektor kovu rovnaké ako u 

kovového lítia, energetická medzera a mriežková konštanta izolátora boli rovnaké ako u 

kryštalického jodidu lítneho a rozhrania boli reprezentované odpudivými delta-funkčnými 

potenciálmi. Boli vypočítané pravdepodobnosti kvantového tunelovania elektrónov. Získané 

pravdepodobnosti tunelovania sa menili v závislosti od nominálneho napätia modelového článku, s 

výškou bariér na rozhraniach, s hrúbkou vrstvy izolátora. Pravdepodobnosti tunelovania boli pre 

určitú kombináciu parametrov nezanedbateľné.  

  

1 publ.: AFH17  

  

  

13.) Štruktúra a aplikačné vlastnosti intermetalických zliatin (Structure and application 

properties of intermetallic alloys )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ondrej Milkovič 

Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2024 

Evidenčné číslo projektu: 2/0086/22 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 7165 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci riešenia projektu VEGA 2/0086/22 boli pripravené predzliatiny pomocou oblúkového 

tavenia práškov čistých prvkov Ni, Fe a Ga s chemickým zložením Ni50Fe25-xGa25+x (kde x = 

-10, -4, 0, 2, 4). Mikroštruktúra predzliatin vykazuje dvojfázové zloženie vo forme dendritov, 

okrem predzliatiny so zložením Ni50Fe23Ga27, u ktorej bola pozorovaná polykryštalická 

morfológia zŕn v celom objeme. Z výsledku vyplýva, že zliatina Ni50Fe23Ga27 má chemické 

zloženie blízke rovnovážnej jednofázovej Heuslerovej zliatiny. Zo všetkých predzliatin boli 

pomocou modifikovanej Taylor-Ulitovsky metódy vytiahnuté kovové mikrodrôty obalené sklom s 

hrúbkou kovového jadra < 10 µm a celkovou hrúbkou < 40 µm. Štúdium mikrodrôtov pomocou 

SEM, EBSD a XRD preukázalo, že sa jedná o mikrodrôty jednofázové (v materskom alebo 

martenzitickom stave), pričom v materskej fáze je potvrdená monokryštalická štruktúra mikrodrôtu. 

Merania odporu preukázali, že zmenou pomeru Fe/Ga v nominálnom chemickom zložení je možné 

meniť teplotu reverzibilnej transformácie.   

  

14.) Vývoj nekonvečného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropnych 

elektrotechnických ocelí (Unconventional thermo-mechanical technology development of final 

processing of isotropic electrical steels.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Petryshynets 
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Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: 2/0106/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV : 10610 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V druhom roku riešenia projektu výskumná činnosť bola zameraná na prípravu technického riešenia 

a technických pomôcok vo forme viac ohybových (rôzne stupňových) alebo tvárniacich valcovacích 

systémov ktoré v laboratórnych podmienkach umožňujú generovať rôzne intenzity deformácií v 

plechoch prostredníctvom tlakových a ťahových mechanických napätí pri namáhaní v ohybe. 

Následné takto navrhnutým spôsobom ohybovo-deformačného tvárnenia boli spracovane 

experimentálne ocele v stave po finálnom spracovaní na výrobnej linke a v stave s primárne 

rekrištalizovnov jemnozrnnou matricou. V ďalšej etape po aplikácii ohybových deformácií boli 

vykonane analýza subštruktúrne zmien v skúmaných materiáloch. Výskum bol zameraný na 

štúdium vzniku hustoty dislokácii, ich morfológie a distribúcie po hrúbke deformovaného plechu 

tak aj v jednotlivých zrnách v závislosti od ich kryštalografickej orientácii. Pre tieto účele boli 

použite najme analýza porušenia kryštalickej mriežky pomocou EBSD, nano-indentčne merania 

lokálneho dislokačného spevnenia kryštalickej mriežky materiálu a merania ich magnetickej 

koercivity v závislostí od spôsobu ohybu a zaťaženia.   

  

15.) Vývoj progresívnych disperzne spevnených kompozitov s kovovou matricou 

pripravených spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu (Development of progressive 

dispersion-reinforced metal matrix composites prepared by pulsed electric current sintering)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Viktor Puchý 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: 2/0101/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 4605 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Výskum v roku 2022 sa zaoberal skúmaním možnosti opätovného využitia odpadových kovov ako 

alternatívnych surovín na výrobu materiálov pre trecie aplikácie. Materiálová báza týchto 

kompozitov bola založená na materiáloch: Ti obsahujúce 40 hmotn. % odpadového Ti s prídavkami 

25 hmotn. % Fe, 10 hmotn. % ZrO2, 5 hmotn. % SiC, 5 hmotn. % grafénových nanodoštičiek 

(GNPs), a 15 hm. % prídavkov odpadových kovových materiálov, konkrétne MgAl, CuZn a Al. 

Kompozity boli pripravené mechanickým mletím a miešaním vstupných práškov a následnou 

kompaktizáciou technikou spekania pomocou pulzného elektrického prúdu (SPS) vo vákuu pri 

parametroch spekania 1000 °C a 50 MPa po dobu 10 min. s výslednou dosiahnutou hustotou takmer 

100 % (nepórovité). Skúmala sa vhodnosť použitia odpadových kovových materiálov ako prísady 

kovokeramickej matrice pre potenciálne využite v trecích aplikáciách a skúmal sa vplyv pridávania 

týchto odpadových materiálov na spekací proces a následne na tribologické vlastnosti takto 

pripravených kompozitov. Mikroštrukturálne a tribologické analýzy potvrdili, že všetky študované 

kompozity vykazovali dobré priemerné hodnoty tvrdosti (220–350 HV 5) a koeficient trenia 
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(0,4–0,7). Získané výsledky z predchádzajúcich experimentov ukázali že prvky matrice Ti a Fe 

ktoré boli zvolené v pomere 40 % hmotn. a 25 % hmotn. mali najviac priaznivý vplyv na hodnoty 

COF a opotrebovania. Tribologické testy všetkých pripravených kompozitov vykonávané pri 

rýchlostiach 100, 200, a 300 mm s-1 ukázali, že hodnoty COF sa menili so zmenou rýchlosti 

dosiahli vrchol COF = 0,65 pri 100 mm s-1 a so zvyšujúcou sa rýchlosťou došlo k zjavnému 

zníženiu na približne 0,4, čo mohlo byť ovplyvnené rýchlejším odieraním povrchu a vyššou 

povrchovou teplotou, ktorá viedla k zmäkčeniu povrchu. Táto práca ukázala, že spekanie pomocou 

pulzného elektrického prúdu je možné použiť na výrobu trecích kompozitov z odpadového kovu s 

matricou Ti-Fe. Získané výsledky o odolnosti proti opotrebeniu ukázali, že spomedzi všetkých troch 

študovaných kompozitov novovyvinutý kovokeramický kompozit na báze 

40Ti-25Fe-15MgAl-10ZrO2-5SiC-5GNPs má najsľubnejší potenciál pre zamýšľané trecie 

aplikácie.  

  

2 publ: ADDA04, ADDA05  

  

16.) Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka 
(Research and development of highentropy alloys for efficient hydrogen storage)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karel Saksl 

Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2024 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0039/22 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 15538 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V roku 2022 sme v rámci plnenia cieľov projektu pripravovali série vysokoentropických 

materiálov, ktoré podľa teoretických výpočtov a empirických predikcií vytvárajú jednofázový tuhý 

roztok na základe niektorých známich parametrov ako sú:  zmiešavacia entalpia ΔHmix >  −12 

kJ.mol-1,rozdiel veľkostí atómových polomerov δ ≤ 6.6 %,zmiešavacia entropia ΔSmix=13.3816 

J·K−1·mol−1 a koncentrácia valenčných elektrónov VEC≤ 6.8, ΔR≤ 7.01. V rozsahu týchto 

parametrov je predpoklad vzniku vysokonapätostného systému. Z kombinácií štvor a päť prvkových 

ekvimolárnych kompozícií boli vyšpecifikované tie, ktoré po teoretickom výpočte spĺňali 

podmienku hustoty nižšej ako 7g/cm3.Tieto materiály v celkovom počte 26 rôznych kompozicící 

prvkov Al-Ti-Nb-Zr-V-Hf boli hodnotené z pohľadu materiálových vlastností ako je merná 

hmotnosť, fázové zloženie, upresnenie chemického prvkového zloženia, tvrdosť materiálov a ich 

uskladňovacie schopnosti vodíka. 

 

17.) Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových 

platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania (Development  of high-temperature 

composite materials based on borides and carbides with the addition of  graphene platelets 

prepared by progressive sintering methods)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Richard Sedlák 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: 2/0175/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 
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Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 12339 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci druhého roku (2022) riešenia výskumného projektu boli pokračujúce práce predovšetkým 

sústredené na analýzu vhodnosti matríc pre prípravu kompozitných systémov, ale aj čistých UHTC 

HEC materiálov. Bola pripravená podrobná systematická štúdia (16 vzoriek) skúmajúca vplyv 

parametrov spekania na vývoj mikroštruktúry a základné mechanické vlastnosti 

vysokoentropických karbidov (Mo-Nb-Ta-V-W)C. Rozsiahla séria jednofázových 

vysokoentropických keramických materiálov s vysokými relatívnymi hustotami bola pripravená 

guľovým mletím a dvojkrokovou technológiou spekania pomocou elektrického poľa (FAST). V 

procese prípravy boli operatívne modifikované podmienky spekania. Teplota spekania sa 

pohybovala v rozmedzí od 1450 do 2200 °C, doba výdrže na spekacej teplote bola v intervale 5 až 

20 minút. Mikroštruktúrna charakterizácia sa uskutočnila pomocou skenovacej elektrónovej 

mikroskopie. Na takto pripravených vzorkách sa merali základné mechanické vlastnosti ako 

tvrdosť, lomová húževnatosť a modul pružnosti. Požadované mechanické vlastnosti sa v tejto štúdii 

úspešne dosiahli pri výrazne nižšej teplote spekania 1600 °C, dobe výdrže na spekacej teplote 20 

minút a aplikovanom tlaku 70 MPa v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami zahraničných 

autorov. Pracuje sa na odpublikovaní získaných výsledkov. Bol vôbec po prvý krát študovaný ISE 

efekt na HEC materiáloch.  

  

5 publ.: ADCA60, GII12, 3 v tlači  

  

  

 18.) Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz (Composite systems 

based on bioelastomers and bioactive phases)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Tibor Sopčák 

Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: VEGA č. 2/0034/21 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 4069 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Dopované kalcium silikáty, ako napr. bredigit (Ca7MgSi4O16) sú predmetom rastúceho záujmu 

biomedicínských odvetví vďaka vynikajúcej biokompatibilite, bioaktivite a lepším mechanickým 

vlastnostiam v porovnaní s kalcium fosfátmi. V uvedenej práci boli pripravené a nanášané tenké 

bredigitové povlaky na Ti6Al4V substráty za pomoci sól-gél spin-coating techniky s prídavkom 

polyvinyl alkoholu (PVA) ako bioelastomérnej zložky a plastifikátora. Zároveň bol skúmaný vplyv 

prídavku bóru (0.5 and 1.0 mol) na zmenu mikroštruktúry, fázového zloženia, nanomechanických 

vlastností a in-vitro cytotoxicity bredigitových povlakov. Výsledky ukázali vznik tenkých a 

homogénnych filmov pozostávajúcich z nanočastíc velkosti 25-50 nm. Prídavok bóru spôsobil 

nárast hrúbky povlaku v dôsledku interakcie PVA s borátvými iónmi. Na strane druhej došlo k 

poklesu nanomechanických vlastností (Youngov modul a nanotvrdosť) povlakov s nárastom obsahu 

bóru kvôli poklesu pevnosti na rozhraní zŕn medzi jednotlivými nanočasticami. In-vitro testy 

kontaktnej cytotoxicity povlakov potvrdili vysokú proliferačnú aktivitu osteoblastických buniek.  
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3 publ.: ADCA48, AFF05, AFH28  

  

  

19.) Vývoj elektródového materiálu na báze uhlíkových vlákien dopovaných fosfidmi kovov 

pre elektrokatalýzu vodíka. (Development of electrode materials based carbon fibers doped with 

metal phosphides for electrocatalysis of hydrogen evolution reaction.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Magdaléna Strečková 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: 2/0036/20  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 4438 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V roku 2022 bol projekt zameraný na prípravu bimetalických fosfidických nanočastíc, ktoré boli 

zabudované do uhlíkových vlákien ako efektívne elektrokatalyzátory pre redukciu vodíka z vody. 

Nanočastice NiCoP boli vyhodnotené ako najaktívnejšie materiály v rámci skúmanej trojice NiCoP 

CF, FeNiP CF a FeCoP CF. Vlákna boli pripravované pomocou elektrostatického zvlákňovania ako 

nízko nákladová a všestranná výrobná technológia. NiCoP CF bol študovaný  ako bifunkčný  

katalyzátor v 1 M KOH, ako aj v 0,5 M H2SO4 roztokoch simulujúci prostredie alkalickej a a 

protónvýmennej elektrolýzy (PEM). Vysoká elektrokatalytická aktivita bola zistená pre materiál v 

oboch prostrediach a napätie článku pri prúdovej hustote 10 mA/cm-2  dosahovalo hodnoty 1,71 V 

v KOH a 1,51 V v H2SO4. Zodpovedajúce nadpätie dosiahlo 257 mV pre HER a 300 mV pre OER, 

pričom príslušné Tafelove krivky nadobudli hodnoty 38,6 mV/dec pre HER a 81 mV/dec pre OER. 

Bola preukázaná vynikajúca stabilita v kyslom prostredí, čo naznačuje vysoký materiálový 

potenciál pre praktické využitie týchto materiálov v procesoch elektrolýzy vody a uskladnenia 

energie do vodíka.  

  

4 publ.: ADCA50, AFH04, AFF06, AFH27  

  

20.) Kompozitné horčíkovo-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu 

kremičitého (Composite magnesium-calcium phosphate biocements with addition of colloidal 

silicon dioxide)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Radoslava Štulajterová 

Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: 2/0069/20 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 3107 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Boli pripravené horčíkom modifikované (1 a 2 hm. % horčíka) cementové zmesi TTCPM a  

pyrofosforečnanu horečnatého.  Malé zvýšenie pH a koncentrácie iónov horčíka počas namáčania 

cementov v simulovanej telovej tekutine (SBF) potvrdilo ich kontinuálne a postupné spotrebovanie 
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do HAP mriežky počas tuhnutia.  Tlaková pevnosť (CS)cementov bola ~14 MPa s krátkym časom 

tuhnutia 5–10 minút. V horčíkom modifikovaných cementoch bolo pozorované zjemnenie 

mikroštruktúry cementu s tvorbou sférických častíc HAP spojených do sférických aglomerátov 

slabo naviazaných na seba. Nebola zistená žiadna cytotoxicita cementov a ich extraktov a bola 

identifikovaná zvýšená proliferatívna aktivita buniek, ako aj zvýšená expresia osteogénnych génov 

v MSC kultivovaných 7 a 15 dní v cementových extraktoch.  Vyššie uvedené skutočnosti, vrátane 

nevýznamných zmien pH simulovaného roztoku telovej tekutiny a mechanická pevnosť blízka 

špongióznej kosti naznačujú, že cementové zmesi MgTTCPM by mohli byť vhodnými 

biomateriálmi na použitie v regeneračnej a rekonštrukčnej medicíne.  

Študoval sa vplyv nanooxidu kremičitého na proces tuhnutia mikroštruktúry 

tetrakalciumfosfát/nanomonetit kalciumfosfátovej cementovej zmesi (CPC) s prídavkom 5 hm. % 

pyrofosfátu horečnatého (označeného ako CT5MP) a osteogénna diferenciácia mezenchymálnych 

kmeňových buniek kultivovaných v cementových extraktoch. Kompaktnejšia mikroštruktúra bola 

pozorovaná v cemente CT5MP s 0,5 hm. % prídavkom nanooxidu kremičitého (CT5MP1Si) vďaka 

synergickému účinku častíc Mg2P2O7, ktoré spevňovali cementovú matricu a nanokremičitanu, čo 

podporilo postupný rast a rekryštalizáciu častíc HAP za vzniku kompaktných aglomerátov. Pridanie 

0,5 hm. % nanooxidu kremičitého do cementu CT5MP spôsobilo zvýšenie tlakovej pevnosti CS z 

18 na 24 MPa, pričom čas tuhnutia sa zvýšil takmer dvojnásobne. Pridávanie nanočastíc oxidu 

kremičitého do CPC cementu, aj v malom množstve  

(0,5 a 1 hm. % nanooxidu kremičitého), pozitívne ovplyvnilo injektovateľnosť cementových pást a 

diferenciáciu buniek so zvýšenou expresiou osteogénnych markerov v bunkách kultivovaných v 

cementových extraktoch. Vlastnosti takto pripravených typov cementov sú vhodné ako výplň 

kostných defektov.  

  

3 publ.: ADCA32, ADCA53, 1 v tlači  

  

  

21.) Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným 

iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti (Stufdy of the influence of sdamples preparation 

conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Marek Vojtko 

Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2024 

Evidenčné číslo projektu: 2/0137/22 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 5622 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V prvom roku riešenia projektu boli pripravené vzorky na báze kovových aj nekovových materiálov 

vhodné pre výrobu vzoriek mikrometrických rozmerov pomocou FIB techník a následné testovanie 

indentačnýmimetódami. Pomocou FIB techník boli taktiež vyrobené nosníky na vzorkách na báze 

carbidov, resp. boridov, a piliere na vzorkách ocelí, z ktorých výsledky budú v ďalšom 

analyzované. Taktiež pomocou softvéru FreeCAD bolo urobených viacero modelov pre  prípravu 

vzorky mikrometrických rozmerov pomocou FIB techník, vhodnej pre testovanie na ťah. 

Najvhodnejší model bol zrealizovaný na vzorke čistého kremíka. Výsledky mechanického 

testovania nezodpovedali predpokladanému modelu, a tak bude potrebné v ďalšom hľadať príčiny   

nesúladu medzi modelom a realitou a vykonať potrebné úpravy.  
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Programy: APVV  

 

22.) Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou 
(Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Beáta Ballóková 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 31.12.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0138 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 23732 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Projekt NOVEMBER sa zaoberá vývojom nových 3D materiálov založených na báze 

vysokoentropických oxidov pre post-lítium-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. V roku 

2022 boli syntetizované štyri nové jednofázové vysokoentropické oxidy so spinelovou štruktúrou, 

konkrétne (CrMnFeCoNi)3O4, (CrMnFeCoCu)3O4, (CrMnFeNiCu)3O4, (AlCrFeCoNi)3O4). 

Eleketrochemické vlastnosti týchto oxidov boli skúmané v elektrochemických celách pri použití 

rôznych techník, ako napr. cyklická voltampérometria, elektrochemická impedančná spektroskopia 

a galvanostatické cyklovanie. Výsledky ukazujú, že počas cyklovania pri stredných prúdových 

hustotách sa špecifická kapacita zvyšovala a po dosiahnutí maximálnej hodnoty bola kapacita 

stabilná počas stoviek cyklov. Excelentná cyklická stabilita týchto oxidov je pravdepodobne 

zabezpečená vysokou entropiou systému.  

  

3 publ.: AFD01, AFG01, 1 v tlači  

  

  

23.) Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s 

povrchovo modifikovanými vlastnosťami (Functional properties of compacted composites based 

on magnetic  particles with surface-modified properties.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Radovan Bureš 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2025 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0072 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 28360 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Magneticky mäkký práškový kompozitný materiál bol pripravený 2 stupňovým povlakovaním a 

kompaktizáciou pri vysokom tlaku. Povrch Fe častíc bol pred povlakovaním upravený 

mechanickým mletím s cieľom znížiť povrchovú  drsnosť. Upravené Fe častice boli povlakované 

Stoberovou metódou vrstvou SiO2 a následne mechanofúzne za sucha bola pridaná vrstva NiZnCu 

feritu. Kompozitný práškový systém bol lisovaný tlakom 2 GPa. Obsah feritu bol optimalizovaný 

na základe analýzy permeability a strát. Najvyššia permeabilita a najnižšie straty boli dosiahnuté v 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

85 

kompozite s obsahom feritu 10 %. Štúdium mikroštruktúry potvrdilo najlepšie vyplnenie 

medzi-časticových priestorov nano-štruktorovaným feritom, čo viedlo k efektívnemu prenosu a 

kontinuite magnetického toku medzi feromagnetickými časticami cez elektroizolačné magneticky 

aktívne feritové spojivo.  

Magnetostrikčné zliatiny Fe81Ga19, (Fe81Ga19)99.8Tb0.2 a (Fe81Ga19)97Y3 boli pripravené 

indukčným tavením. Študované boli magnetické vlastnosti v širokom intervale hodnôt frekvencií a 

magnetického poľa. Detailná analýza separácie energetických strát a pohyblivosti doménových 

stien viedla k objasneniu magnetizačných procesov vo FeGa zliatinách s nízkym a vysokým 

obsahom prvkov vzácnych zemín. Boli popísané korelácie mikroštruktúry a elektromagnetických 

vlastností v závislosti od zvyšujúcej sa frekvencie magnetizácie.  

Vplyv viacerých feromagnetických práškov na magnetické vlastnosti magneticky mäkkých 

kompozitov s polymérnou matricou bol študovaný na základe analýzy koercivity, komplexnej 

permeability, saturačnej magnetickej polarizácie, hysteréznych slučiek a celkových energetických 

strát a jej zložiek. Zistilo sa, že koercivita, DC straty, klasické straty, anomálne straty a tým aj 

celkové energetické straty kompozitov záviseli od vnútorných magnetických vlastností a/alebo od 

veľkosti a tvaru častíc feromagnetického prášku, pričom permeabilita kompozitov bola ovplyvnená 

predovšetkým vnútornými demagnetizačnými poľami v dôsledku izolácie. V súvislosti s 

magnetickými vlastnosťami sa analyzovali počty pohyblivých doménových stien zapojených do 

reverznej magnetizácie.  

  

4 publ.: ADCA06, ADCA38, GII02, ADMB02  

  

  

24.) Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie (Developmnt of REBCO 

superconductors for biomedical applicatios)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavel Diko 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Ján Dusza 

Trvanie projektu: 1.8.2018 / 30.6.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0625 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 2100 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci projektu bol výskum v roku 2023 zameraný predovšetkým na prípravu a optimalizáciu 

procesu výroby oxidických keramických nanovlákien na baze dioxidu titanu a jeho derivátov. Na 

základe predošlých skúsenosti a série experimentov, bol prehodnotený prístup ku realizácii 

chemických vysokoteplotných syntéz. Boli pripravené prekurzorové vlákna, ktoré sa následne 

transformovali na keramické monofázové vlákna BaTiO3. Na základe vykonaných experimentov 

boli definované parametre vysokoteplotnej syntézy ovplyvňujúce proces fázového zloženia a set 

parametrov, ovplyvňujúcich proces samotného elektrostatického zvlákňovania.  

Experimentálne výsledky projektu v danom roku boli publikované vo forme článkov:  

1.Ihor Koribanich, Erika Mudra, Ivan Shepa, Monika Hrubovcakova, Alexandra Kovalcikova, 

Vladimir Girman, David Pavlinak, Matej Balaz, Jan Dusza: Graphene-coated alumina 

nano/microfibers as filler for composites, In: Ceramics International xxx (xxxx) Materials Science 

Forum, Article in Press  

2.Erika Mudra, Ihor Koribanich, Monika Hrubovcakova, Ivan Shepa, Alexandra Kovalcikova, Jan 
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Dusza: Preparation and Fracture Analysis of Advanced Layered Composite with Graphene-Coated 

Alumina Nanofibers, Materials Science Forum, vol. xxx, Accepted  

  

  

25.) Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie (New high-entropy 

ceramic materials for advanced applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Dusza 

Trvanie projektu: 1.8.2020 / 31.7.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0497 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 44600 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V danom roku riešenia projektu bola z monokarbidov a mononitridov prechodných kovov úspešne 

syntetizovaná nová skupina (Hf0,25Ta0,25 Zr0,25Nb0,25)CxN1–x (x= 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6 a 0,5) 

vysoko entropickej keramiky pomocou SPS technológie. Prvýkrát bol skúmaný vplyv pomeru 

[N]/([C]+[N]) na mikroštruktúru, fázové zloženie, väzbové charakteristiky a mechanické vlastnosti 

vysoko entropických karbonitridov. Mriežkový parameter fáz tuhého roztoku postupne klesal a 

teoretická hustota sa zvyšovala so zvyšujúcim sa pomerom dusíka, pričom veľkosť zŕn 

nevykazovala žiadnu viditeľnú zmenu v daných bezoxidických materiáloch. Nezistila sa žiadna 

zjavná zmena v chemickej väzbe so zvyšujúcim sa pomerom dusíka, ako bolo dokázané pomocou 

XPS analýzy. Tvrdosť a modul pružnosti keramiky na báze HECxN1–x sa znížili o približne 12 %, 

keď sa pomer [N]/([C]+[N]) zvýšil z 0 na 0,5. V porovnaní s pravidlom o zmiešavacích hodnotách 

zmesi monokarbidov/mononitridov pre každú kompozíciu vykazovala keramika HECxN1–x  

zvýšenie tvrdosti o 30-37% a indentačného  modulu o 7-11%. Elektronický stav a väzbová 

charakteristika jednotlivých komponentov a tuhých roztokov hrá dôležitú úlohu v mechanických 

vlastnostiach multikomponentnej keramiky. Prvýkrát sa uvádza systematické skúmanie vplyvu 

pomeru [N]/([C]+[N]) na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti HECN.  

  

1 publ.: ADCA59  

  

  

 26.) Inovatívne prístupy k zvyšovaniu životnosti a znižovaniu energetickej náročnosti 

rezných nástrojov pri spracovaní dreva v lesníctve (Innovative approaches to increase the 

lifetime and reduce the energy consumption of cutting tools in wood processing in forestry)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Džupon 

Trvanie projektu: 1.7.2022 / 30.6.2026 

Evidenčné číslo projektu: APVV-21-0180 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technická univerzita vo Zvolene 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 15258 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  
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V prvej etape riešenia projektu boli práce zamerané na identifikáciu mechanizmov opotrebenia 

funkčných častí sekacích nôžov pre výrobu drevoštiepky. Pre identifikáciu jednotlivých 

mechanizmov opotrebenia boli sekacie nože testované v prevádzkových podmienkach v stave 

dodanom -materiál 1.2360, 630 HV, plazmovo nitridovanom  - 480°C/20, hod 1120 HV a PVD 

povlakovanom - PVD povlak AlCrN, 3200 ±300 HV, hrúbky 2-5 µm. Po skončení ich 

technologickej životnosti boli technikami svetelnej a skénovacej elektrónovej mikroskópie 

vykonané analýzy ich opotrebenia. V stave dodanom (materiál 1.2360, 630 HV) boli brity sekacích 

nožov v oblastiach so zvýšenou intenzitou tvorby nahorenín opotrebené prevážne adhezívne so 

stratou ostrosti britu. U sekacích nožoch plazmovo nitridovaných boli brity okrem adhezívneho 

opotrebenia, súvisiaceho s lokálnym nahorením drevnej hmoty, vyštiepené pod nitridovanou 

vrstvou. Na britoch sekacích nožov, s deponovaným PVD povlakom na bázeAl-Cr-N, boli na 

povrchu PVD povlaku stopy adhezívno - abrazívného opotrebenia. Dominantným mechanizmom 

opotrebenia britov sekacích nožov u všetkých testovacích skupín bolo adhezívne opotrebenia 

lokalizované do oblasti s intenzívnym nahorením spracovanej drevnej hmoty.  

  

27.) Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním (Innovative 

approaches to the restoration of functional surfaces by laser weld overlaying)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Džupon 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0303 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 24806 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Technológiou naváranie pevnolátkovým diskovým laserom TruDisk 4002 s fokusačnou optikou 

BEO D70 boli pripravené experimentálne návary materiálov Dievar, UTP A 702 a maraging. 

Svetelnou a elektrónovou mikroskópiou boli vykonané materiálové analýzy návarov. Pri tejto 

technológii navárania bola hĺbka TOZ max. a min. hodnota 1,5 mm a 0,40 mm. Mikroštruktúra v 

TOZ bola sorbitická bez defektov celistvosti v TOZ, zóne stavenia a v oblasti návaru. V návare bola 

mikroštruktúra sorbitická s jemnými karbidmi.  

V druhej etápe riešenia projektu boli vykonané experimentálne práce cielené do úpravy 

mikrogeometrie a topografie povrchu nových a renovovaných tvarových častí foriem pre liatie 

hliníkových zliatin pod vysokým tlakom tak, aby vo fáze „zábehu formy“ bola po prvých cykloch 

ostreku separačným prostriedkom vytvorená kompaktná vrstva pre zvýšenie technologickej 

životnosti tvarových dielov foriem. Boli analýzované vzorky rozmerov Ø30x5mm z materiálu 

Dievar s modifikovanou topografiou povrchu laserovým textúrovaním. Laserovým žiarením boli 

vytvorené mriežkové a stochastické textúry s hĺbkou krátera 5 µm a vzájomnou vzdialenosťou 

stredov kráterov 30 µm. Všetky textúrované povrchy boli bez porušenia celistvosti v oblasti 

ablačných kráterov. Simulácia fázy „zábehu“ formy pre liatie zliatin hliníka pod vysokým tlakom s 

aplikáciou lubrikantov SefetyLube 8801 a mikroostreku SafetyLube 7815 na textúrovaný povrch 

bola vykonaná v režime 10x ohrev na 250°C, 10x aplikácia lubrikantov a ponor do taveniny na báze 

Al-Si-Cu teploty 680°C po dobu 10 sekúnd. U všetkých režimoch texúrovania bola kontrolovaná 

zmáčavosť  povrchov pred a po aplikáciách lubrikantov meraním kontaktného uhla. Stav povrchov 

bol kontrolovaný technikami svetelnej, skénovacej elektrónovej mikroskópie a konfokálnej 

mikroskópie. Úpravou topografie povrchu laserovým textúrovaním bola získaná rovnomerná  

distribúcia lubrikantov vzhľadom na netextúrovaný povrch. 
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28.) Zvyšovanie efektívnosti lisovania a spájania dielov hybridných karosérií (Increasing the 

efficiency of forming and joining parts of hybrid car bodies)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Džupon 

Trvanie projektu: 1.7.2018 / 31.5.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0381 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: 0           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Boli testované únosnosti clinching spojov z materiálov (HX340LAD+Z100, h=0,7 mm; 

HX340LAD+Z100 hrúbky 1,50 mm; HX420LAD+Z100, hrúbky 0,70 mm;  HX420LAD+Z100 

hrúbky 1,10 mm; HX420LAD+ Z100, hrúbky 0,80 mm; HCT600X+Z100, hrúbky 0,80 mm; 

HCT600+Z100 hrúbky 1,50 mm a HCT600X+ZF100 hrúbky 1,60 mm) pripravených s rôznymi 

stupňami deformácie (4%, 8% a 12%) pri zaťažení jednoosovým ťahom. Z analýzy únosností 

vyplýva, že zmena, resp. zvýšenie stupňa deformácie spájaných plechov nemalo zásadný vplyv na 

zmenu únosnosti clinching spojov. Viditeľný rozdiel bol v porovnaní clinching spojov na 

deformovaných vzorkách (4%, 8%, 12%) s pôvodnými nedeformovanými. Spoje s rôznymi 

stupňami deformácie dosahovali v priemere 94% (HX420LAD), 93% (HCT600X+Z) a 87% 

(HCT600X+ZF) únosnosti spojov s nedeformovanými plechmi.  

  

29.) Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým 

opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0) (Research and development of energy 

saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0))  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Hvizdoš 

Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0438 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 32076 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

30.) Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov 
(Development of high-alloy isotropic electrical steels for traction engines of electric vehicles)  

 

Zodpovedný riešiteľ: František Kováč 

Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0207 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 
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Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 33691 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V realizovanom projekte sme analyzovali priebehy základných   štrukturotvorných procesov a 

evolúciu mikroštruktúry   vo vysokopevnej elektrotechnickej oceli na báze  obsahov Si nad 3 hm. 

% a obsahu Al 1 hm. %, v komplexnom technologickom cykle od valcovania brám na TŠP trati, 

žíhania teplého pásu, valcovania za studena, finálneho žíhania studeného pásu, modifikácie 

magnetických domén pomocou postupu laser-scribing a strihania pásu,  s dopadom na finálne 

pevnostné a elektromagnetické vlastnosti.  

Súčasne kľúčovým cieľom bolo  eliminovať náchylnosť materiálu na krehkolomové porušenie pri 

valcovaní za studena a to jednak optimalizáciou  termicko deformačných expozícii pri valcovaní za 

tepla a taktiež optimalizáciou deformačného procesu valcovania za studena s parametrami „šitými 

priamo na mieru„ valcovanej oceli. Skúmaná oceľ môže mať uplatnenie v trakčných motoroch 

elektromobilov a vo vysokootáčkových elektromotoroch s vysokými nárokmi na výkon a pevnostné 

vlastnosti.  

  

  

31.) Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv (Degradable metallic 

biomaterials with controlled drug release)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miriam Kupková 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 31.12.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0278 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: PF UPJŠ 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 9520 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Výsledky  

Odkedy sa rozpoznal potenciál železno-medených pseudozliatin ako biodegradovateľných 

samodezinfikujúcich sa materiálov, ich výskum nabral na rozsahu a intenzite. Výskumné tímy 

postupne predstavili viaceré materiály a spôsoby ich výroby.  

Zamerali sme sa na PM materiály vyrobené z kompozitných práškov. Prášky, ktorých každá častica 

pozostávala zo železného jadra a medeného obalu, boli pripravené galvanickým pokovovaním. 

Skúšobné vzorky s obsahom medi 0, 3,2 a 8 hmot. % boli vyrobené lisovaním a spekaním zo 

železných a kompozitných práškov. Bola skúmaná mikroštruktúra a niektoré mechanické a korózne 

charakteristiky skúšobných vzoriek. Vzorky boli zložené z pórov a železných zŕn s legovanými 

okrajovými oblasťami a jadrami bez medi. Keď sa obsah medi v testovacích vzorkách zvýšil, 

hustota a Youngov modul vzoriek sa znížili a zvýšila sa ich makrotvrdosť, korózny potenciál a 

hustota korózneho prúdu. Pravdepodobnými príčinami zníženia hustoty a Youngovho modulu bola 

vyššia pórovitosť, dostatočne nízky obsah medi a poddajné inklúzie v tuhej matrici. Nárast 

makrotvrdosti sa pripisuje precipitačnému spevneniu, ktoré prevládlo nad znižovaním tvrdosti 

vyvolaným pórmi. Zvýšenie korózneho potenciálu a hustoty korózneho prúdu bolo s najväčšou 

pravdepodobnosťou spôsobené prítomnosťou ušľachtilejšej fázy poskytujúcej povrchy pre 

rýchlejšiu katódovú reakciu.  
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2 publ.: ADCA25, AFH18  

  

  

32.) Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v 

pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED 

diódy). (Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-saving 

solid state lighting sources emitting white light (pc-WLEDs).)  

 

Zodpovedný riešiteľ: František Lofaj 

Trvanie projektu: 1.8.2018 / 31.7.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0049 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Trenčianska Univerzita A. DIbčeka  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 7374 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

v rámci projektu boli publikované:  

  

2 príspevky v časopisoch registrovaných v Current Contents a ešte 1 príspevok zaslaný v r. 2022 

vyšiel  6.1.2023  

1 článok v zborníku z medzinárodnej konferencie.  

  

33.) Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v 

chalkogenidových sklách (Investigation of phenomena induced by electron beam and 

electromagnetic radiation in chalcogenide glasses)  

 

Zodpovedný riešiteľ: František Lofaj 

Trvanie projektu: 1.8.2018 / 31.7.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0059 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 9213 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

v rámci projektu boli publikované:  

  

2 príspevky v časopisoch registrovaných v Current Contents a ešte 1 príspevok zaslaný v r. 2022 

vyšiel  6.1.2023  

1 článok v zborníku z medzinárodnej konferencie, ešte 1 článok je v tlači.  

  

34.) Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov 
(Chorioallantoic membrane - in vivo model for study of biocompatibility  of materials)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ľubomír Medvecký 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2025 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0073 
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Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: UVLaF KE 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 23025 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Boli syntetizované kompozitné hydrogély obsahujúce systém polyhydroxybutyrát/chitosan v zmesi 

s polysacharidovým a proteínovým hydrogélom. Kompozitné systémy boli testované in vitro na 

chorioalantoickej membráne so zameraním na prežitie embryí a tvorbu nových krvných ciev.  

Kurací ex ovo (chorioalantoická membráma)CAM test bol použitý na preskúmanie angiogénneho 

potenciálu inovatívneho acelulárneho biopolymérneho polyhydroxybutyrát/chitosan (PHB/CHIT) 

substrátu s pro- a antiangiogénnymi látkami. Experimentálne biomateriály boli umiestnené na CAM 

samostatne alebo namočené vo vaskulárnom endoteliálnom rastovom faktore (VEGF-A), 

fyziologickom roztoku (PHY) alebo inhibítore tyrozínkinázy (SU5402) a po 72 hodinách sa 

analyzovala tvorba ciev v okolitej oblasti substrátu a vo vnútri pórov pomocou markerov z 

embryonálneho endotelu (WGA, SNA), myofibroblastov (-SMA) a makrofág (KUL-01). 

Morfologická a histochemická analýza ukázala silný angiogénny potenciál čistých substrátov bez 

dodatočného účinku angiogénneho faktora, VEGF-A. Najnižší angiogénny potenciál bol 

pozorovaný v substrátoch po pridaní SU5402. Génová expresia proangiogénnych rastových 

faktorov, t.j.VEGF-A, ANG-2 a VE-CAD bola zvýšená v čistých substrátoch po , čo naznačuje 

proangiogénne prostredie a teda,  PHB/CHIT má silnú endogénnu angiogénny potenciál.  

  

35.) Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami (Composite biomaterials 

with complex natural additives)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ľubomír Medvecký 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0184 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 40896 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Charakterizovali sa fyzikálno-chemické vlastnosti kompozitných kalcium fosfátových biocementov, 

doby tuhnutia a rýchlosť uvoľňovania polyfenolov obsiahnutých v použitých prírodných aditívach  

z cementov počas ich namáčania v kvapalných médiách.  Analyzovala sa pórovitá mikroštruktúra 

biocementov s viditeľným podielom tyčinkovitých a plátkovitých hydroxyapatitových nanočastíc, 

pevnosť v tlaku  dosiahla hodnoty  do 30 MPa a doby tuhnutia zodpovedali časom typickým pre 

rýchlotuhnúce biocementy (do 5-7 min.). Bolo urobené in vitro testovanie na viabilitu a osteogénnu 

aktivitu osteoblastických a mezenchýmových kmeňových buniek kultivovaných v cementových 

extraktoch. Realizovali sa experimentálne práce na in vivo zvieracích modeloch (ovca, ošípaná) 

zamerané na hojenie kostných defektov pomocou študovaných kalcium fosfátových kompozitných 

systémov a predbežné výsledky preukazujú sľubné vlastnosti cementov na tvorbu kostného tkaniva.  

V rámci hľadania vhodných typov základného biocementového systému sa študoval modifikovaný 

kompozitný cement s prídavkom nanočastíc oxidu kremičitého (0,5 resp. 1 % hmotn.) na báze 

tetrakalcium fosfát/monetit/Mg2P2O7. Výsledky z XRD a FTIR analýzy vytvrdnutých cementov 

jasne ukázali tvorbu uhličitanového nanokryštalického hydroxyapatitu. Prídavok 0,5 hm% 
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nanočastíc oxidu kremičitého k cementu obsahujúcom zároveň 5 mol.% Mg2P2O7 spôsobil 

zvýšenie tlaku pevnosť od 18 do 24 MPa. Na druhej strane pevnosť v tlaku klesla na 15 MPa v 

cemente obsahujúcom 1 hm.% nanočastíc oxidu kremičitého a bez pyrofosforečnanu horečnatého. 

Injektovateľnosť cementov bola 100 % pre všetky cementy s pridanie nanooxidu kremičitého alebo 

pyrofosforečnanu horečnatého. Cementové pasty obsahujúce nanočastice  SiO2 boli navyše odolné 

voči rozpadu vo vodnom prostredí. Bola potvrdená zvýšená expresia  

všetkých meraných MSC osteogénnych markerov v bunkách kultivovaných v extraktoch  z 

cementov obsahujúcich malý prídavok SiO2 nanočastíc.  

  

36.) Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD 

technikami (Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD 

techniques)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Marián Mikula 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

František Lofaj 

Trvanie projektu: 1.7.2022 / 30.6.2025 

Evidenčné číslo projektu: APVV-21-0042 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 12561 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Práce na ÚMV SAV boli dominantne zamerané na formovanie štruktúry a výsledné mechanické a 

tribologické vlastnosti multikomponených nitridických systémov na báze prvkov prechodových 

kovov. Vychádzalo sa z jednoduchého binárneho systému Ta-N, ktorý bol po detailnej 

charakterizácii dopovaný dodatočnými troma prvkami (TiHfZr) a následne piatimi prechodovými 

kovmi (TiNbVZrHf) v približne equimolárnej koncenetrácii. Daný postup prác zodpovedal 

postupnému prechodu of binárnych cez kvarternárne až k multikomponentným nitridickým 

systémom, ktorých kovová submriežka bola stabilizovaná konfiguračnou entropiou. Uvedené práce 

boli robené pre dve rôzne techniky depozície – reaktívne DC magnetrónové naprašovanie (DCMS)a 

reaktívne naprašovanie s vysokou výťažnosťou terča (HiTUS). V prípade HITUS povlakov, 

štruktúra povlakov sa menila v závislosti of koncentrácie dusíka od amorfnej v kovových zliatinách 

až po  texturovanú nano=stĺpkovitú fcc štruktúru v približne stechiometrickýcých nitridických 

povlakoch. Napriek odchýlkam koncentrácií jednotlivých prechodových kovov od equimolárnej 

koncentrácie, v multikomponených systémoch bola pozovaná tvorba homogénneho tuhého roztoku 

analogického zlúčeninám stabilizovaným vysokou entropiou.  Výsledné mechanické vlastnosti 

záviseli od koncentrácie dusíka. Najvyššia tvrdosť HIT ~ 33 GPa a indentačný modul EIT ~ 400 

GPa boli dosiahnute v mierne podstechiometrických povlakoch (~42 at% dusíka). Pomer HIT/EIT a 

prvé merania metódou pillar splitting preukázali, že dané povlaky sú krehké a ich húževnatosť je 

len okolo 1 MPa.m1/2.   

Súčasne boli na základe predchádzajúceho experimentálneho výskumu tribo-chemických reakcií 

vedúcich k vzniku prechodových vrstiev v trecom kontakte medzi oceľovou guľkou a W-C:H 

povlakom teoreticky modelované možné chemické reakcie. Modelovanie bolo založené na 

minimizácii voľnej Gibbsovej energie v paralelných termomechanických reakciách v rovnovážnom 

stave. Hybnou silou zodpovedajúcich reakcií bola tzv. “flash temperature” – veľmi krátke impulzy 

teploty lokalizované v kontaktoch medzi asperitami. Vhodnosť takéhoto prístupu k rýchlym 

tribo-chemickým reakciám pri trení bola zdôvodnená elimináciou kinetických faktorov v 

mikroskopických objemoch asperít. Modelovanie bolo realizované v rôznych atmosférach - od 
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suchého a vlhkého vzduchu, cez suchú dusíkovú a vodíkovú atmosféru až po nízke a vysoké 

vákuum. Na základe výsledkov modelovania boli určené podmienky, výsledkom ktorých boli 

prechodové vrstvy s chemickými fázami zodpovedajúcimi experimentálne pozorovaným fázam v 

rôznych atmosférach. Modelovanie tak potvrdilo navrhnuté modely tribo-chemických reakcíií pri 

tvorbe prechodových vrstiev v závislosti od atmosféry, vrátane výraznej úlohy vzdušnej vlhkosti. 

Navrhnutý spôsob modelovania je relatívnew jednoduchým nástrojom a metódou výskumu a 

predikovania tribo-chemických reakcií v zložitých tribologických systémoch.   

  

  

37.) Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty (Development of 

new bioresorbable alloys for intracorporeal implants)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Molčanová 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0068 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: PF UPJŠ 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 23426 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

S cieľom vyvinúť nové bioresorovateľné zliatiny s cielenou rýchlosťou degradácie, boli na Ústave 

materiálového výskumu SAV pripravené a charakterizované 3 systémy zliatin: Zn-XLi (X=0, 0.2, 

0.4, 0.6, 0.8) hm%, Mg-XLi (X=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8) hm% a Zn-0.4Mg-0.4Ca-XMn (X=0, 0.2, 0.4, 

0.6, 0.8, 1.1) hm%. Vzorky boli pripravené vo forme valčekov konvenčnou metódou gravitačného 

odlievania. Pre zvýšenie mechanických pevností boli následne vzorky deformačne spevnené 

metódou Hot extrusion. Na pripravených materiáloch boli realizovavé pozorovania na SEM ako aj 

prvková analýza EDX v náhodne vybraných bodoch, fázová analýza pomocou rtg. difrakcie. Pre 

stanovenie mechanických pevností boli vzorky systému Zn-0.4Mg-0.4Ca-XMn (X=0, 0.2, 0.4, 0.6, 

0.8) hm% podrobené jednoosovej skúške v ťahu. Bolo potvrdené výrazné zvýšenie mechanickej 

pevnosti oproti čistému zinku. Vybrané skupiny Zn-0.4Mg-0.4Ca a Zn-0.4Mg-0.4Ca-1.1Mn boli 

atomizované vo Varšave firmou AMAZEMET. Získané prášky budú použité pre aditívnu výrobu 

prvotných implantátov.   

  

3 publ.: ADDA03, AFD09, AFH23   

  

  

38.) Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre 

vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite (Development of innovative methods of processing and 

joining electrical steels for high-efficiency applications in e-mobility)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Petryshynets 

Trvanie projektu: 1.7.2022 / 31.12.2025 

Evidenčné číslo projektu: APVV-21-0418 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 16392 €           
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Dosiahnuté výsledky:  

V prvom roku riešenia projektu bola vypracovaná špecifikácia chemického zloženia 

experimentálnych materiálov, ktoré boli podložene referenčnými materiálovými stavmi z 

priemyselnej produkcie elektrotechnických ocelí s odstupňovaným obsahom Si od 1 do 3 hm% v 

akostných triedach M 540 – 50A až M 230 – 50A. Bola realizovaná mikroštruktúrna, texturna a 

subštruktúrna analýza vstupných experimentálnych materiálov pomocou SEM-EBSD metodiky, 

DTA-DSC-TG analýzy, a nanoindentačnych meraní. Z vybraných materiálových stavov boli 

pripravene vzorky vo forme toroidov, vyrezane elektroerozívnym spôsobom, na ktorých boli 

odmerane ich magnetické vlastnosti v striedavom magnetickom poli pri frekvenciách od 50 Hz aj 

1000 Hz. Následné pomocou magneto-optickej Bitterovej metodiky bol zdokumentovaní stav 

magnetických domén skúmaných ocelí. Za účelom vytvorenia simulačných modelov procesov 

plastickej deformácie po hrúbke pásu elektrotechnickej ocele pri ich strihaní, boli vyhodnotene ich 

základne mechanické parametre získané z napäťovo-deformačných kriviek.    

  

39.) Vývoj technológie prípravy povrchových nano-štruktúr nástrojových ocelí novej 

generácie za účelom zvyšovania kvality lisovania hybridných  karosérií automobilov s 

nízkymi CO2 - emisiami z vysokopevných TRIP - ocelí (Technology development of surface 

nanostructuring of new generation tool steel for increasing the quality of low CO2 - emission cars 

hybrid bodies stampung using high - strength TRIP - assisted sheet metal)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Petryshynets 

Trvanie projektu: 1.2.2022 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: APVV-SK-UA-21-0023 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

3  - Ukrajina: 3 

Čerpané financie: APVV: 2518 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V prvom roku riešenia projektu bolo vyšpecifikované chemické zloženie nástrojových ocelí pre 

prácu za studena v závislosti od požadovaných mechanických vlastnosti. Následne bola vykonaná 

základná charakteristika východzých stavov týchto ocelí konvenčnými metalografickými metódami. 

Ďalej sa realizovali a špecifikovali vybrané postupy tepelného spracovania pre dosiahnutie 

optimálnych vlastností a mikroštruktúry. Mechaničke vlastností vzoriek po konvenčnom tepelnom 

spracovaní boli skúmané pomocou nanoindentacnych meraní a tribologických skúšok. Analýza 

mikroštruktúrnych a fázových zmien bola vykonaná pomocou SEM a DTA-DSC. Po špecifikácií 

tepelného spracovania nasledovala aplikácia laserovej modifikácie povrchu s dosiahnutím 

požadovaných vlastností. Po vyšpecifikovaní parametrov laserového spracovania boli pripravené 

viaceré stavy laserom modifikovaného povrchu s rôznou východzou mikroštruktúrou a 

subštruktúrou.  

  

40.) Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvektor tepla ľudského tela na 

elektrinu (Thermoelectric material Ag2S as green converter of heat from human body into 

electricity)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karel Saksl 

Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: SK-PL-21-0022 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 
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Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Poľsko: 1 

Čerpané financie: APVV: 1798 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Počas roku 2022 sa v rámci projektu SK-PL-21-0022 podarilo naplniť jeho ciele podľa 

harmonogramu. Úspešne boli pripravené série zliatin Ag2S Ge a Ag2S Sb v rôznych množstvách 

dopantov Ge a Sb pri nahrádzaní Ag aj S. Počas pobytu na Warsawskej technickej univerzite boli 

úspešne pomerané termoelektrické vlastnosti série zliatin Ag2S Ge a Sb kde bola nahradzovaná S. 

Pri tejto sérii sme pozorovali predpokladané vlastnosti a ako celkovo najlepšia sa ukázala séria 

Ag2S Ge. V sériách s nahradzovaným Ag bolo problematické merať termoelektrické vlastnosti 

kvôli veľmi nízkej elektrickej vodivosti týchto materiálov.  

  

41.) Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie 

vodíka v energetických aplikáciách (Research and development of new high - entropy alloys for 

efficient hydrogen storage in energy applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karel Saksl 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2024 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0205 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 59251 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V roku 2022 sme uskutočnili prípravu vysokoentropických materiálov, ktoré boli navrhnuté na 

základe predošlých skúseností pri úspešnosti prípravy série materiálov z roku 2021 a to kompozícií 

TiVZrNb-X, (X = Cr, Ni, Fe, Ag a Ta) a kompozícií Al15Ti40Nb30Zr15, Al20Ti25Nb25Zr30, 

Al30Ti35Nb20Zr15, Al30Ti40Nb15Zr15. Zamerali sme sa na oblasť materiálov, ktorá je typická 

svojím vysoko napätostným stavom. Z celkového počtu 131 kompozícií bolo vybraných 13 

materiálov, na ktorých sa uskutočnila analýza výpočtu termodynamického modelu pretaviteľnosti 

do jednofázového systému pomocou metodiky Calphad s využitím softvéru Thermo-Calc. V 

súvislosti s aktívnou dlhodobou spoluprácou s Inštitútom neklasickej chémie v Lipsku 

(INC,Leipzig) zameraným na hodnotenie uskladnenej kapacity plynov, špeciálne vodíka, jeho 

izotopu deutéria ,boli testované materiály pripravené na ÚMV SAV,v.v.i. v celkovom počte 44 

rôznych kompozícií. Ďalším z pilotných experimentov a spoluprác v rámci riešenia projektu bolo 

testovanie špecifickej prípravy formy vzoriek, pričom vybraný materiál TiVNbCr+Cu bol pomocou 

metodiky oblúkového tavenia pripravený vo forme predzliatiny- ingotu, v unikátnom zariadení na 

atomizovanie vzoriek umožňujúce z východiskového materiálu vo forme vysoko čistých prvkov 

homogenizovať zliatinu a následne ju v rovnakom zariadení ultrasonicky atomizovať do formy 

prášku globulitického tvaru v mikrometrických veľkostiach. Ďalej boli uskutočnené experimenty 

in-situ vysokoteplotných XRD meraní na pracovisku univerzity AGH v Krakove. Všetky tieto 

experimenty sú súčasťou podaných alebo pripravovaných publikácií.  

  

42.) Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie 

metalhydridových zariadení zeleným vodíkom (Research and development of a prototype of a 

low-pressure refuelling station for refuelling metal hydride equipment with green hydrogen)  

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

96 

Zodpovedný riešiteľ: Karel Saksl 

Trvanie projektu: 1.7.2022 / 30.6.2025 

Evidenčné číslo projektu: APVV-21-0274 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 19432 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Metódou oblúkového tavenia bola pripravená pilotná séria zliatin (TiVNb)100-xCrx (x=15; 25; 35 

at.%), ktoré vykazujú vysokú absorpčnú kapacitu vodíka H/M~2, rýchlu kinetiku absorpcie a 

vysokú cyklickú stabilitu. Ich nevýhodou je teplota desorpcie vodíka, ktorá dosahuje až 450 °C. 

Naším zámerom je vhodným legovaním znížiť teplotu desorpcie. Práve z tohoto dôvodu bola 

navrhnutá a pripravená séria zliatin [(TiVNb)Cr35]100-xCux (X= 2,5; 5; 7,5; 10; 15 at. %). Pred 

samotnou výrobu zliatin sme pristúpili k predikcii tvorby vysokoentropického tuhého roztoku. Na 

základe empirického prístupu boli vypočítané parametre zmiešavacej entalpie ΔHmix, parameter Ω, 

rozdiely veľkostí atomových polomerov δ, ako aj koncentrácie valenčných elektrónov VEC 

jednotlivých HEA systémov. Na materiáloch sa uskutočnila kompletná röntgenovo-štruktúrna 

analýza. Ďalšie experimenty slúžili na určenie hustoty, tvrdosti a chemického prvkového zloženia.  

Prvotné výsledky boli prezentované na konferencii Energetika a životní prostředí 2022 s názvom 

Materiály pre absorpčné uskladnenie vodíka. 

  

  

43.) Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov 
(Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Richard Sedlák 

Trvanie projektu: 1.2.2022 / 31.12.2023 

Evidenčné číslo projektu: SK-UA-21-0074 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 4786 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Hneď po začatí projektu a následnom vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine, obe inštitúcie 

Ústav materiálového výskumu SAV aj Kyjevská národná univerzita Tarasa Ševčenka zvážili, že 

väčšina laboratórnych prác bude vykonaná na ÚMV SAV. Pri riešení týchto komplikácií sa 

projektové práce v roku 2022 zamerali predovšetkým na nákup, prípravu a optimalizáciu procesu 

výroby vstupných práškových zmesí, z ktorých sa následne budú spekať prvé testovacie vzorky 

spôsobom SPS, ktorý je dostupný na pracovisku ÚMV SAV. Postup zahŕňa zmiešanie a rozomletie 

práškových zmesí HfC, ZrC, TiC, VC, NbC, WC, B, Si a B4C v rôznych pomeroch na ďalšie 

spracovanie. Rátanie správnych vstupných pomerov aby došlo k reakčnému procesu pri spekaní.  

  

1 publ.: GII12  

  

44.) Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové 

články (Hydrogen evolution electrocatalysts for future electrolyser and fuel cells)  
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Zodpovedný riešiteľ: Magdaléna Strečková 

Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2025 

Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0299 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 39119 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Hlavným cieľom bolo vyvinúť nový, ekonomicky životaschopný elektródový materiál vhodný na 

elektrolýzu vody v PEM a alkalických elektrolyzéroch. Katalyzátory na báze bimetalických 

fosfidov boli inkorporované v uhlíkových vláknach. Na prípravu bola použitá metóda zvlákňovania 

z voľnej hladiny ako lacná a efektívna technológia s následným procesom tepelného spracovania. 

Pre túto štúdiu boli vybrané tri rôzne kombinácie bimetalických fosfidov, menovite NiCoP, FeNiP a 

FeCoP. Finálne modifikované uhlíkové vlákna pomocou prechodových kovov boli pripravené vo 

forme plstených plátov vhodných na priamu implementáciu katalyzátorov do elektrolytického 

článku. Elektrokatalytická aktivita vyrobených elektród bola porovnaná s komerčnými 

elektrokatalyzátormi  t.j. Pt/C pre HER a Ir02 pre OER proces. Ako najperspektívnejší katalyzátor 

bol vyhodnotený NiCoP CF, ktorý poskytuje nízke napätie pre elektrolytický rozklad vody ako v 

alkalickom 1,71V, tak aj kyslom 1,59V prostredí. Boli potvrdené bifunkčné vlastnosti NiCoP CF v 

drsných podmienkach kyslej elektrolýzy, čo je veľmi zriedkavé a vzácne a predstavuje prelom v 

použití katalyzátorov v PEM elektrolyzéroch.  

  

6 publ.: ADCA11, ADCA48, ADCA50, AFF06, ADDA01, AFH27  

  

  

  

45.) Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie 
(Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Tatarko 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Alexandra Kovalčíková 

Trvanie projektu: 1.7.2022 / 30.6.2026 

Evidenčné číslo projektu: APVV-21-0402 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav anorganickej chémie SAV, v.v.i. Bratislava 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 9500 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V spolupráci s ÚACH SAV, v.v.i. sa pozornosť v prvom roku riešenia sústredila na vývoj nových 

keramických materiálov komplexného zloženia. Zo strany ÚMV SAV, v.v.i. boli urobené  

mikroštruktúrne a prvkové analýzy vstupných keramických práškov a homogenizovaných 

práškových zmesí pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu. Následne boli študované 

mikroštruktúrne a prvkové analýzy vyspekaných prvotných komplexných boridov s cieľom určiť 

ich homogénne jednofázové zloženie, prímesí nečistôt, či vznik sekundárnych nežiadúcich fáz.  
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46.) Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neeoxidovej 

keramiky (Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of 

non-oxide ceramics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Tatarko 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Ján Dusza 

Trvanie projektu: 1.7.2018 / 30.6.2022 

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0328 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 9700 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V spolupráci s ÚACH SAV, v.v.i. sa pozornosť sústredila na štúdium ablačného/oxidačného 

správania sa ZrB2-SiC kompozitných materiálov, ktoré boli pripravené cestou spekania v 

prítomnosti elektrického poľa.  Kompozity obsahovali aj prídavok vzácnych zemín na zvýšenie 

odolnosti voči oxidácii. Zo strany ÚMV SAV, v.v. i. boli urobené komplexné mikroštruktúrne 

pozorovania a lokálne chemické analýzy jednotlivých vzoriek pred ablačnými/oxidačnými testami a 

zároveň po vysokoteplotných testoch, ktoré prebiehali v kyslíkovo-acetylénom plameni pri 

teplotách dosahujúcich až 2700°C. Ukázalo sa, že ablatovaná zóna ZrB2-SiC kompozitov pozostáva 

z troch chemicky rozdielnych vrstiev.  Ablačná odolnosť bola výrazne zlepšená v prípade 

pridávania aditív vzácnych zemín v priamej úmernosti s ich narastajúcim podielom v pripravených 

kompozitoch.   

  

1 publ.: AFG13  

  

  

Programy: Iné projekty  

 

47.) Vysokoentropické zliatiny  na  uskladnenie vodíka   
 

Zodpovedný riešiteľ: Dagmara Varcholová 

Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: TUKE grant 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: 0           

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

Programy: SASPRO  
 

48.) Dvojfázová vysokoentropická ultravysokoteplotná keramika (Dual-phase high-entropy 
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ultra high temperature ceramics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Annamária Naughton Duszová 

Trvanie projektu: 1.10.2021 / 30.9.2024 

Evidenčné číslo projektu: 1152/01/01 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 75132 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Hlavným výsledkom bol vývoj, príprava a charakterizácia novej dvojfázovej vysokoentropickej 

ultravysokoteplotnej keramiky pozostávajúcej z hexagonálnej vysokoentropickej boridovej (HEB) 

fázy a kubickej vysokoentropickej karbidovej (HEC) fázy pomocou dvojstupňového iskrového 

plazmového spekania (SPS) pri maximálnej teplote 2100 °C s časom spekania 5 min, 10 min a 20 

min pri aplikovanom tlaku 70 MPa. Mikroštruktúra, deformácia a lomové charakteristiky boli 

študované pomocou rastrovacej elektrónovej mikroskopie (SEM) a EDX analýz.  

Nanoindentácia sa uskutočňovala pomocou diamantového hrotu Berkovich s použitím režimu 

kontinuálneho merania tuhosti (CSM) s maximálnou hĺbkou 150 nm. Mikroindentácia bola 

realizovaná pomocou Vickersovej tvrdosti s indentačným zaťažením 9,81 N a indentačná lomová 

húževnatosť bola nameraná 49,05 N.  

Nanotvrdosť karbidovej fázy v kompozitoch bola približne 42±1,5 GPa, zatiaľ čo boridová fáza 

vykazuje zvýšenie tvrdosti z 40,4±1,5 na 43,1±2,1 GPa. Najvyšší Youngov modul bol v prípade 10 

min systému pre boridovú fázu so strednou hodnotou 635,9±24,6 GPa. Mikrotvrdosť klesala so 

zvyšujúcim sa časom spekania z 21,73±1,36 GPa na 19,82±0,48. Najvyššia indentačná lomová 

húževnatosť 6,04±0,93 MPam0,5 bola nameraná pre 5 min systém.  

  

  

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie  

 

49.) Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a 

diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK (Advancement and support of R&D 

for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK 

specialization)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Dusza 

Trvanie projektu: 1.1.2019 / 30.6.2023 

Evidenčné číslo projektu: ITMS2014+ 313011W442 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: ŠF: 106393 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Experimentálne práce nadväzovali na predchádzajúce obdobie. Boli pripravené experimentálne 

vzorky pre  štúdium mikroštruktúry a pre charakterizáciu mechanických vlastností. Prebehla 

charakterizácia povrchov vzoriek aby sa získal poznatok o vzťahu ich mechanických vlastnostiach k 

mikroskopickej štruktúre Meranie topografie povrchu pomocou AFM mikroskopie. Výsledky boli 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

100 

vyhodnotené pomocou softvéru Gwydion a štatisticky spracované. Hlavným parametrom, ktorý sa 

sledoval počas týchto meraní bola drsnosť povrchu a jej skutočný povrch. Mikroštruktúra vzoriek 

bola študovaná pomocou elektrónovej mikroskopie. Boli určené mechanizmy zhúževnatenia na 

lomovej čiare. Štúdium štruktúry bol vykonané aj pomocou Ramanovskej spektroskopie. Bol 

získaný súbor poznatkov o príprave a vlastnostiach vzoriek vyrobených pomocou FIB, a taktiež o 

príprave a skúšaní vzoriek vyrobených pomocou FIB pre skúšku v ťahu. Boli vykonané 

nanoindentačné a tribologické merania za účelom stanovenia tvrdosti, Youngovho modulu a 

odosnosti voči opotrebeniu. Nanoindentácia vzoriek bola vykonaná prostredníctvom KLA G200 

Nanoindenter. Boli spracované údajov z nano a mikro indentácie a ich porovnanie s literatúrou. 

Namerané údaje boli  spracované pomocou rôznych modelov (Meyers, PSR, MPSR) aby sa zistilo, 

či pripravené vzorky vykazujú tzv. Indentation size effect. Na základe MPSR modelu boli 

vypočítané teoretické tvrdosti vzoriek, ktoré korelovali s nameranými údajmi.   

V spolupráci s riešiteľmi z Fun Glass boli vyhodnotené mechanické vlastností transparentných 

materiálov na báze Y2O3 v závislosti od ich štruktúry.   

V oblasti povlakov so zlepšenou koróznou odolnosťou bol vývoj zameraný na tvrdé nitridické 

povlaky na báze Ta, ktoré boli dopované až po takmer equimolárne koncentrácie ostatných prvkov 

prechodových kovov, najmä Ti, Zr a Hf a v druhej etape aj Nb a V. Povlaky všetkých troch zložení 

boli pripravené pomocou DCMS a HiTUS pri rôznych obsahoch dusíka od nuly až po dosiahnutie 

stechiometrického pomeru. Následne boli charakterizované z hľadiska fázového a chemického 

zloženia ako aj ich mechanických a niektorých tribologických vlastností.   

  

10 publ.:  ADCA50, ADCA36, ADCA48, ADCA29, ADCA28, 5 v tlači  

  

  

50.) Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine   
 

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Petryshynets 

Trvanie projektu: 1.10.2022 / 30.9.2025 

Evidenčné číslo projektu: 09I03-03-V01 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: 0           

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

Programy: DoktoGranty  

 

51.) Vysokoentropické zliatiny určené na efektívne uskladnenie vodíka   
 

Zodpovedný riešiteľ: Dagmara Varcholová 

Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2022 

Evidenčné číslo projektu: APP 0265 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 2000 €           
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Dosiahnuté výsledky:  

  

  

Programy: MoRePro  

 

52.) Development of technology for the  manufacture of FeGa-based alloys for 

high-frequency devices. (Development of technology for the  manufacture of FeGa-based alloys 

for high-frequency devices.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vasily Milyutin 

Trvanie projektu: 15.10.2020 / 14.10.2023 

Evidenčné číslo projektu: 19MRP0061 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 49183 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

Študoval sa vplyv legovania rôznymi prvkami na štruktúru a vlastnosti binárnej FeGa zliatiny. 

Ternárne zliatiny sú sľubnou náhradou binárnych zliatin, pretože v závislosti od stratégie legovania 

majú lepšie mechanické vlastnosti a/alebo magnetostrikciu. Prvýkrát v binárnej zliatine FeGa a 

sľubných zliatinách FeGaTb a FeGaY boli podrobne študované AC magnetické vlastnosti a pohyb 

doménových stien pri vysokofrekvenčnej magnetizácie. Ukázalo sa, že pridanie prvkov vzácnych 

zemín zjemňuje doménovú štruktúru a vedie k významnému účinku tvorby uzavretých dráh 

vírivých prúdov v rámci zŕn.   

Analyzoval sa aj vplyv iných legujúcich prvkov. Prvýkrát bola študovaná ternárna zliatina 

Fe3Ga0,7Cu0,3, ktorá by mala mať zvýšenú magnetostrikciu podľa ab initio výpočtov. Ukázalo sa, 

že legovanie Cu zvyšuje modul pružnosti, čo následne negatívne ovplyvňuje magnetostrikciu.   

Okrem toho bola predmetom skúmania zliatina s malými prídavkami B, ktorá sa už osvedčila ako 

materiál s lepšími mechanickými vlastnosťami v porovnaní s FeGa. Študovali sme štruktúru a 

vlastnosti zliatiny vystavenej rôznym vonkajším vplyvom. Zistilo sa, ako bór ovplyvňuje procesy 

tvorby kryštalografickej textúry počas valcovania a rekryštalizácie, aj pri pôsobení vonkajšieho 

magnetického poľa.  

Fázové transformácie v zliatinách FeGa sú ďalšou dôležitou otázkou. V závislosti od zloženia a 

tepelného spracovania môžu mať vzorky FeGa rôzne fázové zloženie a následne aj funkčné 

vlastnosti.  Zistili sme, že vonkajšie magnetické pole aplikované počas izotermického žíhania môže 

mať silný vplyv na fázovú transformáciu D03 – L12 v stechiometrickej zliatine Fe3Ga a tiež sme 

stanovili mechanizmus takéhoto účinku.   

  

5 publ.: ADCA06, ADCA33, ADCA34, ADCA35, AFH22  
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povrchov nástrojov z WC-Co s povlakovanými PVD povlakmi) 

ADCA25 KOZEJOVÁ, M. - BODNÁROVÁ, Renáta - LATYSHEV, Vitalii - LISNICHUK, 

Maksym - GIRMAN, Vladimír - YOU, Hoydoo - KOMANICKÝ, Vladimír**. 

Structural dependence of hydrogen evolution reaction on transition metal catalysts 

sputtered at different temperatures in alkaline media. In International Journal of 

Hydrogen Energy, 2022, vol. 47, p. 26987-26999. (2021: 7.139 - IF, Q2 - JCR, 1.201 

- SJR, Q1 - SJR). ISSN 0360-3199. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.06.036 

ADCA26 KUPKOVÁ, Miriam** - KUPKA, Martin - TUROŇOVÁ, Andrea - ORIŇAKOVÁ, 

Renáta. Microstructural, mechanical and corrosion characteristics of degradable PM 

biomaterials made from copper-coated iron powders. In Materials, 2022, vol. 15, p. 

1913-1 - 1913-13. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 

1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15051913 (APVV-20-0278 : 

Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv) 

ADCA27 LI, Meng-Chang - GONG, Manfeng** - CHENG, Zanlin - MO, Deyun - WANG, 

Lei - DUSZA, Ján - ZHANG, Chengyu**. Novel WC-Co-Ti3SiC2 cemented carbide 

with ultrafine WC grains and improved mechanical properties. In Ceramics 

International, 2022, vol. 48, p. 22335-22342. (2021: 5.532 - IF, Q1 - JCR, 0.887 - 

SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). 

ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.04.239 

ADCA28 LI, Pengtao** - YANG, Y.Q. - KOVAĽ, Vladimír - LUO, Xian - CHEN, Jianxin - 

ZHANG, Wei - LIN, E. Emily - WANG, Bowen - YAN, Haixue**. 

Temperature-dependent deformation in silver-particle-covered copper nanowires by 

molecular dynamics simulation. In Journal of Materiomics, 2022, vol. 8, p. 68-78. 

(2021: 8.589 - IF, Q1 - JCR, 1.420 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2352-8478. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jmat.2021.05.005 (VEGA 2/0038/20 : Inovatívne postupy 

vo výskume a vývoji nových feroických materiálov s využitím komplexnej 

impedančnej spektroskopie) 

ADCA29 LOFAJ, František** - BUREŠ, Radovan - KABÁTOVÁ, Margita - TANAKA, 

Hiroyoshi - SAWAE, Yoshinori. Modelling of tribo-chemical reactions in HiPIMS 

W-C:H coatings during friction in different environments. In Surface & Coatings 

Technology, 2022, vol. 434, p. 128238-1 - 128238-10. (2021: 4.865 - IF, Q2 - JCR, 

0.922 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.128238 (V4-Japan JP39421 : Contract on the 

Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. 

APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a 

elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové 

sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v 

pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo 

(pc-WLED diódy). APVV-17-0320 : Multikomponentné boridové a nitridové PVD 

povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie. VEGA 2/0017/19 : Viackomponentné 

keramické povlaky s vysokou entropiou pripravené iónovým naprašovaním) 

ADCA30 LOFAJ, František** - TANAKA, Hiroyoshi - BUREŠ, Radovan - KABÁTOVÁ, 

Margita - SAWAE, Yoshinori. Tribochemistry of transfer layer evolution during 

https://doi.org/10.3390/met12020218
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.06.036
https://doi.org/10.3390/ma15051913
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.04.239
https://doi.org/10.1016/j.jmat.2021.05.005
https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.128238
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friction in HiPIMS W-C and W-C:H coatings in humid oxidizing and dry inert 

atmospheres. In Coatings, 2022, vol. 12, p. 493-1 - 493-30. (2021: 3.236 - IF, Q2 - 

JCR, 0.482 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/coatings12040493 (V4-Japan JP39421 : Contract on the 

Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. 

APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a 

elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové 

sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v 

pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo 

(pc-WLED diódy)) 

ADCA31 MAZUR, P. - GRIGORIEV, O. - VEDEL, D.** - MELAKH, L. - SHEPA, Ivan. 

Ultra-high temperature ceramics based on ZrB2 obtained by pressureless sintering 

with addition of Cr3C2, Mo2C, and WC. In Journal of the European Ceramic 

Society, 2022, vol. 42, p. 4479-4492. (2021: 6.364 - IF, Q1 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - 

SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 

0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.04.043 

ADCA32 MEDVECKÝ, Ľubomír** - GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - 

LUPTAKOVA, Lenka - SOPČÁK, Tibor - GIRMAN, Vladimír. Osteogenic 

potential and properties of injectable silk fibroin/tetracalcium phosphate/monetite 

composite powder biocement systems. In Journal of Biomedical Materials Research 

Part B: Applied Biomaterials, 2022, vol. 110, p. 668-678. (2021: 3.405 - IF, Q3 - 

JCR, 0.576 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1552-4973. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1002/jbm.b.34945 

ADCA33 MEDVECKÝ, Ľubomír** - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - GIRETOVÁ, Mária - 

SOPČÁK, Tibor - GIRMAN, Vladimír. Reinforcement of hydroxyapatite ceramics 

by soaking green samples of tetracalcium phosphate/monetite mixture in aqueous 

solutions. In Ceramics International, 2022, vol. 48, p. 17776-17788. (2021: 5.532 - 

IF, Q1 - JCR, 0.887 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, 

WOS, SCOPUS). ISSN 0272-8842. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.03.048 (VEGA 2/0069/20 : Kompozitné 

horčíkovov-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu 

kremičitého) 

ADCA34 MILYUTIN, Vasily** - GERVASYEVA, Irina - SHISHKIN, D.A. - BEAUGNON, 

Eric. Structure and texture in rolled Fe82Ga18 and (Fe82Ga18)99B1 alloys after 

annealing under high magnetic field. In Physica B: Physics of Condensed Matter, 

2022, vol. 639, p. 413994-1 - 413994-8. (2021: 2.988 - IF, Q3 - JCR, 0.452 - SJR, 

Q2 - SJR). ISSN 0921-4526. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.413994 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti 

kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo 

modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na 

štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : 

Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) 

ADCA35 MILYUTIN, Vasily** - KUZNETSOV, A.R. - MATYUNINA, M.V. - ZAGREBIN, 

M.A. - SOKOLOVSKIY, V.V. - GORNOSTYREV, Yu.N. - BEAUGNON, Eric - 

BALAGUROV, A.M. - BUCHELNIKOV, V.D. - GOLOVIN, I.S. Mechanism of 

high magnetic field effect on the DO3-L12 phase transition in Fe-Ga alloys. In 

Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 919, p. 165818-1 - 165818-9. (2021: 

6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current 

Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.165818 (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj 

technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. VEGA 

2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových 

https://doi.org/10.3390/coatings12040493
https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.04.043
https://doi.org/10.1002/jbm.b.34945
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.03.048
https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.413994
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.165818
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funkčných materiálov. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných 

kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými 

vlastnosťami) 

ADCA36 MILYUTIN, Vasily** - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - MOLČANOVÁ, 

Zuzana - CSANÁDI, Tamás. Structure, magnetostriction and elastic properties of an 

Fe3Ga0.7Cu0.3 alloy. In Materials Letters, 2022, vol. 327, p. 133063-1 - 133063-3. 

(2021: 3.574 - IF, Q2 - JCR, 0.658 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0167-577X. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.133063 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti 

kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo 

modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na 

štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov) 

ADCA37 NAJAFZADEHKHOEE, Aliasghar** - TALIMIAN, Ali - SEDLÁČEK, Jaroslav - 

LISNICHUK, Maksym - HVIZDOŠ, Pavol - GALUSEK, Dušan. Translucent 

yttrium oxide ceramics from low-density green bodies shaped by uniaxial pressing. 

In Journal of the European Ceramic Society, 2022, vol. 42, no. 11, p. 4623-4630. 

(2021: 6.364 - IF, Q1 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - 

Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0955-2219. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.04.036 

ADCA38 OLEKŠÁKOVÁ, D.** - KOLLÁR, P. - NESLUŠAN, M. - JAKUBČIN, M. - 

FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Impact of the surface 

irregularities of NiFeMo compacted powder particles on irreversible magnetization 

processes. In Materials, 2022, vol. 15, p. 8937-1 - 8937-14. (2021: 3.748 - IF, Q1 - 

JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/ma15248937 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti 

kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo 

modifikovanými vlastnosťami) 

ADCA39 ONDERKO, František** - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - DOBÁK, Samuel - KOLLÁR, 

P. - TKÁČ, Martin - FÁBEROVÁ, Mária - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - 

SZABÓ, Juraj - ZELEŇÁKOVÁ, Adriana. Magnetic properties of soft magnetic 

Fe@SiO2/ferrite composites prepared by wet/dry method. In Journal of Magnetism 

and Magnetic Materials, 2022, vol. 543, p. 168640-1 - 168640-9. (2021: 3.097 - IF, 

Q3 - JCR, 0.606 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, 

WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168640 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti 

kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo 

modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných 

kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v 

širšom intervale teplôt. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru 

a vlastnosti práškových funkčných materiálov) 

ADCA40 PETERKA, Pavel** - HAGAROVÁ, Mária - KREŠÁK, Jozef - VOJTKO, Marek - 

BARANOVÁ, Gabriela. Failure analysis of the industrial water piping system 

leakage. In Engineering Failure Analysis, 2022, vol. 131, p. 105843-1 - 105843-15. 

(2021: 3.634 - IF, Q2 - JCR, 0.917 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1350-6307. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2021.105843 

ADCA41 PLEŠINGEROVÁ, B.** - VADÁSZ, P. - MEDVEĎ, Dávid - SUČIK, Gabriel - 

MACHÁČEK, Jan - POPOVIČ, Ľuboš - IVÁNOVÁ, Dana - BAKAJSOVÁ, Radka. 

The effect of increasing MgO content in dendromass on ash fusibility and corrosion 

of corundum refractory castable. In Ceramics International, 2022, vol. 48, p. 

21739-21747. (2021: 5.532 - IF, Q1 - JCR, 0.887 - SJR, Q1 - SJR, karentované - 

CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0272-8842. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.04.155 

ADCA42 PRISLUPČÁK, Peter** - KVAČKAJ, Tibor - BIDULSKÁ, Jana - 

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.133063
https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.04.036
https://doi.org/10.3390/ma15248937
https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168640
https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2021.105843
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.04.155
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ZÁHUMENSKÝ, Pavol - HOMOLOVÁ, Viera - JUHÁR, Ľuboš - ZUBKO, Pavol - 

ZIMOVČÁK, Peter - GBURIK, Roman - DEMJAN, Ivo. Effect of austenitization 

temperature on hot ductility of C-Mn-Al HSLA steel. In Materials, 2022, vol. 15, p. 

922-1 - 922-14. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 

1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15030922 

ADCA43 PUTZ, B.** - MILKOVIČ, Ondrej - MOHANTY, Gaurav - IPACH, R. - PETHÖ, L. 

- GAMCOVÁ, Jana - MAEDER, X. - EDWARDS, T.E.J. - SCHWEIZER, P. - 

CODURI, M. - SAKSL, Karel - MICHLER, Johann. Structural characterisation of 

Cu-Zr thin film combinatorial libraries with synchrotron radiation at the limit of 

crystallinity. In Materials and Design, 2022, vol. 218, p. 110675-1 - 110675-12. 

(2021: 9.417 - IF, Q1 - JCR, 1.802 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0261-3069. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110675 (VEGA 2/0086/22 : Štruktúra a 

aplikačné vlastnosti intermetalických zliatin. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum 

vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) 

ADCA44 RAJŇÁK, Michal** - KURIMSKÝ, Juraj - PAULOVIČOVÁ, Katarína - FRANKO, 

Marek - DOLNÍK, Bystrík - CIMBALA, Roman - TIMKO, Milan - KOPČANSKÝ, 

Peter - GIRMAN, Vladimír - LISNICHUK, Maksym. Dielectric and thermal 

performance of a C60-based nanofluid and a C60-loaded ferrofluid. In Physics of 

Fluids, 2022, vol. 34, p. 107106-1 - 107106-13. (2021: 4.980 - IF, Q1 - JCR, 1.189 - 

SJR, Q1 - SJR). ISSN 1070-6631. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0117899 

ADCA45 SARKAR, P.** - NULANDAYA, L. - VARGA, M. - DŽUBINSKÁ, Andrea - 

MILKOVIČ, Ondrej - REIFFERS, Marián - VARGA, R. Detection of structural 

phase transition in SMART microwires using Magneto-Impedance sensing. In 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2022, vol. 556, p. 169394-1 - 

169394-6. (2021: 3.097 - IF, Q3 - JCR, 0.606 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). 

(2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.169394 

ADCA46 SHALABAYEV, Zhandos S.** - BALÁŽ, Matej - KHAN, Yelemira - NURLAN, 

Yelemira - AUGUSTYNIAK, Adrian - DANEU, Nina - TATYKAYEV, Batukhan - 

DUTKOVÁ, Erika - BURASHEV, Gairat - CASAS-LUNA, Mariano - DŽUNDA, 

Róbert - BUREŠ, Radovan - ČELKO, Ladislav - ILIN, Alexandr - 

BURKITBAYEV, Mukash M. Sustainable Synthesis of Cadmium Sulfide, with 

Applicability in Photocatalysis, Hydrogen Production, and as an Antibacterial Agent, 

Using Two Mechanochemical Protocols. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, art. 

no. 1250. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). 

(2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/nano12081250 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako 

perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a 

medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the 

synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by 

high-energy milling) 

ADCA47 SHANKAR LAKSHMI, Shiva - ZALKA, Dóra - SZABÓ, T. - SZÉKELY, E. - 

KÖRÖSI, M. - PÁSZTI, Z. - BALAZSI, K. - ILLÉS, L. - CZIGÁNY, Zs. - KUN, 

R.**. Supercritical carbon dioxide assisted synthesis of ultra-stable sulfur/carbon 

composite cathodes for Li-S batteries. In Materials Today Chemistry, 2022, vol. 26, 

p. 101240-1 - 101240-13. (2021: 7.613 - IF, Q1 - JCR, 1.271 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 

2468-5194. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2022.101240 

ADCA48 SCHLÜTER, Bernadette - SCHRÖDER, Christian - ZHANG, Wenli - 

MÜLHAUPT, Rolf - DEGENHARDT, Ulrich - SEDLÁK, Richard - DUSZA, Ján - 

BALAZSI, K. - BALÁZSI, Csaba - KAILER, Andreas**. Influence of graphene 

type and content on friction and wear of silicon carbide/graphene nanocomposites in 

aqueous environment. In Materials, 2022, vol. 15, p. 7755-1 - 7755-18. (2021: 3.748 

https://doi.org/10.3390/ma15030922
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110675
https://doi.org/10.1063/5.0117899
https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.169394
https://doi.org/10.3390/nano12081250
https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2022.101240


 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

110 

- IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/ma15217755 

ADCA49 SOPČÁK, Tibor** - SHEPA, Ivan - CSANÁDI, Tamás - MEDVECKÝ, Ľubomír - 

GIRETOVÁ, Mária - KUCHÁROVÁ, Veronika - SEDLÁK, Richard - BALAZSI, 

K. - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - STREČKOVÁ, Magdaléna. Influence of boron 

addition on the phase transformation, microstructure, mechanical and in-vitro 

cellular properties of bredigite-type coatings deposited by a spin coating technique. 

In Materials Chemistry and Physics, 2022, vol. 283, p. 126049-1 - 126049-14. 

(2021: 4.778 - IF, Q2 - JCR, 0.749 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0254-0584. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126049 (APVV-20-0299 : 

Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a 

palivové články. APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným 

uvoľňovaním liečiv. VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze 

bioelastomérov a bioaktívnych fáz) 

ADCA50 SRIVASTAVA, Ashutosh - TRIPATHY, Susanta Kumar** - LENKA, Trupti 

Ranjan - HVIZDOŠ, Pavol - MENON, P. Susthitha - LIN, Fen - ABERLE, Armin 

Gerhard. Device simulation of Ag2SrSnS4 and Ag2SrSnSe4 based thin-film solar 

cells from scratch. In Advanced Theory and Simulations, 2021, vol. 5, no. 2, p. 

2100208-1 - 2100208-12. (2020: 4.004 - IF, Q2 - JCR, 1.068 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2513-0390. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1002/adts.202100208 

ADCA51 STREČKOVÁ, Magdaléna** - PETRUŠ, Ondrej - GUBOOVÁ, A. - 

ORIŇÁKOVÁ, R. - GIRMAN, Vladimír - BERA, Cyril - BAŤKOVÁ, Marianna - 

BALÁŽ, Matej - SHEPA, Jana - DUSZA, Ján. Nanoarchitectonics of binary 

transition metal phosphides embedded in carbon fibers as a bifunctional 

electrocatalysts for electrolytic water splitting. In Journal of Alloys and Compounds, 

2022, vol. 923, art. no. 166472. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166472 

ADCA52 STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - BIMBOVÁ, Katarína - 

BAČOVÁ, Mária - GÁLIK, Ján - MEDVECKÝ, Ľubomír - ŠULLA, Igor jr. - 

KARASOVÁ, Martina - LUKÁČOVÁ, Nadežda**. Combined therapy 

(Rho-A-kinase inhibitor and chitosan/collagen porous scaffold) provides a 

supportive environment for endogenous regenerative processes after spinal cord 

trauma. In Archives Italiennes de Biologie, 2021, vol. 159, p. 159-177. (2020: 1.000 

- IF, Q4 - JCR, 0.370 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current 

Contents). ISSN 0003-9829. Dostupné na: 

https://doi.org/10.12871/000398292021345 (APVV-15-0766 : Aplikácia 

kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 

APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych 

stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 

polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení 

miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu 

poškodených nervových dráh. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum 

prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) 

ADCA53 ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana - PETRUŠ, Ondrej** - SHEPA, Jana - FARKA, Zdeněk - 

ORIŇAK, Andrej - ORIŇAKOVÁ, Renáta. Colloidal lithography as a novel 

approach for the development of Ni-nanocavity insulin sensor. In Scientific Reports, 

2022, vol. 12, p. 11020-1 - 11020-12. (2021: 4.997 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - 

SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-15283-7 

(APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním 

liečiv) 

https://doi.org/10.3390/ma15217755
https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126049
https://doi.org/10.1002/adts.202100208
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166472
https://doi.org/10.12871/000398292021345
https://doi.org/10.1038/s41598-022-15283-7
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ADCA54 ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - MEDVECKÝ, Ľubomír** - GIRETOVÁ, Mária - 

SOPČÁK, Tibor - LUPTÁKOVÁ, L. - BUREŠ, Radovan - SZÉKIOVÁ, Eva. 

Characterization of tetracalcium phosphate/monetite biocement modified by 

magnesium pyrophosphate. In Materials, 2022, vol. 15, p. 2586-1 - 2586-21. (2021: 

3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/ma15072586 (VEGA 2/0069/20 : Kompozitné 

horčíkovov-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu 

kremičitého. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými 

aditívami) 

ADCA55 VARGA, M. - GALDUN, L.** - KUNCA, Branislav - VEGA, Victor - GARCÍA, J. 

- PRIDA, Victor - BARRIGA.CASTRO, Enrique D. - LUNA, Carlos - DIKO, Pavel 

- SAKSL, Karel - VARGA, R. FORC and TFORC analysis of electrodeposited 

magnetic shape memory nanowires array. In Journal of Alloys and Compounds, 

2022, vol. 897, p. 163211-1 -163211-9. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 

- SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 

0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163211 

ADCA56 VARGOVÁ, Monika** - ŤAVODOVÁ, Miroslava - MONKOVÁ, Katarína** - 

DŽUPON, Miroslav. Research of resistance of selected materials to abrasive wear to 

increase the ploughshare lifetime. In Metals-Basel, 2022, vol. 12, p. 940-1 - 940-16. 

(2021: 2.695 - IF, Q2 - JCR, 0.569 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2075-4701. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/met12060940 

ADCA57 VDOVIAKOVÁ, K.** - DANKO, Ján - KREŠÁKOVÁ, Lenka - ŠIMAIOVÁ, V. - 

PETROVOVÁ, Eva - NOVOTNÝ, Jaroslav - ŽERT, Zdeněk - KOLVEK, Filip - 

VALOCKÝ, Igor - VARGA, M. - ŠPAKOVSKÁ, Tatiana - PRIBULA, Jozef - 

GAŠPÁREK, Miroslav - GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - 

MEDVECKÝ, Ľubomír. The morphological, clinical and radiological outputs of the 

preclinical study after treatment of the osteochondral lesions in the porcine knee 

model using implantation of scaffold based on the of calcium phosphate biocement. 

In Frontiers in Materials, 2021, vol. 8, art.no. 746800. (2020: 3.515 - IF, Q2 - JCR, 

0.723 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 

2296-8016. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fmats.2021.746800 

ADCA58 VELGOSOVÁ, Oksana** - MAČÁK, Livia - LISNICHUK, Maksym - VOJTKO, 

Marek. Synthesis and analysis of polymorphic silver nanoparticles and their 

incorporation into the polymer matrix. In Polymers : Open Access Polymer Science 

Journal, 2022, vol. 14, p. 2666-1 - 2666-12. (2021: 4.967 - IF, Q1 - JCR, 0.726 - 

SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/polym14132666 

ADCA59 WANG, Xincheng - SAUNDERS, Theo G. - SEDLÁK, Richard - CSANÁDI, 

Tamás - WANG, Y. - DUSZA, Ján - FU, Li** - REECE, Michael J.**. Synthesis 

and densification of (Zr-Hf-Nb-Ta)C-Co high entropy cermet prepared by 

pressureless melt infiltration using spark plasma sintering. In Journal of Alloys and 

Compounds, 2022, vol. 900, p. 163412-1 - 163412-6. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 

1.027 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, 

SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163412 

ADCA60 WANG, Y. - CSANÁDI, Tamás - ZHANG, Hangfeng - DUSZA, Ján - REECE, 

Michael J.**. Synthesis, microstructure, and mechanical properties of novel high 

entropy carbonitrides. In Acta Materialia, 2022, vol. 231, p. 117887-1 - 117887-9. 

(2021: 9.209 - IF, Q1 - JCR, 2.828 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1359-6454. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.117887 (APVV-19-0497 : Nové 

vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. VEGA 2/0174/21 : 

Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra 

https://doi.org/10.3390/ma15072586
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163211
https://doi.org/10.3390/met12060940
https://doi.org/10.3389/fmats.2021.746800
https://doi.org/10.3390/polym14132666
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163412
https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.117887
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vysokoteplotných keramických materiálov) 

ADCA61 WANG, Y. - CSANÁDI, Tamás - FOGARASSY, Zsolt - ZHANG, B. - SEDLÁK, 

Richard - WANG, Xincheng - ZHANG, Chengyu - DUSZA, Ján - REECE, Michael 

J.**. The role of Cr addition on the processing and mechanical properties of high 

entropy carbides. In Journal of the European Ceramic Society, 2022, vol. 42, p. 

5273-5279. (2021: 6.364 - IF, Q1 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). 

(2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0955-2219. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.026 (VEGA 2/0174/21 : 

Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra 

vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj 

vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom 

grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. 

APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé 

aplikácie) 

ADCA62 ZURNADZHY, V.I. - EFREMENKO, Vasily G.** - PETRYSHYNETS, Ivan - 

DABALA, Manuele - FRANCESCHI, Mattia - WU, K.M. - KOVÁČ, František - 

CHABAK, Yuliia - PUCHÝ, Viktor - BRYKOV, Michail N. Alternative approach 

for the intercritical annealing of (Cr, Mo, V)-alloyed TRIP-assisted steel before 

austempering. In Metals-Basel, 2022, vol. 12, p. 1814-1 - 1814-20. (2021: 2.695 - IF, 

Q2 - JCR, 0.569 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2075-4701. Dostupné na: 

https://doi.org/10.3390/met12111814 (SK-UA-21-0023 : Vývoj technológie prípravy 

povrchových nanoštruktúrnych nástrojových ocelí novej generácie) 

  

ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – impaktovaných  
 

ADDA01 HEČKOVÁ, Mária - STREČKOVÁ, Magdaléna** - ORIŇAKOVÁ, Renáta - 

GUBOVÁ, M. - BALÁŽ, Matej - GIRMAN, Vladimír - MÚDRA, Erika - BERA, 

Cyril - BAŤKOVÁ, Marianna. Effect of heat treatment on the morphology of carbon 

fibers doped with Co2p nanoparticles. In Chemical Papers, 2022, vol. 76, no. 2, p. 

855-867. (2021: 2.146 - IF, Q3 - JCR, 0.365 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-021-01897-0 (APVV 18-0357 : 

Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály 

pre energetiku a medicínu) 

ADDA02 KUSSA, R.A. - ZURNADZHY, V.I. - DABALA, Manuele - FRANCESCHI, Mattia 

- EFREMENKO, Vasily G.** - PETRYSHYNETS, Ivan - KROMKA, František - 

BRYKOV, Michail N. Comparative study on the effect of (Cr, Mo, V)-alloying on 

transformation and mechanical behavior of 0.2 wt.% C TRIP-assisted steel. In 

Kovové materiály, 2022, vol. 60, p. 31-43. (2021: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.208 - SJR, 

Q3 - SJR). ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/km.2022.1.31 

ADDA03 MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - MIŽENKOVÁ, Wanda - 

DŽUPON, Miroslav - ZALKA, Dóra - SAKSL, Karel. The yttrium substitution 

impact on mechanical properties of biodegradable Mg66Zn30Ca4 alloy. In Kovové 

materiály, 2022, vol. 60, no. 6, p. 397-402. (2021: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.208 - SJR, 

Q3 - SJR). ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/km.2022.6.397 

ADDA04 PODOBOVÁ, Mária - PUCHÝ, Viktor - FALAT, Ladislav - DŽUNDA, Róbert - 

BESTERCI, Michal. Waste metals based metal-matrix ceramic-reinforced 

composites for friction applications. In Kovové materiály, 2022, vol. 60, no. 6, p. 

351-362. (2021: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.208 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0023-432X. 

Dostupné na: https://doi.org/10.31577/km.2022.6.351 

ADDA05 VELGOSOVÁ, Oksana** - NAGY, Štefan - BESTERCI, Michal - PUCHÝ, Viktor 

- HÁJOVSKÁ, Zuzana. Fracture mechanism of mechanically alloyed Al composite. 

In Kovové materiály, 2022, vol. 60, p. 13-20. (2021: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.208 - 

https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.026
https://doi.org/10.3390/met12111814
https://doi.org/10.1007/s11696-021-01897-0
https://doi.org/10.31577/km.2022.1.31
https://doi.org/10.31577/km.2022.6.397
https://doi.org/10.31577/km.2022.6.351
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SJR, Q3 - SJR). ISSN 0023-432X. Dostupné na: 

https://doi.org/10.31577/km.2022.1.13 (VEGA 2/0101/20 : Vývoj progresívnych 

disperzne spevnených kompozitov s kovovou matricou pripravených spekaním 

pomocou pulzného elektrického prúdu) 

  

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch – neimpaktovaných  
 

ADEB01 BREZINOVÁ, Janette - DŽUPON, Miroslav - HAŠUĽ, Ján. Influence of surface 

laser texturing on surface wettability. In Machines. Technologies. Materials : 

International scientific journal, 2022, vol. 16, no. 8, p. 270-273. ISSN 1313-0226. 

ADEB02 KUČERA, Ján - LOFAJ, František** - ŠIMŮNEK, A. - NÉMETH, Dušan. Finite 

element analysis of blade implants and their modifications as a nonstandard solution 

in toothless atrophied alveolar crest of mandible. In International Journal of 

Dentistry and Oral Health, 2022, vol. 8, no. 3, p. 1-14. ISSN 2378-7090. 

  

ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADMA01 PETRÍK, Jozef** - BLAŠKO, Peter - DOMOVCOVÁ, Lucia - SEDLÁK, Richard - 

GUZANOVÁ, A. - ŤAVODOVÁ, Miroslava - PRIBULOVÁ, Alena - FUTÁŠ, P. 

Influence of testers on the ISE effect. In Materials Testing, 2022, vol. 64, no. 4, p. 

550-562. (2021: 2.528 - IF, Q2 - JCR, 0.371 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0025-5300. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1515/mt-2021-2088 

ADMA02 RAKOCZY, Lukasz** - GRUDZIEN-RAKOCZY, Malgorzata - CYGAN, Rafal - 

RUTKOWSKI, Bogdan - KARGUL, Tomasz - DUDZIAK, Tomasz - RZAD, Ewa - 

MILKOVIČ, Ondrej - ZIELINSKA-LIPIEC, Anna. Characterization of the as-cast 

microstructure and selected properties of the X-40 Co-based superalloy via lost-wax 

casting. In Archives of Civil & Mechanical Engineering, 2022, vol. 22, p. 143-1 - 

143-19. (2021: 4.042 - IF, Q2 - JCR, 0.837 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1644-9665. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43452-022-00500-x (VEGA 2/0086/22 : 

Štruktúra a aplikačné vlastnosti intermetalických zliatin) 

ADMA03 SUI, G.Z. - GONG, Manfeng** - WANG, X. H. - XIA, X.Q. - MO, Deyun - 

DUSZA, Ján. Microstructure and mechanical properties of WC-Co-Ti(C0.5, 

N0.5)-Mo cemented carbides. In Strength of Materials : The International Journal, 

2022, vol. 54, no. 3, p. 473-482. (2021: 0.667 - IF, Q4 - JCR, 0.250 - SJR, Q3 - 

SJR). ISSN 0039-2316. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11223-022-00422-2 

  

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADMB01 ALLOU, Djilali** - BRAHIM, Insaf Ould - CHENITI, Billel - FIDES, Martin - 

HVIZDOŠ, Pavol - MIROUD, Djamel - ZIOUCHE, Aicha. Effect of post weld heat 

treatment on microstructure and mechanical behaviors of weld overlay Inconel 182 

on 4130 steel substrate using SMAW process. In Metallography, Microstructure, and 

Analysis, 2021, vol. 10, p. 567-578. (2020: 0.366 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - WOS, 

SCOPUS). ISSN 2192-9262. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1007/s13632-021-00773-3 

ADMB02 BIRČÁKOVÁ, Zuzana - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - STREČKOVÁ, Magdaléna - 

SZABÓ, Juraj - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Influence of the 

ferromagnetic component on the magnetic properties of polymer-matrix soft 

magnetic composites. In Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and 

Technology of Particle Materials, 2021, vol. 21, no. 1, p. 1-9. (2020: 0.260 - SJR, Q3 

https://doi.org/10.31577/km.2022.1.13
https://doi.org/10.1515/mt-2021-2088
https://doi.org/10.1007/s43452-022-00500-x
https://doi.org/10.1007/s11223-022-00422-2
https://doi.org/10.1007/s13632-021-00773-3
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- SJR). ISSN 1335-8978. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/pmp-2021-0001 

(APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze 

magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : 

Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a 

magnetických vlastností v širšom intervale teplôt. VEGA 2/0029/21 : Vplyv 

mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov) 

ADMB03 CHABAK, Yuliia - EFREMENKO, Vasily G. - FEDUN, Viktor - 

PETRYSHYNETS, Ivan - PASTUKHOVA, T.V. - EFREMENKO, B.V. - 

KROMKA, František - TSVETKOVA, E.V. Surface modification of grey cast iron 

by pulsed-plasma deposition and subsequent laser beam melting. In Journal of Nano- 

and Electronic Physics, 2022, vol. 13, no. 2, p. 02030-1 - 02030-7. (2021: 0.178 - 

SJR, Q4 - SJR). ISSN 2077-6772. Dostupné na: 

https://doi.org/10.21272/JNEP.13(2).02030 

  

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADNB01 BIRČÁKOVÁ, Zuzana - KOLLÁR, P. - WEIDENFELLER, Bernd - FÜZER, J. - 

BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Iron based soft magnetic composite 

material prepared by injection molding. In Powder Metallurgy Progress : Journal of 

Science and Technology of Particle Materials, 2021, vol. 21, no. 1, p. 10-17. (2020: 

0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-8978. Dostupné na: 

https://doi.org/10.2478/pmp-2021-0002 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti 

kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo 

modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných 

kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v 

širšom intervale teplôt. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru 

a vlastnosti práškových funkčných materiálov) 

ADNB02 TIMKOVÁ, Lenka - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - SEDLÁK, Richard - 

KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - MEDVECKÝ, Ľubomír - DUSZOVÁ, Annamária - 

VASKOVÁ, I. - DUSZA, Ján. Effect of sintering time on mechanical properties of 

(Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C. In Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and 

Technology of Particle Materials, 2021, vol. 21, no. 2, p. 50-57. (2020: 0.260 - SJR, 

Q3 - SJR). ISSN 1335-8978. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/pmp-2021-0006 

(APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych 

zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch 

vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy). APVV-17-0059 : Štúdium procesov 

vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v 

chalkogenidových sklách. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a 

deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických 

materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov 

na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených 

progresívnymi metódami spekania) 

  

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 

AFC01 LOFAJ, František** - KABÁTOVÁ, Margita - BUREŠ, Radovan - 

KOVALČÍKOVÁ, Alexandra. Tribo-chemical processes in HiPIMS W-C coatings 

during friction in humid air. In Vrstvy a povlaky 2022 : 19. ročník konferencie. 

Rožnov pod Radhoštěm, 17.-18.10.2022. - Trenčianska Teplá : M-Press, 2022, p. 

77-82. ISBN 978-80-972133-5-0. (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných 

elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. 

https://doi.org/10.2478/pmp-2021-0001
https://doi.org/10.21272/jnep.13(2).02030
https://doi.org/10.2478/pmp-2021-0002
https://doi.org/10.2478/pmp-2021-0006
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APVV-17-0320 : Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre 

ultravysokoteplotné aplikácie. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické 

fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu 

šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy). Vrstvy a 

povlaky 2022 : ročník konferencie) 

  

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 

AFD01 CSÍK, Dávid - SAKSL, Karel. Vysokoentropický oxid so spinelovou štruktúrou ako 

anódový materiál v lítium-iónových batériách s excelentnou cyklickou stabilitou. In 

METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou 

dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. 

Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 

Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 13-18. ISBN 978-80-553-4101-9. 

(APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou 

energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových 

vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v 

energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických 

zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) 

AFD02 DEMČIŠÁKOVÁ, Z. - TIRPÁKOVÁ, Zuzana - LUPTÁKOVÁ, L. - KVASILOVÁ, 

Alena - MEDVECKÝ, Ľubomír - PETROVOVÁ, Eva. Angiogénny potenciál 

pórovitého biomateriálu hodnotený pomocou kuracieho animálneho modelu = 

Angiogenic potential of porous biomaterial evaluated by chicken animal model. In 

25. košický morfologický deň : Biocementy v regeneračnej medicíne. Zborník 

vedeckých prác. Košice, 26.-27.5.2022. - Košice : UVLF, 2022, s. 27-31. ISBN 

978-80-8077-753-1. (košický morfologický deň : Biocementy v regeneračnej 

medicíne) 

AFD03 GIRETOVÁ, Mária** - MEDVECKÝ, Ľubomír - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava. 

Injektovateľný biocement s prídavkom hodvábneho fibroínu pre regeneračnú 

medicínu = Injectable biocement with silk fibroin addition for regenerative medicine. 

In 25. košický morfologický deň : Biocementy v regeneračnej medicíne. Zborník 

vedeckých prác. Košice, 26.-27.5.2022. - Košice : UVLF, 2022, s. 32-36. ISBN 

978-80-8077-753-1. (košický morfologický deň : Biocementy v regeneračnej 

medicíne) 

AFD04 HOSSEINI, Naser - CHLUP, Zdeněk - HANZEL, Ondrej - KOVALČÍKOVÁ, 

Alexandra - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. Joining of ceramics for extreme 

environments using field assisted sintering technology. In Workshop Processing and 

properties of advanced ceramics and glasses, Mojmírovce, September 28-30, 2022, 

Slovak Republic : Proceedings. Ed. Jana Valúchová; recenzenti: Miroslav Hnatko, 

Ľuboš Bača, Marián Janek, Alexandra Kovalčíková, Zdeněk Chlup, Peter Tatarko. - 

Bratislava, Slovak Republic : Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2022, p. 37-41. 

ISBN 978-80-973578-1-8. (Processing and properties of advanced ceramics and 

glasses) 

AFD05 KORIBANICH, Ihor - MÚDRA, Erika - DUSZA, Ján. Štúdium vybraných vlastností 

viacvrstvových kompozitov na báze oxidu hlinitého a grafénu. In METALURGIA 

JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR 

TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, 

M., Pikna, Ľ. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická 

univerzita v Košiciach, 2022, s. 63-69. ISBN 978-80-553-4101-9. 

AFD06 KREŠÁKOVÁ, Lenka - DANKO, J. - VDOVIAKOVÁ, K. - MARETTOVÁ, Elena 

- VRZGULA, M. - ŠIMAIOVÁ, V. - KADÁŠI, Marián - MEDVECKÝ, Ľubomír. 

Vplyv kompozitného biocementu CX na regeneráciu kostných defektov u oviec = 
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Impact of composite biocement CX on bone defects regeneration in sheep. In 25. 

košický morfologický deň : Biocementy v regeneračnej medicíne. Zborník 

vedeckých prác. Košice, 26.-27.5.2022. - Košice : UVLF, 2022, s. 84-87. ISBN 

978-80-8077-753-1. (košický morfologický deň : Biocementy v regeneračnej 

medicíne) 

AFD07 KVETKOVÁ, Lenka** - LOFAJ, František - KABÁTOVÁ, Margita - HVIŠČOVÁ, 

Petra - ANDREJOVSKÁ, Jana - GIRMAN, Vladimír - ROCH, T. The effect of Ta 

and Nb dopants on the structure and mechanical properties in HiTUS HfTiZr-Me-N 

coatings. In Vrstvy a povlaky 2022 : 19. ročník konferencie. Rožnov pod 

Radhoštěm, 17.-18.10.2022. - Trenčianska Teplá : M-Press, 2022, p. 33-37. ISBN 

978-80-972133-5-0. (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým 

zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. 

APVV-17-0320 : Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre 

ultravysokoteplotné aplikácie. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické 

fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu 

šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy). VEGA 

2/0017/19 : Viackomponentné keramické povlaky s vysokou entropiou pripravené 

iónovým naprašovaním. Vrstvy a povlaky 2022 : ročník konferencie) 

AFD08 LOFAJ, František - CSANÁDI, Tamás - KVETKOVÁ, Lenka - HVIŠČOVÁ, Petra 

- KABÁTOVÁ, Margita - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - VOJTKO, Marek - 

GIRMAN, Vladimír. Reactive sputtering of multicomponent (high entropy metal 

sublattice stabilized) nitride coatings deposited by DCMS and HiTUS. In Processing 

and properties of advanced ceramics and glasses : Workshop. Mojmírovce, 

28.-30.9.2022. - Bratislava, Slovak Republic : Institute of Inorganic Chemistry SAS, 

2022, p. 47-52. ISBN 978-80-973578-1-8. (Processing and properties of advanced 

ceramics and glasses) 

AFD09 MIŽENKOVÁ, Wanda** - MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - 

SAKSL, Karel. Development and characterization of zinc alloys for orthopedic 

implants. In Novus Scientia 2022 : 19. medzinárodná vedecká konferencia 

doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Košice, 

20.1.2022. - Košice : Strojnícka fakulta TU, 2022, p. 145-151. ISBN 

978-80-553-4085-2. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin 

pre vnútrotelové implantáty. Novus Scientia 2022 : medzinárodná vedecká 

konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl) 

AFD10 RAVIKUMAR, Yogesh Kumar - VOJTKO, Marek - DUSZA, Ján - CSANÁDI, 

Tamás. Hardness anisotropy of HfC and TaC ceramic grains. In Processing and 

properties of advanced ceramics and glasses : Workshop. Mojmírovce, 

28.-30.9.2022. - Bratislava, Slovak Republic : Institute of Inorganic Chemistry SAS, 

2022, p. 42-46. ISBN 978-80-973578-1-8. (Processing and properties of advanced 

ceramics and glasses) 

AFD11 ŠIMAIOVÁ, V. - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, K. - DANKO, J. - 

KISKOVÁ, Terézia - MEDVECKÝ, Ľubomír. Histomorfometrická analýza 

regenerácie osteochondrálnych defektov po aplikácii biocementu na báze kalcium 

fosfátu u oviec a ošípaných = Histomorphometric analysis of osteochondral defects 

regeneration after application of calcium phosphate based biocement in sheep and 

pigs. In 25. košický morfologický deň : Biocementy v regeneračnej medicíne. 

Zborník vedeckých prác. Košice, 26.-27.5.2022. - Košice : UVLF, 2022, s. 103-107. 

ISBN 978-80-8077-753-1. (košický morfologický deň : Biocementy v regeneračnej 

medicíne) 

AFD12 ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - VARCHOLOVÁ, Dagmara - 

JASMINSKÁ, Natália - LÁZÁR, Marián - BRESTOVIČ, Tomáš - SAKSL, Karel**. 

Vývoj materiálov novej generácie pre absorbčné uskladnenie vodíka. In Fórum 
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inžinierov a technikov Slovenska 2022 : 15. celonárodná konferencia. Vodík a jeho 

budúcnosť na Slovensku. Košice, 17.3.2022. - Bratislava : Zväz slovenských VT 

spol., 2022, s. nestr. ISBN 978-80-971926-7-9. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj 

nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v 

energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických 

zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Fórum inžinierov a technikov 

Slovenska 2022 : celonárodná konferencia) 

AFD13 VDOVIAKOVÁ, K. - DANKO, J. - KREŠÁKOVÁ, Lenka - ŠIMAIOVÁ, V. - 

MARETTOVÁ, Elena - NOVOTNÝ, J. - MEDVECKÝ, Ľubomír. Morfologické 

hodnotenie novovytvoreného tkaniva v kolennom kĺbe svine = Morphological 

evaluation of the newly formed tissue in the porcine knee joint. In 25. košický 

morfologický deň : Biocementy v regeneračnej medicíne. Zborník vedeckých prác. 

Košice, 26.-27.5.2022. - Košice : UVLF, 2022, s. 122-125. ISBN 

978-80-8077-753-1. (košický morfologický deň : Biocementy v regeneračnej 

medicíne) 

AFD14 ZHUKOVA, Inga - KOMBAMUTHU, Vasanthakumar - TATARKOVÁ, Monika - 

ZAGORAC, Dejan - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DLOUHÝ, Ivo - MATOVIČ, 

Branko - TATARKO, Peter. Theoretical predictions and synthesis of high-entropy 

diboride systems with different molar ratios of transition metals. In Workshop 

Processing and properties of advanced ceramics and glasses, Mojmírovce, 

September 28-30, 2022, Slovak Republic : Proceedings. Ed. Jana Valúchová; 

recenzenti: Miroslav Hnatko, Ľuboš Bača, Marián Janek, Alexandra Kovalčíková, 

Zdeněk Chlup, Peter Tatarko. - Bratislava, Slovak Republic : Institute of Inorganic 

Chemistry SAS, 2022, p. 86-91. ISBN 978-80-973578-1-8. (Processing and 

properties of advanced ceramics and glasses) 

  

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií  
 

AFE01 DUSZA, Ján. Deformation and fracture of high-entropy ceramics. In Ceramics in 

Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022. ISBN 

978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022) 

AFE02 DUSZA, Ján. Deformation and fracture of advanced ceramics at small-scale during 

micro/nano mechanical testing. In 15th international ceramics congress : CIMTEC 

2022. Perugia, 20.-24.6.2022. - B.V., 2022. (International ceramics congress : 

CIMTEC 2022) 

AFE03 LOFAJ, František - KVETKOVÁ, Lenka - ROCH, T. - KABÁTOVÁ, Margita - 

HVIŠČOVÁ, Petra - MIKULA, Marian. Mechanical properties and thermal stability 

of high target utilization sputtered TiNbVTaZrHf based nitride and carbide coatings. 

In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, 

p. 213. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022) 

AFE04 SAKSL, Karel. High-entropy alloys for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st 

international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. - Ostrava 

: Tanger Ltd., 2022, p. 27. ISBN 978-80-88365-02-0. (Metal 2022 : international 

conference on metallurgy and materials) 

AFE05 TATARKO, Peter** - GRASSO, Salvatore - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - 

ÜNSAL, Hakan - HOSSEINI, Naser - ZHUKOVA, Inga - DLOUHÝ, Ivo - REECE, 

Michael J. Development of highly textured diboride ceramics using magnetic and 

electric fields. In 6CSCS-2022. 6th Conference of the Serbian Society for Ceramic 

Materials, June 28-29, 2022, Belgrade, Serbia : Programme and book of abstracts. 

Eds. Branko Matović, Aleksandra Dapčević, Vladimir V. Srdić. - Belgrade, Serbia : 

Institut za multidisciplinarna istraživanja, 2022, p. 31. ISBN 987-86-80109-23-7. 

(6CSCS-2022. Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials) 
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AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií  
 

AFF01 CSANÁDI, Tamás. Micro/nanomechanics of ZrB2 grains: The influence of 

anisotropy, temperature and dislocations. In 15th conference on Local mechanical 

properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, 

Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 

v.v.i., 2022, p. 5. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické 

skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných 

keramických materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných 

materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek 

pripravených progresívnymi metódami spekania. APVV-19-0497 : Nové 

vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Conference on Local 

mechanical properties LMP 2022) 

AFF02 DUSZA, Ján. Micro/nanomechanical testing of high entropy ceramics. In 15th 

conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 

11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. - Košice : Ústav 

materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 10. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 

2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra 

vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj 

vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom 

grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. 

APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé 

aplikácie. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) 

AFF03 DUSZA, Ján. Metallography and fractography of high entropy ceramics. In 

Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on 

metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový 

Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : 

Technical University, 2022, p. 16. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and 

Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and 

materials science) 

AFF04 SAKSL, Karel. High entropy alloys for energy stotage. In The 6th International 

conference on nanomaterials: Fundamentals and applications : Book of abstracts. 

Košice, 16.-19.10.2022. Edited by Jana Shepa ; reviewed by Erika Múdra, Ivan 

Shepa. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2022, p. 21. ISBN 

978-80-5740127-8. (International conference on nanomaterials: Fundamentals and 

applications) 

AFF05 SOPČÁK, Tibor** - MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - 

ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - BRUS, Jiří - URBANOVÁ, M. - KROMKA, 

František - PODOBOVÁ, Mária - FÁBEROVÁ, Mária. Glycerol-citrate polymer 

incorporation into calcium phosphate cements. In The 6th International conference 

on nanomaterials: Fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 

16.-19.10.2022. Edited by Jana Shepa ; reviewed by Erika Múdra, Ivan Shepa. - 

Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2022, p. 124-125. ISBN 978-80-5740127-8. 

(VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych 

fáz. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými 

aditívami. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre 

budúce elektrolyzéry a palivové články. APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové 

biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv. International conference on 

nanomaterials: Fundamentals and applications) 

AFF06 STREČKOVÁ, Magdaléna** - PETRUŠ, Ondrej - BERA, Cyril - GUBÓOVÁ, 

Alexandra - ORIŇAKOVÁ, Renáta. Transition bimetallic phosphides for 
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electrocatalytic water decomposition. In The 6th International conference on 

nanomaterials: Fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 

16.-19.10.2022. Edited by Jana Shepa ; reviewed by Erika Múdra, Ivan Shepa. - 

Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2022, p. 129-130. ISBN 978-80-5740127-8. 

(VEGA 2/0036/20 : Vývoj elektródového materiálu na báze uhlíkových vlákien 

dopovaných fosfidmi kovov pre elektrokatalýzu vodíka. International conference on 

nanomaterials: Fundamentals and applications) 

AFF07 ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - VARCHOLOVÁ, Dagmara - SAKSL, 

Karel. Materials for hydrogen absorption storage. In Metallography and 

Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography 

and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by 

Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 14. ISBN 

978-80-553-4064-7. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických 

zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. 

VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na 

efektívne uskladnenie vodíka. Metallography and Fractography 2022 : international 

symposium on metallography, fractography and materials science) 

  

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  
 

AFG01 CSÍK, Dávid - ZALKA, Dóra - SAKSL, Karel - FEDORKOVÁ, Andrea - 

CAPKOVÁ, Dominika. High entropy spinel oxide with excellent cycle stability. In 

23rd ABAF. Advanced batteries, accumulators and fuel cells : International 

conference. Brno, 21.-24.8.2022. - Brno : University of Technology, 2022, p. 25-27. 

ISBN 978-80-214-6088-1. (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post 

Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a 

vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka 

v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum 

vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. ABAF : 

Advanced batteries, accumulators and fuel cells) 

AFG02 ČIRIPOVÁ, Lucia - HOMOLOVÁ, Viera - ZOBAČ, Ondřej - ZEMANOVÁ, Adéla 

- FALAT, Ladislav. Experimental study of phase composition of iridium alloys. In 

TOFA 2022 : 18th discussion meeting on thermodynamics of alloys. Krakow, 

12.-16.9.2022. - Krakow : Polish Foundrymen´s Association, 2022, p. 86. ISBN 

978-83-963247-2-6. (VEGA 2/0038/21 : Modelovanie fázových diagramov a 

termodynamických vlastností systémov pre vysokoteplotné aplikácie. TOFA 2022 : 

discussion meeting on thermodynamics of alloys) 

AFG03 HOMOLOVÁ, Viera - KROUPA, Aleš. An updated thermodynamic description of 

the B-Fe-V system with focus on ternary phase. In TOFA 2022 : 18th discussion 

meeting on thermodynamics of alloys. Krakow, 12.-16.9.2022. - Krakow : Polish 

Foundrymen´s Association, 2022, p. 68. ISBN 978-83-963247-2-6. (VEGA 

2/0038/21 : Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastností 

systémov pre vysokoteplotné aplikácie. TOFA 2022 : discussion meeting on 

thermodynamics of alloys) 

AFG04 HOSSEINI, Naser** - ÜNSAL, Hakan - VALENZA, Fabrizio - KOMBAMUTHU, 

Vasanthakumar - ZHUKOVA, Inga - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DLOUHÝ, Ivo 

- TATARKO, Peter. Wetting, interfacial reaction and joining of monolithic SiC and 

Cf/SiC composites by ZrSi2 alloy. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. 

Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, p. 520. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics 

in Europe 2022) 

AFG05 HVIZDOŠ, Pavol - PUCHÝ, Viktor. Microstructural fracture mechanisms and wear 

damage of the Si3N4-Ag-GNP composites prepared by SPS. In European conference 
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on Fracture 2022 : ECF23. Book of abstracts. Madeira, 27.6.-1.7.2022. - ESIS 

Publishing House, 2022, p. 58. ISBN 9788831482189. (European Conference on 

Fracture 2022 : EDF23) 

AFG06 KOMBAMUTHU, Vasanthakumar** - HOSSEINI, Naser - ÜNSAL, Hakan - 

ZHUKOVA, Inga - TATARKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - 

DLOUHÝ, Ivo - DUSZA, Ján - TATARKO, Peter. Effect of SiC 

particulates/whiskers reinforcements on properties of spark plasma sintered high 

entropy borides (Ti0.2Zr0.2Hf0.2Nb0.2Ta0.2)B2 synthesized using 

boro/carbothermal reduction. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 

10.-14.7.2022. - B.V., 2022, p. 525. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 

2022) 

AFG07 MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - SAKSL, Karel. Residual stresses 

of explosively welded bimetals studied by hard XRD. In MSMF10 : 10th 

international conference on materials structure and micromechanics of fracture. 

Abstract booklet. Brno, 12.-14.9.2022. - Brno : VUTIUM, 2022, p. 54. ISBN 

978-80-214-6089-8. (MSMF10 : international conference on materials structure and 

micromechanics of fracture) 

AFG08 NAJAFZADEHKHOEE, Aliasghar - TALIMIAN, Ali - GIRMAN, Vladimír - 

SPUSTA, Tomáš - HVIZDOŠ, Pavol - MACA, Karel - GALUSEK, Dušan. Liquid 

phase sintering of yttrium oxide. In FunGlass School 2022 : Book of abstracts. 

Čertov, 1.-3.6.2022. - B.V., 2022, p. 11. ISBN 978-80-8075-976-6. (FunGlass 

School 2022/1) 

AFG09 SHANKAR LAKSHMI, Shiva - ZALKA, Dóra - KUN, Robert. Supercritical carbon 

dioxide assisted synthesis of ultra-stable sulfur/carbon composite cathodes for Li-S 

batteries. In 23rd ABAF. Advanced batteries, accumulators and fuel cells : 

International conference. Brno, 21.-24.8.2022. - Brno : University of Technology, 

2022, p. 135-137. ISBN 978-80-214-6088-1. (ABAF : Advanced batteries, 

accumulators and fuel cells) 

AFG10 ŠUĽOVÁ, Katarína** - SAKSL, Karel - MOLČANOVÁ, Zuzana - OROSZOVÁ, 

Lenka - BRESTOVIČ, Tomáš - JASMINSKÁ, Natália - LUKÁČOVÁ 

BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - PODOBOVÁ, Mária - MÖLLMER, Jens - LANGE, 

Marcus - ŠULÍKOVÁ, Michaela - MICHALÍK, Štefan. Material characterization of 

Mg-based metallics glasses and their hydrogen storage behaviour. In Hydrogen days 

2022 : 12th international conference on hydrogen technologies. Book of abstracts. 

Praha, 23.-25.3.2022. - Czech Hydrogen Technology Platform, 2022, p. 62. ISBN 

978-80-907264-7-5. (Hydrogen days 2022 : international conference on hydrogen 

technologies) 

AFG11 TATARKOVÁ, Monika** - TATARKO, Peter - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - 

DLOUHÝ, Ivo - DUSZA, Ján - ŠAJGALÍK, Pavol. Boron nitride nanosheets as a 

reinforcement for silicon nitride. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. 

Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, p. 252. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics 

in Europe 2022) 

AFG12 ÜNSAL, Hakan - GRASSO, Salvatore - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - HANZEL, 

Ondrej - TATARKOVÁ, Monika - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter**. Effect of 

the electric field on the in-situ formation of graphene nanoplatelets during reactive 

sintering of B4C-TiB2 composites. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. 

Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, p. 556. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics 

in Europe 2022) 

AFG13 ÜNSAL, Hakan** - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - HIČÁK, Michal - CHLUP, 

Zdeněk - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. Ablation behavior of rare-earth 

modified ZrB2-SiC composites prepared by reaction sintering of ZrSi2, B4C and C. 

In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, 
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p. 568. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022) 

AFG14 VARCHOLOVÁ, Dagmara** - ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - 

SAKSL, Karel. Lightweight high-entropy alloys for hydrogen storage. In Hydrogen 

days 2022 : 12th international conference on hydrogen technologies. Book of 

abstracts. Praha, 23.-25.3.2022. - Czech Hydrogen Technology Platform, 2022, p. 

61. ISBN 978-80-907264-7-5. (Hydrogen days 2022 : international conference on 

hydrogen technologies) 

AFG15 ZALKA, Dóra - SHANKAR LAKSHMI, Shiva - KUN, Robert - MIŽENKOVÁ, 

Wanda - FEDORKOVÁ, Andrea - SAKSL, Karel. Ag2S as an alternative electrode 

material for Li-ion batteries. In 23rd ABAF. Advanced batteries, accumulators and 

fuel cells : International conference. Brno, 21.-24.8.2022. - Brno : University of 

Technology, 2022, p. 70-73. ISBN 978-80-214-6088-1. (ABAF : Advanced 

batteries, accumulators and fuel cells) 

AFG16 ZHUKOVA, Inga** - KOMBAMUTHU, Vasanthakumar - HOSSEINI, Naser - 

ÜNSAL, Hakan - TATARKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - 

DLOUHÝ, Ivo - DUSZA, Ján - TATARKO, Peter. Theoretical predictions and 

synthesis of high-entropy diboride systems with different molar ratios of transition 

metals. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 

2022, p. 566. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022) 

  

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  
 

AFH01 AKUSEVICH, A.** - PARCHOVIANSKÁ, Ivana - PARCHOVIANSKÝ, Milan - 

PRNOVÁ, Anna - LOFAJ, František - VOJTKO, Marek - KLEMENT, Róbert. 

Preparation and characterisation of Ce3+-doped YAG-Al2O3 glass-ceramic 

composites. In FunGlass School 2022 : Book of abstracts. Čertov, 1.-3.6.2022. - 

B.V., 2022, p. 13. ISBN 978-80-8075-976-6. (FunGlass School 2022/1) 

AFH02 ANDREJOVSKÁ, Jana - PETRUŠ, Ondrej - MEDVEĎ, Dávid - VOJTKO, Marek - 

RIZNIČ, Marcel - KIZEK, Peter - DUSZA, Ján. Microstructure and nanoscale 

properties of human enamel and dentin. In 15th conference on Local mechanical 

properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. - Košice : Ústav 

materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 36. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 

2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a 

karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami 

spekania. VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek 

mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické 

vlastnosti. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre 

vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. Conference on Local mechanical 

properties LMP 2022) 

AFH03 BALLÓKOVÁ, Beáta - MOLČANOVÁ, Zuzana - BRESTOVIČ, Tomáš - 

JASMINSKÁ, Natália - MICHALIK, Štefan - SAKSL, Karel. Development and 

research of copper filter for full face masks prepared by powder metallurgy 

technology. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international 

symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. 

Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 2022, p. 61. ISBN 

978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických 

zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metallography and Fractography 

2022 : international symposium on metallography, fractography and materials 

science) 

AFH04 BERA, Cyril - STREČKOVÁ, Magdaléna. Carbon fibers doped by binary 

phosphides as an electrocatalytic layer for PEM electrolysers. In Metallography and 

Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography 
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and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : 

Technical University, 2022, p. 35. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and 

Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and 

materials science) 

AFH05 BREZINOVÁ, Janette - DŽUPON, Miroslav - VIŇÁŠ, J. - BREZINA, Jakub - 

HAŠUĽ, Ján. Analysis of tribodegradation factors limiting the life of the molds. In 

Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on 

metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový 

Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 2022, p. 44. ISBN 

978-80-553-4064-7. (APVV-20-0303 : Inovatívne prístupy pri obnove funkčných 

povrchov laserovým naváraním. Metallography and Fractography 2022 : 

international symposium on metallography, fractography and materials science) 

AFH06 DUSZOVÁ, Annamária** - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - TIMKOVÁ, Lenka - 

CSANÁDI, Tamás - VOJTKO, Marek - HVIZDOŠ, Pavol. Micro/nano indentation 

testing of dual-phase high-entropy ultrahigh temperature ceramics. In 15th 

conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 

11.-13.5.2022. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 20. 

ISBN 978-80-89782-14-7. (Conference on Local mechanical properties LMP 2022) 

AFH07 EFREMENKO, B.V. - ZURNADZHY, V.I. - CHABAK, Yuliia - LEKATOU, 

Angeliki G. - HORŇAK, Peter - VOJTKO, Marek - EFREMENKO, Vasily G. 

Microstructure-properties characterization of selective laser melted biomedical 

Co-28Cr-6Mo alloy. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international 

symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. 

Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 2022, p. 32. ISBN 

978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : international 

symposium on metallography, fractography and materials science) 

AFH08 GAMCOVÁ, Jana - MILKOVIČ, Ondrej - HVIZDOŠ, Pavol - SEDLÁK, Richard - 

CSANÁDI, Tamás. Correlation of magnetic structural and mechanical properties of 

selected classes of microwires. In Metallography and Fractography 2022 : 18th 

international symposium on metallography, fractography and materials science. 

Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 

2022, p. 48. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : 

international symposium on metallography, fractography and materials science) 

AFH09 GAMCOVÁ, Jana - MILKOVIČ, Ondrej - HVIZDOŠ, Pavol - SEDLÁK, Richard - 

CSANÁDI, Tamás. Correlation of magnetic structural and mechanical properties of 

selected classes of microwires. In Metallography and Fractography 2022 : 18th 

international symposium on metallography, fractography and materials science. 

Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 

2022, p. 48. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : 

international symposium on metallography, fractography and materials science) 

AFH10 GUBOOVÁ, A.** - ORIŇAKOVÁ, Renáta - STREČKOVÁ, Magdaléna - 

PARAČKOVÁ, M. Phosphated metal foams for cost-effective catalysis of hydrogen 

evolution reaction. In The 6th International conference on nanomaterials: 

Fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 16.-19.10.2022. - Košice 

: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2022, p. 51-53. ISBN 978-80-5740127-8. 

(APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce 

elektrolyzéry a palivové články. VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych 

nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. International 

conference on nanomaterials: Fundamentals and applications) 

AFH11 GUBÓOVÁ, Alexandra** - ORIŇAKOVÁ, Renáta - STREČKOVÁ, Magdaléna - 

BERA, Cyril - PETRUŠ, Ondrej - PARAČKOVÁ, M. Effect of thickness of NiCoP 

doped carbon fiber layers on their catalytic activity towards hydrogen evolution 
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reaction. In ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana. Spring electrochemical meeting : Book of 

abstracts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice March 17.-18.2022. - Košice : 

Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2022, p. no. ISBN 978-80-574-0089-9. 

(VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre 

efektívnu výrobu H2. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu 

vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) 

AFH12 HVIŠČOVÁ, Petra** - LOFAJ, František - KVETKOVÁ, Lenka - KABÁTOVÁ, 

Margita - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra. Thermal stability of multicomponent 

nitride coatings prepared by DC magnetron sputtering. In 15th conference on Local 

mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. - 

Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 41. ISBN 

978-80-89782-14-7. (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým 

zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. Conference on 

Local mechanical properties LMP 2022) 

AFH13 IVOR, Michal - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DUSZA, Ján. Thermal shock 

resistance of ultra high temperature ZrB2 ceramic composites. In Metallography and 

Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography 

and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : 

Technical University, 2022, p. 55. ISBN 978-80-553-4064-7. (APVV-17-0328 : 

Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej 

keramiky. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, 

Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu 

podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým 

zväzkom na ich mechanické vlastnosti. Metallography and Fractography 2022 : 

international symposium on metallography, fractography and materials science) 

AFH14 IVOR, Michal** - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - MEDVEĎ, Dávid - DUSZA, Ján. 

Indentation thermal shock resistance of UHTC ceramics based on borides. In 15th 

conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 

11.-13.5.2022. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 29. 

ISBN 978-80-89782-14-7. (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných 

elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. 

APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné 

aplikácie neoxidovej keramiky. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti 

boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. 

Conference on Local mechanical properties LMP 2022) 

AFH15 KORIBANICH, Ihor - MÚDRA, Erika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SHEPA, 

Ivan - GIRMAN, Vladimír - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - PAVLINAK, D. - 

BALÁŽ, Matej - DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In 

Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on 

metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový 

Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 2022, p. 56. ISBN 

978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy 

vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich 

mechanické vlastnosti. APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre 

biomedicínske aplikácie. Metallography and Fractography 2022 : international 

symposium on metallography, fractography and materials science) 

AFH16 KORIBANICH, Ihor** - MÚDRA, Erika - SHEPA, Ivan - KOVALČÍKOVÁ, 

Alexandra - DUSZA, Ján. Study of selected properties of the layered 

alumina/graphene composites. In 15th conference on Local mechanical properties 

LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. - Košice : Ústav 

materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 34. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 

2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a 
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karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami 

spekania. APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske 

aplikácie. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) 

AFH17 KUPKA, Martin - KUPKOVÁ, Miriam. Electron tunneling in 

metal-insulator-semiconductor structures simulating the all-solid-state battery cells. 

In The 6th International conference on nanomaterials: Fundamentals and 

applications : Book of abstracts. Košice, 16.-19.10.2022. - Košice : Prírodovedecká 

fakulta UPJŠ, 2022, p. 80-81. ISBN 978-80-5740127-8. (International conference on 

nanomaterials: Fundamentals and applications) 

AFH18 KUPKOVÁ, Miriam - KOVAĽ, Karol - KUPKA, Martin - FEDORKOVÁ, Andrea - 

ORIŇAKOVÁ, Renáta. Effect of sintering temperature on dimensional changes, 

microstructure and hardness of biomaterials prepared from Fe-Cu powder. In The 

6th International conference on nanomaterials: Fundamentals and applications : 

Book of abstracts. Košice, 16.-19.10.2022. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 

2022, p. 82-85. ISBN 978-80-5740127-8. (International conference on 

nanomaterials: Fundamentals and applications) 

AFH19 KVETKOVÁ, Lenka** - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - LOFAJ, František. 

Thermal stability of novel (Hf,Ti,Zr,Me)N nitride coatings, (Me=Ta,Nb) prepared by 

high target utilization sputtering. In 15th conference on Local mechanical properties 

LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. - Košice : Ústav 

materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 33. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 

2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) 

keramických kompozitných materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické 

keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Conference on Local mechanical 

properties LMP 2022) 

AFH20 LOFAJ, František** - KVETKOVÁ, Lenka - HVIŠČOVÁ, Petra - KABÁTOVÁ, 

Margita - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - VOJTKO, Marek - GIRMAN, Vladimír. 

Micromechanical properties of reactive HiTUS TiNbVTaZrHf-N coatings. In 15th 

conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 

11.-13.5.2022. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 17. 

ISBN 978-80-89782-14-7. (V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of 

Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. APVV-17-0059 : 

Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým 

žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0320 : Multikomponentné boridové 

a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie. APVV-17-0049 : Nové 

sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v 

pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo 

(pc-WLED diódy). Conference on Local mechanical properties LMP 2022) 

AFH21 MACKO, J.** - CAPKOVÁ, Dominika - KAZDA, T. - PETRUŠ, Ondrej - 

FEDORKOVÁ, Andrea - ORIŇAK, Andrej - ORIŇAKOVÁ, Renáta. Stable cycle 

performance enhancement by addition of pyrite in sulfur cathode. In The 6th 

International conference on nanomaterials: Fundamentals and applications : Book of 

abstracts. Košice, 16.-19.10.2022. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2022, p. 

95-96. ISBN 978-80-5740127-8. (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre 

post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. International conference on 

nanomaterials: Fundamentals and applications) 

AFH22 MILYUTIN, Vasily - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, 

Zuzana. Structure and properties of FeGaX (X=Tb, Y) alloys. In Metallography and 

Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography 

and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : 

Technical University, 2022, p. 30. ISBN 978-80-553-4064-7. (MoRePRO č. 

19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre 
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vysokofrekvenčné zariadenia. Metallography and Fractography 2022 : international 

symposium on metallography, fractography and materials science) 

AFH23 MIŽENKOVÁ, Wanda - MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - 

SAKSL, Karel - ZRODOWSKI, Lukasz. Development of biodegradable zinc-based 

alloys for biomedical applications. In Metallography and Fractography 2022 : 18th 

international symposium on metallography, fractography and materials science. 

Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 

2022, p. 23. ISBN 978-80-553-4064-7. (APVV-20-0068 : Vývoj nových 

bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Metallography and 

Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and 

materials science) 

AFH24 MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - MIŽENKOVÁ, Wanda - 

DŽUPON, Miroslav - ZALKA, Dóra - SAKSL, Karel. The yttrium substitution 

impact on the mechanical properties of biodegradable Mg_66Zn_30Ca_4 alloy. In 

Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on 

metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový 

Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 2022, p. 65. ISBN 

978-80-553-4064-7. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin 

pre vnútrotelové implantáty. Metallography and Fractography 2022 : international 

symposium on metallography, fractography and materials science) 

AFH25 ORIŇAKOVÁ, Renáta - GUBÓOVÁ, Alexandra - STREČKOVÁ, Magdaléna. 

Electrocatalytic hydrogen evolution reaction. In The 6th International conference on 

nanomaterials: Fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 

16.-19.10.2022. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2022, p. 108-109. ISBN 

978-80-5740127-8. (VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a 

DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. International conference on nanomaterials: 

Fundamentals and applications) 

AFH26 PETRUŠ, Ondrej** - ANDREJOVSKÁ, Jana - VOJTKO, Marek - RIZNIČ, Marcel 

- KIZEK, Peter - DUSZA, Ján. Raman spectroscopy and mechanical properties of 

human teeth. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book 

of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 

v.v.i., 2022, p. 22. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu 

podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým 

zväzkom na ich mechanické vlastnosti. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných 

kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových 

platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. Conference on Local 

mechanical properties LMP 2022) 

AFH27 PETRUŠ, Ondrej** - STREČKOVÁ, Magdaléna. Low-cost bimetallic phosphide as 

a catalyst for alkali water electrolysis. In The 6th International conference on 

nanomaterials: Fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 

16.-19.10.2022. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2022, p. 114. ISBN 

978-80-5740127-8. (VEGA 2/0036/20 : Vývoj elektródového materiálu na báze 

uhlíkových vlákien dopovaných fosfidmi kovov pre elektrokatalýzu vodíka. 

International conference on nanomaterials: Fundamentals and applications) 

AFH28 SHEPA, Ivan** - SOPČÁK, Tibor - CSANÁDI, Tamás - MEDVECKÝ, Ľubomír - 

GIRETOVÁ, Mária - KUCHÁROVÁ, Veronika - SEDLÁK, Richard - BALAZSI, 

K. - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - STREČKOVÁ, Magdaléna. Influence of the 

boron addition on mechanical and biological properties of bredigite-type bioceramic 

coatings. In 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of 

abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 

v.v.i., 2022, p. 38. ISBN 978-80-89782-14-7. (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné 

systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0299 : 
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Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a 

palivové články. APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným 

uvoľňovaním liečiv. Conference on Local mechanical properties LMP 2022) 

AFH29 ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - SAKSL, Karel - VARCHOLOVÁ, 

Dagmara - LÁZÁR, Marián - TÓTH, Lukáš - JASMINSKÁ, Natália - BRESTOVIČ, 

Tomáš. Development of materials for solid state hydrogen storage. In Metallography 

and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, 

fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 

27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 2022, p. 20. ISBN 

978-80-553-4064-7. (Metallography and Fractography 2022 : international 

symposium on metallography, fractography and materials science) 

AFH30 TIMKOVÁ, Lenka - CSANÁDI, Tamás - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - 

KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DUSZOVÁ, Annamária - VASKOVÁ, I. - DUSZA, 

Ján. Processing and mechanical properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C. In Metallography 

and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, 

fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 

27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 2022, p. 59. ISBN 

978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových 

MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. APVV-19-0497 : 

Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Metallography 

and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography 

and materials science) 

AFH31 TIMKOVÁ, Lenka - CSANÁDI, Tamás - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - 

KOVALČÍKOVÁ, Alexandra** - DUSZOVÁ, Annamária - VASKOVÁ, I. - 

DUSZA, Ján. The effect of sintering conditions on basic mechanical properties of 

(HF-Ta-Zr-Nb-Ti)C high-entropy carbides. In 15th conference on Local mechanical 

properties LMP 2022 : Book of abstracts. Košice, 11.-13.5.2022. - Košice : Ústav 

materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022, p. 32. ISBN 978-80-89782-14-7. 

(APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a 

elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové 

sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v 

pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo 

(pc-WLED diódy). VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a 

deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických 

materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov 

na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených 

progresívnymi metódami spekania. Conference on Local mechanical properties LMP 

2022) 

AFH32 VARCHOLOVÁ, Dagmara - ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - SAKSL, 

Karel. Light-weight high-entropy alloys for hydrogen storage. In Metallography and 

Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography 

and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : 

Technical University, 2022, p. 21. ISBN 978-80-553-4064-7. (Metallography and 

Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and 

materials science) 

  

AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky 

ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení,...  
 

AGJ01 ĎURIŠINOVÁ, Katarína - SZABÓ, Juraj - ĎURIŠIN, Juraj - MILKOVIČ, Ondrej - 

ĎURIŠIN, Juraj Jr. Spôsob cielenej tvorby štruktúry v disperzne spevnenom 

nanokompozite Cu-Al2O3-MgO určenom na výrobu vysokoteplotných aplikácií v 
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elektrotechnickej praxi : Patentová prihláška č. PP-109-2022. Banská Bystrica : Úrad 

priemyselného vlastníctva SR, 2022 

  

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách  
 

BAA01 ZURNADZHY, V.I. - EFREMENKO, Vasily G. - PETRYSHYNETS, Ivan - 

CHABAK, Yuliia - EFREMENKO, B.V. Improvement of mechanical properties of 

structural steels by multi-phase structure formation. Praha : Premier Publishing, 

s.r.o., 2022. 142 p. Dostupné na: 

https://doi.org/10.29013/IMPSSMPSF.ZurnadzhyV.I.EfremenkoV.G.PetryshynetsI.

ChabakYu.G.EfremenkoA.V.142.2022. ISBN 978-80-908612-7-5 (SK-UA-21-0023 

: Vývoj technológie prípravy povrchových nanoštruktúrnych nástrojových ocelí 

novej generácie) 

  

DAI Dizertačné a habilitačné práce  
 

DAI01 CSÍK, Dávid. Vývoj a výskum materiálov pre nové lítium-iónové batérie : Písomná 

časť k dizertačnej skúške. Košice : TU a ÚMV SAV, 2022 

DAI02 KORIBANICH, Ihor. Preparation and characterization of ceramic matrix composites 

with special fillers : Work to dissertation exam. Košice : FMMR TU, 2021. 69 p. 

DAI03 KOVAĽ, Vladimír. Štruktúra a funkčné vlastnosti moderných feroelektrických a 

multiferoických materiálov : dizertačné doktorské práce (DrSc.). Košice : ÚMV 

SAV, 2021. 130 s 

DAI04 MEDVECKÝ, Ľubomír. Biomateriály na báze fosforečnanov vápenatých určené na 

regeneráciu defektov kostných tkanív : dizertačné doktorské práce (DrSc.). Košice : 

Ústav materiálového výskumu SAV, 2021. 107 s. 

DAI05 TIMKOVÁ, Lenka. Mechanické vlastnosti vysoko-entropických keramických 

materiálov : Písomná práca k dizertačnej skúške. Košice : FMMR TU, 2022. 73 s. 

  

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy ...)  
 

FAI01 15th conference on Local mechanical properties LMP 2022 : Book of abstracts. 

Košice, 11.-13.5.2022. Ed. Erika Múdra, Petra Hviščová, František Lofaj. Košice : 

Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., 2022. 47 p. ISBN 978-80-89782-14-7 

(Conference on Local mechanical properties LMP 2022) 

  

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií  
 

GII01 ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - HEGEDUS, Michal - GIRMAN, Vladimír - 

LISNICHUK, Maksym - DUTKOVÁ, Erika - KURIMSKÝ, Juraj - BRIANČIN, 

Jaroslav. Mechanochemical synthesis of nickel selenides, characterization, electrical 

and optical properties. In 10th International Conference on Mechanochemistry and 

Mechanical Alloying : Book of abstracts. - Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 

2022, p. 39. (INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and 

Mechanical Alloying) 

GII02 BIRČÁKOVÁ, Zuzana - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - 

FÁBEROVÁ, Mária - STREČKOVÁ, Magdaléna - SZABÓ, Juraj. Magnetické 

vlastnosti kompozitných materiálov na báze železa s magneticky aktívnou izoláciou 

častíc. In 26. konferencia slovenských fyzikov : Zborník abstraktov. Košice, 

5.-8.9.2022. - Košice : UPJŠ, 2022, s. 31. (konferencia slovenských fyzikov) 

https://doi.org/10.29013/impssmpsf.zurnadzhyv.i.efremenkov.g.petryshynetsi.chabakyu.g.efremenkoa.v.142.2022.
https://doi.org/10.29013/impssmpsf.zurnadzhyv.i.efremenkov.g.petryshynetsi.chabakyu.g.efremenkoa.v.142.2022.
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GII03 DUSZOVÁ, Annamária - TIMKOVÁ, Lenka - CSANÁDI, Tamás - VOJTKO, 

Marek - TATARKO, Peter - KOMBAMUTHU, Vasanthakumar - ÜNSAL, Hakan - 

TATARKOVÁ, Monika - HVIZDOŠ, Pavol. Nanoindentation of dual-phase 

high-entropy ultrahigh temperature ceramics. In 15th international ceramics congress 

: CIMTEC 2022. Perugia, 20.-24.6.2022. - B.V., 2022, p. C:P20. (International 

ceramics congress : CIMTEC 2022) 

GII04 HOSSEINI, Naser** - CHLUP, Zdeněk - VALENZA, Fabrizio - KOVALČÍKOVÁ, 

Alexandra - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. Wetting and joining of SiC-based 

advanced ceramics by ZrSi2 alloy. In ISC´22. 2nd International Symposium on 

Characterization, 22-25 September 2022, Afyonkarahisar, Turkey : Abstract Book. - 

Turkey : Evcin ArGe, 2022, p. 201. (ISC´22 International Symposium on 

Characterization) 

GII05 HVIZDOŠ, Pavol - PUCHÝ, Viktor. Laser ablation behavior of B4C-Cf-GNPs 

hybride high-temperature composites sintered by spark plasma sintering. In 15th 

international ceramics congress : CIMTEC 2022. Perugia, 20.-24.6.2022. - B.V., 

2022, p. 1/9. (International ceramics congress : CIMTEC 2022) 

GII06 KOLLÁR, P.** - OLEKŠÁKOVÁ, D. - MACIASZEK, Robert - TKÁČ, Martin - 

FÜZER, J. - BIRČÁKOVÁ, Zuzana. Influence of inner demagnetizing field on 

permeability of iron compacted powder. In Applied Physics of condensed matter 

APCOM 2022 : 27th International conference. - B.V., 2022. (Applied physics of 

condensed matter APCOM 2022 : international conference) 

GII07 KOVÁČOVÁ, Mária** - BEDNAŘIKOVÁ, Vendula - REMEŠOVÁ, Michaela - 

BUREŠ, Radovan - ČELKO, Ladislav - BALÁŽ, Matej. The effect of high-energy 

ball milling on the physico-chemical properties of Thymus serpyllum L. plant. In 

10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : 

Book of abstracts. - Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p. 104. 

(INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical 

Alloying) 

GII08 KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - IVOR, Michal - TATARKO, Peter - ÜNSAL, Hakan 

- SEDLÁK, Richard - MEDVEĎ, Dávid - DUSZOVÁ, Annamária - BACZEK, 

Elžbieta - PODSIADLO, Marcin - DUSZA, Ján. Oxidation behaviour and thermal 

shock resistance of ceramic composites based on carbides and borides. In 15th 

international ceramics congress : CIMTEC 2022. Perugia, 20.-24.6.2022. - B.V., 

2022, p. 6/11. (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 

(Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. International ceramics 

congress : CIMTEC 2022) 

GII09 KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - TATARKO, Peter - SEDLÁK, Richard - CHLUP, 

Zdeněk - MÚDRA, Erika - DUSZA, Ján. The influence of graphene platelets on 

mechanical properties of titanium diboride ceramic composites. In 

KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 

07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft 

e.V., 2022, p. 77. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) 

GII10 MACIASZEK, Robert** - KOLLÁR, P. - TKÁČ, Martin - RUDEICHUK, Tetiana - 

FÁBEROVÁ, Mária - DŽUNDA, Róbert. Improved soft magnetic properties of iron 

powder compacts prepared by mechanical treatment of powder particles. In Applied 

Physics of condensed matter APCOM 2022 : 27th International conference. - B.V., 

2022. (Applied physics of condensed matter APCOM 2022 : international 

conference) 

GII11 SEDLÁK, Richard - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - GIRMAN, Vladimír - 

GRASSO, Salvatore - REECE, Michael J. - DUSZA, Ján. Development of boron 

carbide/graphene platelets ceramics prepared by differnet processing technologies. In 

KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 
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07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft 

e.V., 2022, p. 130. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) 

GII12 SEDLÁK, Richard - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - CSANÁDI, Tamás - DUSZA, 

Ján - ÜNSAL, Hakan - TATARKO, Peter - TATARKOVÁ, Monika - ŠAJGALÍK, 

Pavol. Influence of the sintering parameters on microstructure development and 

mechanical properties of (Mo-Nb-Ta-V-W)C based high-entropy carbides. In 15th 

international ceramics congress : CIMTEC 2022. Perugia, 20.-24.6.2022. - B.V., 

2022, p. 6/17. (International ceramics congress : CIMTEC 2022) 

GII13 SHEPA, Ivan - MÚDRA, Erika - PAVLIŇÁK, D. - VOJTKO, Marek - TATARKO, 

Peter - DUSZA, Ján. Nanoceramic fibrous materials and composites prepared by 

needle-less electrospinning. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual 

Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche 

Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 169. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG 

Annual Meeting) 

GII14 SHEPA, Ivan - MÚDRA, Erika - VOJTKO, Marek - MILKOVIČ, Ondrej - DUSZA, 

Ján - PAVLINAK, D. - TATARKO, Peter - ANTAL, Vitaliy - BEDNARČÍK, Jozef. 

Low-temperature plasma treatment in designing the morphology of titania 

nanofibers. In 15th international ceramics congress : CIMTEC 2022. Perugia, 

20.-24.6.2022. - B.V., 2022, p. 5/9. (International ceramics congress : CIMTEC 

2022) 

GII15 TATARKO, Peter - ÜNSAL, Hakan - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - MATOVIC, 

Branko - CHLUP, Zdeněk - TATARKOVÁ, Monika - HIČÁK, Michal - DLOUHÝ, 

Ivo. Ultra-high temperature ceramics with improved ablation resistance. In IMEC 

2022. 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions, 

22-23 March 2022, Belgrade, Serbia : Program and Book of Abstracts. - Belgrade, 

Serbia : Vinča Institute of Nuclear Sciences - National Institute of the Republic of 

Serbia, University of Belgrade and Serbian Society for Innovative Materials in 

Extreme Conditions, 2022, p. 18. (IMEC 2022. International Conference on 

Innovative Materials in Extreme Conditions) 

GII16 TATARKO, Peter - ÜNSAL, Hakan - MATOVIC, Branko - CHLUP, Zdeněk - 

TATARKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - HIČÁK, Michal - 

DLOUHÝ, Ivo - ŠAJGALÍK, Pavol. The effect of rare-earth based additives on the 

ablation resistance of ZrB2-SiC composites. In ISC´22. 2nd International 

Symposium on Characterization, 22-25 September 2022, Afyonkarahisar, Turkey : 

Abstract Book. - Turkey : Evcin ArGe, 2022, p. 178. (ISC´22 International 

Symposium on Characterization) 

GII17 TATARKO, Peter** - ÜNSAL, Hakan - MATOVIČ, Branko - CHLUP, Zdeněk - 

TATARKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - HIČÁK, Michal - 

DLOUHÝ, Ivo - ŠAJGALÍK, Pavol. The effect of rare-earth based additives on the 

mechanical properties of ZrB2-SiC composites prepared by reactive and 

non-reactive sintering route. In 15th international ceramics congress : CIMTEC 

2022. Perugia, 20.-24.6.2022. - B.V., 2022, p. CD-3: IL03. (International ceramics 

congress : CIMTEC 2022) 

GII18 ÜNSAL, Hakan - HANZEL, Ondrej - GRASSO, Salvatore - KOVALČÍKOVÁ, 

Alexandra - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. Preparation and characterization of 

B4C/TiB2 composites. In IMEC 2022. 1st International Conference on Innovative 

Materials in Extreme Conditions, 22-23 March 2022, Belgrade, Serbia : Program and 

Book of Abstracts. - Belgrade, Serbia : Vinča Institute of Nuclear Sciences - 

National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade and Serbian 

Society for Innovative Materials in Extreme Conditions, 2022, p. 28. (IMEC 2022. 

International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions) 

GII19 ÜNSAL, Hakan - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - HIČÁK, Michal - CHLUP, 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

130 

Zdeněk - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. Ablation resistance of ZrB2-SiC 

composites prepared by reaction sintering of ZrSi2, B4C, C, and rare-earth based 

additives. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual 

conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische 

Gesellschaft e.V., 2022, p. 138. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual 

Meeting) 

GII20 ÜNSAL, Hakan - GRASSO, Salvatore - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - HANZEL, 

Ondrej - TATARKOVÁ, Monika - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. In-situ 

graphene platelets formation and its suppression during reactive spark plasma 

sintering of boron carbide/titanium diboride composites. In KERAMIK/CERAMICS 

2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - 

Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 135. 

(KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) 

GII21 ÜNSAL, Hakan** - HANZEL, Ondrej - TATARKOVÁ, Monika - 

KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. In-situ synthesis 

and characterization of B4C-TiB2 composites. In ISC´22. 2nd International 

Symposium on Characterization, 22-25 September 2022, Afyonkarahisar, Turkey : 

Abstract Book. - Turkey : Evcin ArGe, 2022, p. 200. (ISC´22 International 

Symposium on Characterization) 

  

  

Ohlasy (citácie):  
  

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  
 

AAA01 CENIGA, Ladislav. Analytical models of thermal and phase-transformation-induced 

stresses in materials with void defects II. New York : Nova Science Publishers, 

2019. 262 p. ISBN 978-1-53614-982-1 

Citácie: 

1. [1.1] VARANASI, Dheeraj - FURKO, Monika - BALAZSI, Katalin - BALAZSI, 

Csaba. Processing of Al2O3-AlN Ceramics and Their Structural, Mechanical, and 

Tribological Characterization. In MATERIALS, 2021, vol. 14, no. 20, pp. 

Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14206055., Registrované v: WOS  

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  
 

ABC01 HVIZDOŠ, Pavol. Wear and erosion resistant ceramic materials. In Encyclopedia of 

Materials: Technical ceramics and glasses. - Oxford : Elsevier, 2021, p. 416-424. 

ISBN 978-0-12-818542-1. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818542-1.00056-4 

Citácie: 

1. [1.1] COPOGLU, Nurullah - KARAAHMET, Oguz - CENGIZ, Tamer - 

GOKDEMIR, Hatice - CICEK, Bugra. TiB2 embedded borosilicate coatings with 

improved wear resistance. In SURFACE ENGINEERING. ISSN 0267-0844, 2021, 

vol. 37, no. 11, pp. 1449-1456. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1080/02670844.2021.1999726., Registrované v: WOS 

2. [1.1] ZYGMUNTOWICZ, Justyna - GIZOWSKA, Magdalena - 

TOMASZEWSKA, Justyna - PIOTRKIEWICZ, Paulina - ZUROWSKI, Radoslaw - 

WACHOWSKI, Marcin - KONOPKA, Katarzyna. Sintering Behavior, Thermal 

Expansion, and Environmental Impacts Accompanying Materials of the 

Al2O3/ZrO2 System Fabricated via Slip Casting. In MATERIALS, 2021, vol. 14, 

https://doi.org/10.3390/ma14206055.,
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-818542-1.00056-4


 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

131 

no. 12, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14123365., Registrované v: 

WOS 

ABC02 HVIZDOŠ, Pavol - PUCHÝ, Viktor - DUSZOVÁ, Annamária - DUSZA, Ján. 

Carbon nanofibers reinforced ceramic matrix composites. In Nanofibers - 

production, properties and functional applications. Ed. Tong Lin. - Rijeka : InTech, 

2011, p. 241-266. ISBN 978-953-307-420-7. (Centre of excellence of Advanced 

materials with nano- and submicron structure : Operational program Research and 

development. VEGA 2/0120/10. COST Action MP0701) 

Citácie: 

1. [1.1] KRISHNAN, Saravanan Vanal - AMBALAM, Muthu Manickam 

Muthukaruppan - VENKATESAN, Ragavendran - ARIVALAGAN, Muthukumar - 

VENKATACHALAPATHY, Vishnukanthan - MAYANDI, Jeyanthinath. 

Reinforcement of alumina with carbon nano cones and characterization. In 

MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS. ISSN 2214-7853, 2021, vol. 35, no., pp. 

57-61., Registrované v: WOS 

2. [1.1] SHIKINA, N. - ISMAGILOV, Z. R. Synthesis and Investigation of New 

Hybrid Materials Based on Carbon Nanofibres and Solid Structured Carriers. In 

CHEMISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. ISSN 0869-8538, 2021, vol. 

29, no. 5, pp. 611-620. Dostupné na: https://doi.org/10.15372/CSD2021340., 

Registrované v: WOS 

ABC03 HVIZDOŠ, Pavol - TATARKO, Peter - DUSZOVÁ, Annamária - DUSZA, Ján. 

Failure mechanisms of ceramic nanocomposites. In Ceramic nanocomposites. - 

Cambridge : Woodhead Publishing, 2013, p. 117-152. ISBN 978-0-85709-338-7. 

Dostupné na: https://doi.org/10.1533/9780857093493.1.117 

Citácie: 

1. [1.2] MOHAMMADNEJAD, Ali - BAHRAMI, Abbas - TAFAGHODI KHAJAVI, 
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Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14247496., Registrované v: WOS  

 

*AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
 

AEC01 BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - FÜZER, J. - 

KOLLÁR, P. The influence of particles size on properties of Fe/resin soft magnetic 

composite. In Euro PM 2013 : International powder metallurgy congress and 

exhibition. Gothenburg, 15.-18.9.2013 [elektronický zdroj]. - Shrewsbury : EPMA, 

2013. ISBN 978-1-899072-40-8. CD. CD ROM (Euro PM 2013 : International 

powder metallurgy congress and exhibition) 

Citácie: 

1. [1.1] BLYSKUN, P. - KOWALCZYK, M. - LUKASZEWICZ, G. - CIESLAK, G. - 

FERENC, J. - ZACKIEWICZ, P. - KOLANO-BURIAN, A. Influence of particles 

size fraction on magnetic properties of soft magnetic composites prepared from a 

soft magnetic nanocrystalline powder with no synthetic oxide layer. In 

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL 

SOLID-STATE MATERIALS. ISSN 0921-5107, 2021, vol. 272, no., pp., 

Registrované v: WOS 

AEC02 VÝROSTKOVÁ, Anna - FALAT, Ladislav - KEPIČ, Ján - BRZIAK, Peter - 

PECHA, Jozef. Microstructure and fracture of 9%Cr-Mo-Co-B steel (CB2) 

weldment after isothermal ageing. In Metal 2010 : 19. mezinárodní konference 

metalurgie a materiálů. Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.5.2010. - Ostrava : Tanger, 

s.r.o., 2010, p. 409-414. ISBN 978-80-87294-15-4. (Metal 2010 : 19. mezinárodní 

konference metalurgie a materiálů) 

Citácie: 

1. [1.1] MA, Yulin - KUANG, Chengyang - CHENG, Jun - YANG, Changdi. 

Influence of the Evolution of 9CrMoCoB Steel Precipitates on the Microstructure 

and Mechanical Properties during High-Temperature Aging. In JOURNAL OF 

MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, 2021, vol. 30, no. 12, pp. 

9029-9037. ISSN 1059-9495. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1007/s11665-021-06128-x., Registrované v: WOS  

https://doi.org/10.12776/ams.v25i2.1269
https://doi.org/10.1515/pmp-2019-0001
https://doi.org/10.1007/s11665-021-06128-x.,
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AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 

AFA01 SAKSL, Karel - SZULC, Zygmunt - GLOC, Michal - MILKOVIČ, Ondrej - 

ĎURIŠIN, Juraj Jr. - CIUPIŇSKI, Lukasz - ARNBJÖRNSSON, Adalsteinn - 

OSTROUSHKO, Dmytro - MAZANCOVÁ, Eva. Evaluation of residual strains and 

stresses using two-dimensional X-ray difraction. In Metal 2016 : 25th anniversary 

international conference on metallurgy and materials. - Ostrava : Tanger, 2016, p. 

29-34. ISBN 978-80-87294-66-6. (Metal 2016 : anniversary international conference 

on metallurgy and materials) 

Citácie: 

1. [1.1] TIAN, Qichao - MING, Yang - XU, Junfeng - MA, Honghao - ZHAO, 

Yang - SHEN, Zhaowu - REN, Zhiqiang - ZHOU, Heng. Experimental study of 

Cu/Fe underwater self-constrained explosive welding tube. In SCIENCE AND 

TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING. ISSN 1362-1718, 2021, vol. 26, 

no. 7, pp. 521-528. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1080/13621718.2021.1950497., Registrované v: WOS  

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 

AFC01 HVIZDOŠ, Pavol - DUSZOVÁ, Annamária - PUCHÝ, Viktor - TAPASZTÓ, 

Orsolya - KUN, Péter - DUSZA, Ján - BALÁZSI, Csaba. Wear behavior of 

ZrO2-CNF and Si3N4-CNT nanocomposites. In Key Engineering Materials, 2011, 

vol. 465, p. 495-498. (2010: 0.184 - SJR, Q3 - SJR). (2011 - SCOPUS). ISSN 

1013-9826. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.465.495 

(MSMF6 : 6th International conference on materials structure and micromechanics 

of fracture MSMF6) 

Citácie: 

1. [1.1] MIR, Aqib Hussain - AHMAD, S. N. A study on fabrication of silicon 

nitride-based advanced ceramic composite materials via spark plasma sintering. 

In PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS 

PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS. ISSN 

1464-4207, 2021, vol. 235, no. 8, pp. 1739-1756. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1177/14644207211013560., Registrované v: WOS  

 

*AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v 

SR  
 

AFDA01 TRPČEVSKÁ, Jarmila - BRIANČIN, Jaroslav - MEDVECKÝ, Ľubomír - 

ĎURIŠINOVÁ, Katarína. Microstructure and porcelain stoneware properties. In Key 

Engineering Materials, 2002, vol. 223, p. 265-268. (2002 - SCOPUS). ISSN 

1013-9826. (Fractography of advanced ceramics : International conference) 

Citácie: 

1. [1.2] SHVARCZKOPF, Valeriya - PAVLOVA, Irina A. - FARAFONTOVA, 

Elena P. Utilization of porcelain tile polishing residue. In Defect and Diffusion 

Forum. ISSN 10120386, 2021-01-01, 410 DDF, pp. 699-703. Dostupné na: 

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.410.699., Registrované v: 

SCOPUS 

https://doi.org/10.1080/13621718.2021.1950497.,
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.465.495
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.410.699.,
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Príloha D  
 

Údaje o pedagogickej činnosti organizácie  
   

Semestrálne prednášky:  

 

RNDr. Zuzana Birčáková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Príprava a magnetické vlastnosti magnetickj mäkkých kompozitných 

materiálov 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, FEI  

 

Ing. Radovan Bureš, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Práškové funkčné kompozitné materiály 

Počet hodín za semester: 28 

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav fyzikálnych 

vied  

 

Ing. Vladimír Girman, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Nekonvenčné kovové materiály 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Katedra fyziky kondezovaných 

látok/Ústav fyzikálnych vied  

 

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Konštrukčná keramika 

Počet hodín za semester: 26 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie  

  

 

Semestrálne cvičenia:  

 

Ing. Radovan Bureš, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Technológia práškovej metalurgie 

Počet hodín za semester: 3 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie  

 

Ing. Mária Fáberová 

Názov semestr. predmetu: Technológia práškovej metalurgie 

Počet hodín za semester: 3 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie  

 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Povrchové inžinierstvo 

Počet hodín za semester: 22 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Ústav materiálov  

 

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Konštrukčná keramika 
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Počet hodín za semester: 26 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie  

 

doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Moderné materiály 

Počet hodín za semester: 1 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, FEI  

 

Ing. Erika Múdra, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Diplomové praktikum 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Ústav recyklačných technológií  

 

Ing. Erika Múdra, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Nanomateriály a nanotechnológie  

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, ÚSTAV MATERIÁLOV A 

INŽINIERSTVA KVALITY  

 

Ing. Erika Múdra, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Rafinácia a príprava zliatin 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Ústav recyklačných technológií  

 

Ing. Erika Múdra, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Voľba materiálov v technickej praxi  

Počet hodín za semester: 4 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, ÚSTAV MATERIÁLOV A 

INŽINIERSTVA KVALITY  

 

RNDr. Ondrej Petruš, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Konštrukčná keramika 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie  

 

RNDr. Ondrej Petruš, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Nanotechnológie/Využitie ramanovej mikroskopie v analýze 

nanomateriálov 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra fyzikálnej 

chémie/ Ústav chemických vied  

 

Ing. Richard Sedlák, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Konštrukčná keramika 

Počet hodín za semester: 4 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie  

 

Ing. Juraj Szabó, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Konštrukčná keramika 
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Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie  

  

 

Semináre:  

  

 

Terénne cvičenia:  

  

 

Individuálne prednášky:  
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Príloha E  
 

Medzinárodná mobilita organizácie        
 

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       

 Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

 Česko   
 

  
 

 Mária 

Giretová 
5 

   
 

  
 

 Viera 

Homolová 
5 

   
 

  
 

 František 

Lofaj 
3 

   
 

  
 

 Zuzana 

Molčanová 
3 

   
 

  
 

 Ondrej 

Petruš 
5 

        Karel Saksl 1 

        Karel Saksl 1 

   
 

  
 

 Tibor 

Sopčák 
5 

   
 

  
 

 Magdaléna 

Strečková 
5 

   
 

  
 

 Magdaléna 

Strečková 
4 

 Maďarsko  Mária 

Giretová 
5 

  
 

 Beáta 

Ballóková 
3 

  Ondrej 

Petruš 
5 

  
 

 Beáta 

Ballóková 
1 

  Tibor 

Sopčák 
5 

  
 

 Tamás 

Csanádi 
5 

  Magdaléna 

Strečková 
5 

  
 

 Tamás 

Csanádi 
16 

   
 

  
 

 Tamás 

Csanádi 
14 

   
 

  
 

 Tamás 

Csanádi 
7 

        Dávid Csík 1 

        Ján Dusza 1 

        Ján Dusza 1 

        Ján Dusza 1 

        Ján Dusza 3 

        Ján Dusza 1 

        Ján Dusza 1 

   
 

  
 

 František 

Lofaj 
3 

   
 

  
 

 Zuzana 

Molčanová 
1 

        Zuzana 3 
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Molčanová 

        Karel Saksl 1 

   
 

  
 

 Tibor 

Sopčák 
1 

 Nemecko   
 

  
 

 Tamás 

Csanádi 
5 

   
 

  
 

 Tamás 

Csanádi 
5 

        Ján Dusza 3 

   
 

  
 

 Katarína 

Kušnírová 
24 

   
 

  
 

 Lenka 

Oroszová 
24 

        Karel Saksl 6 

   
 

  
 

 Dagmara 

Varcholová 
5 

 Poľsko   
 

  
 

 Beáta 

Ballóková 
4 

   
 

  
 

 Beáta 

Ballóková 
4 

   
 

  
 

 Beáta 

Ballóková 
3 

   
 

  
 

 Katarína 

Kušnírová 
4 

   
 

  
 

 Katarína 

Kušnírová 
1 

   
 

  
 

 Katarína 

Kušnírová 
3 

   
 

  
 

 Katarína 

Kušnírová 
6 

   
 

  
 

 Zuzana 

Molčanová 
4 

   
 

  
 

 Zuzana 

Molčanová 
4 

   
 

  
 

 Zuzana 

Molčanová 
3 

   

 

  

 

 Annamária 

Naughton 

Duszová 

6 

   
 

  
 

 Lenka 

Oroszová 
1 

   
 

  
 

 Lenka 

Oroszová 
6 

        Karel Saksl 1 

        Karel Saksl 3 

 Rakúsko   
 

  
 

 Pavol 

Hvizdoš 
1 

 Veľká 

Británia 

  
 

  
 

 Dávid Csík 
4 

   
 

  
 

 Vladimír 

Kovaľ 
6 
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 Počet 

vyslaní spolu 
4 20   53 237 

                  

(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       

 Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

 Irán   
 

  
 

 Maria 

Agheb 
85 

 Nemecko   

 

  

 

 Mohannad 

Ridzwan 

Binabd 

Rahim 

3 

 Poľsko   

 

  

 

 Malgorzata 

Gradzka-Dah

kle 

1 

 Rakúsko   
 

  
 

 Elisabeth 

Ballok 
22 

 Ukrajina   
 

  
 

 Vitaliy 

Bilanych 
184 

 Počet 

prijatí spolu 
    5 295 

                

(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):   

 Krajina Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 

 Alžírsko  MatScience-2022 Pavol Hvizdoš 7 

 Česko  16 MCM František Lofaj 3 

  ABAF Dávid Csík 5 

  Energy and Enviroment 

2022 

Lenka Oroszová 5 

  Hydrogen days 2022 Katarína Kušnírová 5 

  Dagmara Varcholová 5 

  METAL 2022 Karel Saksl 4 

  MSMF10 Karel Saksl 3 

  Vrstvy a povlaky 2022 Petra Hviščová 4 

  Lenka Kvetková 4 

  František Lofaj 4 

 Francúzsko  SMM 25 Ivan Petryshynets 6 

 Nemecko  Keramik 

2022/Ceramics2022 

Tamás Csanádi 3 

  Ján Dusza 3 

  Alexandra Kovalčíková 3 

  František Lofaj 3 

  Richard Sedlák 3 

 Poľsko  ICC-2022 Tamás Csanádi 3 

  Ján Dusza 3 

  František Lofaj 3 

  Annamária Naughton 

Duszová 

3 

  JEMS 2022 Ivan Petryshynets 8 
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  TOFA 2022 Viera Homolová 5 

 Portugalsko  ECF23 - 2022 Pavol Hvizdoš 7 

 Taliansko  CIMTEC 2022 Ján Dusza 6 

  Pavol Hvizdoš 6 

  Annamária Naughton 

Duszová 

6 

  Ondrej Petruš 6 

  Richard Sedlák 6 

  Ivan Shepa 6 

 Turecko  APMAS Vasily Milyutin 8 

 USA  Ultra-High 

Temperature Ceramics: 

Materials for Ext 

Tamás Csanádi 8 

 Spolu 17 32 154 

  
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci 

vládnych dohôd  
 

Skratky použité v tabuľke C:  

   
16 MCM - 16th Multinational Congress on Microscopy 
ABAF - Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 
APMAS - 12th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress  & Exhibition 
CIMTEC 2022 - 15th Ceramic Congress 
ECF23 - 2022 - European Conference on Fracture 
Energy and Enviroment 2022 - Energy and Enviroment 2022 
Hydrogen days 2022 - Hydrogen days 2022 
ICC-2022 - Ceramics in Europe 
JEMS 2022 - The 2022 Joint European Magnetic Symposia 
Keramik 2022/Ceramics2022 - Keramik 2022/Ceramics2022 
MatScience-2022 - Ist International Conference on Materials Science and Technology 
METAL 2022 - METAL 2022 
MSMF10 - Matrerials Structure and Micromerchanics of Fracture MSMF10 Brno 
SMM 25 - 25th Magnetic Materials Coinference 
TOFA 2022 - 18th Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys 
Ultra-High Temperature Ceramics: Materials for Ext - Ultra-High Temperature Ceramics: Materials for Extreme 

Environment Application V 
Vrstvy a povlaky 2022 - Vrstvy a povlaky 2022 
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Príloha F  
 

Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  
 

Meno Spoluautori Typ
1
 Názov 

Miesto 

zverejnenia 

Dátum alebo 

počet za rok 

Ing. Jana 

Andrejovská, PhD. 

 A. Kovalčíková, 

P.Hviščová, O. 

Petruš, I. Shepa 

PB 
 Deň otvorených dverí 

ÚMV SAV (DoD) 
 ÚMV SAV 11.11.2022 

Ing. Radovan Bureš, 

CSc. 

 Ing. Mária 

Fáberová 
EX 

 Prezentácia vedeckej 

infraštruktúry - 

laboratória Halová 

časť UMV a  

lab.úpravy práškov a 

lab. charakterizácie 

práškov 

 PROMATECH + 

UMV SAV 3.3.2022 

Ing. Radovan Bureš, 

CSc. 

 Ing. Mária 

Fáberová 
EX 

 Prezentácia vedeckej 

infraštruktúry - 

laboratória Halová 

časť UMV a  

lab.úpravy práškov a 

lab. charakterizácie 

práškov 

 PROMATECH + 

UMV SAV 14.11.2022 

prof. RNDr. Ján 

Dusza, DrSc. 
  IN 

 Dusza János fizikus 

lett Szlovákia 

kiemelkedő tudós 

személyisége 

 www.ma7.sk 17.10.2022 

prof. RNDr. Ján 

Dusza, DrSc. 
  TL 

 Ocenili výnimočných 

slovenských vedcov, 

rozdali ceny Eset 

Science Award 

 SME Tech 16.10.2022 

prof. RNDr. Ján 

Dusza, DrSc. 
  IN 

 Úspech SAV v súťaži 

Eset Science Award! 

Výnimočnou 

osobnosťou slovenskej 

vedy sa stal Ján Dusza 

z Ústavu 

materiálového 

výskumu … 

 Blonline.sk 20.10.2022 

Ing. Vladimír Girman, 

PhD. 
  PB  Deň otvorených dverí 

 Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 
12.10.2022 

Ing. Alexandra 

Kovalčíková, PhD. 
  TV  Zábavná prírodoveda  RTVS2 2.5.2022 

Mgr.  Katarína 

Kušnírová, PhD. 

 Ing. Dagmara 

Varcholová 
TV 

 VAT - Magazín o 

vede a technológiách s 

Gregorom Marešom 
 RTVS 24.9.2022 

Ing. Ľubomír 

Medvecký, DrSc. 
  TL 

 Košický vedecký 

kolektív vyvinul 

biomateriál  

podporujúci hojenie 

kostného tkaniva 

 Denník N 15.2.2022 

Ing. Ľubomír 

Medvecký, DrSc. 
  IN 

 Košický vedecký 

kolektív vyvinul 

biomateriál 

podporujúci hojenie 

kostného tkaniva 

 Aktuality SK 15.12.2022 

Ing. Ľubomír 

Medvecký, DrSc. 
  IN 

 Nový  biomateriál z 

Košíc je nádejou pre 

pacientov s 

 www.SAV 15.2.2022 
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poškodenými kosťami 

tváre 

Ing. Ľubomír 

Medvecký, DrSc. 
  TV 

 VAT - Magazín o 

vede a technológiách s 

Gregorom Msarešom 
 RTVS 21.5.2022 

Ing. Erika Múdra, 

PhD. 

 Lenka Ďaková, 

Lenka Kvetková, 

Juraj Szabó, 

Ondrej Petruš, 

Alexandra 

Kovalčíková, 

Ivan Shepa, 

iné 
 Zábavno-vzdelávací 

cyklus - Zabav sa 

vedou  
 Košice 2022 

Ing. Erika Múdra, 

PhD. 

 Petra Hviščová, 

Lenka Ďaková, 

Lenka Kvetková, 

Zuzana 

Molčanová, Juraj 

Szabó, Richard 

Sedlák 

PB 
 Noc výskumníkov 

2022 
 Košice 30.9.2022 

doc. Ing. Karel Saksl, 

DrSc. 
  TV 

 VAT - Magazín o 

vede a technológiách s 

Gregorom Marešom 
 RTVS 17.9.2022 

RNDr. Magdaléna 

Strečková, PhD. 
  EX 

 Exkurzia študentov 3. 

ročníka FMMR TUKE 
 ÚMV SAV  7.11.2022 

Ing. Jana 

Andrejovská, PhD. 

 A. Kovalčíkova, 

E.  Múdra, L. 

Kvetková, O. 

Petruš, J. Szabo, 

I.Shepa, 

P.Hviščová, 

IN  Zábavná prírodoveda 

 

https://www.facebook.

com/media/set/?vanity

=zsmaurerka&set=a.5

539370952748307 

1 

Ing. Jana 

Andrejovská, PhD. 

 A. Kovalčíkova, 

E.  Múdra, L. 

Kvetková, O. 

Petruš, J. Szabo, 

I.Shepa, 

P.Hviščová, L. 

Ďaková 
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